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. Projektiibersicht

Aufgabenstellung

Das Ubergeordnete Ziel des Projekts TESIN ist, die Energieeffizienz im industriellen Bereich
und im Versorgungsbereich durch den Einsatz thermischer Energiespeicher zu steigern.

Konkret wurden im Elektrostahlwerk Kehl der Badische Stahlwerke durch die Analyse der
Energiestrome verschiedene Integrationsmoglichkeiten von Energiespeichern von Badische
Engineering (BSE) und vom Deutschen Zentrum fur Luft- und Raumfahrt (DLR) analysiert. Fur
die aussichtsreichste Variante erstellte DLR ein Referenzkonzept zur Speichereinbindung. Da-
rauf aufbauend hat BSE das Marktpotential fir die Speicherintegration in Elektrostahlwerken
in Deutschland identifiziert. Steag New Energies (SNE) identifizierte das Marktpotential fur die
Speicherintegration in ihren Heiz(kraft)werken in Deutschland. Das DLR entwickelte einen
Hochleistungs-Latentwarmespeicher, der speziell flir Besicherungsprozesse mit extrem hoher
Entladeleistung bendtigt wird. Die speziellen Warmeleitstrukturen daftr wurden mit F.W.Br6-
kelmann (FWB) entwickelt. Darauf aufbauend wurde ein Pilotspeicher gebaut und im Heiz-
kraftwerk Wellesweiler der SNE in einen laufenden Besicherungsprozess integriert und in Be-
trieb genommen. Der Speicher sollte nach einem ausgiebigen Testprogramm im Realbetrieb
demonstriert werden, was jedoch aufgrund eines Schadens Ende 2020 nicht im geforderten
Zeitraum erfolgen konnte. Fir die allgemeine Potenzialabschatzung von Energiespeichern in
der Industrie hat das DLR eine systematische Analysemethode entwickelt und in einem geeig-
neten Softwaretool realisiert. Anhand der Daten aus der Elektrostahlproduktion und dem Heiz-
kraftwerk konnte ein breites Anwendungsfeld validiert werden. Damit kénnen in Zukunft Pro-
zesse schnell analysiert und die besten Speichereinsatzmdglichkeiten identifiziert werden.

Voraussetzungen des Vorhabens

Dieses Vorhaben hat einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung thermischer Energiespeicher flr
Industrieprozesse geleistet. Bei dem Vorhaben TESIN handelte es sich um ein Vorhaben in
der vorwettbewerblichen Phase, in dem Forschungs- und Entwicklungsaufgaben mit hohem
Potential aber auch hohem Entwicklungsrisiko untersucht wurden. Die Entwicklung der ther-
mischen Energiespeichersysteme fiir spezifische Industrieprozesse und hohe Leistungen ist
eine Voraussetzung zur Etablierung und Integration in Industrieprozesse und kann damit die
Dekarbonisierung unterstitzen.

Planung und Ablauf des Vorhabens

Das Vorhaben TESIN wurde als Verbundvorhaben von DLR, Steag New Energies, Badische
Stahl Engineering sowie, als assoziierte Partner, F.W. Brokelmann Aluminium und Badische
Stahlwerke durchgefiihrt. Das DLR Ubernahm die Koordination des Verbundvorhabens. Das
Profil und die Rolle der Verbundpartner waren wie folgt definiert:

DLR e.V., Institut flir Technische Thermodynamik (DLR), Stuttgart

Das Deutsche Zentrum fir Luft- und Raumfahrt (DLR) ist das Forschungszentrum der Bun-
desrepublik Deutschland fir Luft- und Raumfahrt mit den weiteren Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkten Energie und Verkehr, Sicherheit und Digitalisierung. Das Institut flir Tech-
nische Thermodynamik ist eines von 55 Forschungsinstituten und wissenschaftlichen Einrich-
tungen des DLR. Seine 170 Mitarbeiter an den Standorten Stuttgart, Kéln-Porz, Hamburg, Ulm
und Oldenburg bearbeiten Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zur effizienten und schad-
stoffarmen Energieumwandlung und zur Nutzung erneuerbarer Energien. Im Rahmen seiner
F&E-Arbeiten zur Speichertechnik, war das DLR in den letzten 20 Jahren an zahireichen
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Entwicklungsprojekten von Speichersystemen im Nieder- und Hochtemperaturbereich betei-
ligt. Dabei wurden an sensible Feststoff-Speicherkonzepte, thermochemische Speichersys-
teme, Flussigsalzspeicher sowie Latentwarmespeicherkonzepte fur die Speicherung Warme
bei hohen Temperaturen erforscht. Das DLR hat mit der Entwicklung der Latentwarmespei-
chertechnologie die Grundlagen und die wesentlichen Auslegungskriterien fir die Weiterent-
wicklung dieser Speicher geschaffen.

Tabelle 1: Daten zur DLR

Organisation Deutsches Zentrum fir Luft- und Raumfahrt
Institut Institut fur Technische Thermodynamik
Abteilung Thermische Prozesstechnik

StralRe Pfaffenwaldring 38-40

Ort 70569 Stuttgart

Mitarbeitende Zahl ca. 10.000 (Feb. 2021)

WWW www.dlIr.com

Finanzierung Uber Drittmittel  [€/Jahr 548 Mio. € (in 2020)

Ansprechpartnerin Maike Johnson
Telefon 0711/ 6862-344
Email maike.johnson@dlr.de

In diesem Projekt hat das DLR die Systemsimulation weiterentwickelt und die Kenntnisse mit
bereits vorhandenem Know-How zu Flussigsalzspeicher als auch Latentwarmespeicher kop-
peln und mit den Informationen zu den Prozessen der Projektpartner zusammenbringen kon-
nen. In der Weiterentwicklung der Latentwarmespeicher hat das DLR die Methodik und Mo-
delle weiterentwickelt, sowie die Auslegung und Inbetriebnahme des Forschungsspeichers am
Heizkraftwerk Wellesweiler ibernommen, sowie die detaillierte Auslegung und Bau des Spei-
chers als Auftraggeber. Das DLR war in diesem Projekt Koordinator.

Steag New Energies, Saarbricken und Wellesweiler

Seit Uber acht Jahrzehnten steht STEAG national und international fur effiziente und sichere
Energieerzeugung. Als erfahrener Partner unterstiitzt STEAG seit jeher die Kunden umfas-
send in allen Phasen der Energieversorgung und bietet ihnen mafl3geschneiderte Losungen im
Bereich der Strom- und Warmeversorgung.

STEAG ist auf dem Weg zum smarten Energiedienstleiter. Schritt fir Schritt erschliel3t das
Unternehmen neue Geschéftsfelder und Markte auRerhalb des bisherigen Kerngeschéfts.

Die neue STEAG nutzt und bindelt die Expertise und Erfahrung ihrer zahlreichen Ingenieure
in den verschiedenen Konzernunternehmen zum Nutzen ihrer Kunden und Partner. STEAG
verstehen sich als Ermdglicher der Energiewende. So entwickelt STEAG zukunftstrachtige,
digitale Geschaftsmodelle und begleitet Grol3unternehmen aus energieintensiven Industrie-
branchen auf dem Weg der Dekarbonisierung ihrer Produktionsprozesse. Dabei griindet die
Expertise in Sachen Dekarbonisierung auch auf den Erfolgen bei der stetigen Reduzierung
der eigenen CO-Bilanz: Seit 1990 sanken die Treibhausgasemissionen von STEAG in
Deutschland um rund 85 Prozent.
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Tabelle 2: Daten zur Steag New Energies

Organisation STEAG New Energies GmbH
Abteilung Innovationsprojekte

Stralle St. Johanner Stralle 101 - 105
Ort 66115 Saarbriicken
Mitarbeitende Zahl 377

Grundungsjahr 1998

www www.steag-newenergies.com
Umsatz €/Jahr 175.000.000

Ansprechpartner Prof. Dr. -Ing. Andreas Dengel
Telefon 0681 /9494 1600

Email Andreas.dengel@steag.com

In diesem Projekt hat STEAG New Energies (SNE) die Potenzialstudie flir Hochtemperatur-
speicher in den eigenen Heiz(kraft)werken angefertigt und die Erkenntnisse mit DLR diskutiert.
Am Standort des Heizkraftwerks Wellesweiler wurde die Anbindung des von DLR entwickelten
Hochtemperatur- Latentwarmespeichers in die vorhandene Verfahrenstechnik des Standorts
geplant und ausgefuhrt. In diesem Zusammenhang waren die administrativen Aufgaben wie
beispielsweise Genehmigungen zu bewerkstelligen. Unter Anweisung des DLR wurde der
Warmespeicher des DLR von SNE mit in Betrieb genommen und die ersten Aufheiz- und Ab-
kihlprozesse im Zusammenhang mit der Beladung des Speichers mit dem Medium Natrium-
nitrat durchgefuhrt.

Badische Engineering, Kehl

Seit 1983 liefert die Badische Stahl-Engineering GmbH (BSE) erfolgreich technische- und Be-
ratungs-Dienstleistungen in die ganze Welt. Die BSE ist eine Schwester-Gesellschaft der Ba-
dische Stahlwerke GmbH (BSW) — eines der produktivsten Elektrostahlwerke der Welt.

Beide Unternehmen sind Teil der ,Badischen Gruppe’. Diese legt den Fokus ihrer Aktivitaten
auf die Erzeugung von Baustahl (Ausgangsmaterial: 100% Schrott), sowie auf dessen Weiter-
verarbeitung zu Drahtprodukten und Baustahlmatten, einschlieBlich der Vermarktung dieser
Produkte.

Die Aktivitaten der BSE gehen jedoch weit Uber diesen Fokus hinaus. Der Kundenstamm der
BSE reicht Uber die gesamte Elektrostahlbranche und deckt dabei samtliche Einsatzstoffe und
deren Kombinationen ebenso ab wie die Herstellung der unterschiedlichsten Stahlqualitaten.

Basierend auf den entwickelten Techniken und Methoden sowie einer Vielzahl von Netzwerk-
Partnern werden auch zunehmend Walzwerke, integrierte Stahlerzeuger, Anwender anderer
metallurgischer Prozesse sowie branchenfremdes Klientel beraten.
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Tabelle 3: Daten zur Badische Engineering

Organisation Badische Stahl-Engineering GmbH
Abteilung Consulting

Stralle Robert-Koch-Stralle 13

Ort 77694 Kehl

Mitarbeitende Zahl 58

Grundungsjahr 1983

www www.bse-kehl.de

Ansprechpartner Ralf Hetzel

Telefon 07851/877-127

Email ralf.hetzel@bse-kehl.de

In diesem Projekt hat BSE mehrfach Messreichen zur Temperaturerfassung an den Abgas
Anlagen der beiden Elektrolichtbogen Ofen im Elektro Stahlwerk in Kehl am Rhein durchge-
fuhrt. Dabei wurden Messreihen gefahren um den diskontinuierlichen Betrieb nachzumessen.
Somit wurde versucht zu erfassen, welche Energiemenge auf welchem Potential im Stahlwerk
in Kehl im Abgas der beiden Ofen zur Verfligung stehen wiirde. Interessant war auch zu sehen,
wie sich die anfallende Energiemenge im zeitlichen Verlauf einer jeden Schmelze verandert.
Dies wiederum ware ja dann durch einen Energiespeicher zu puffern, sollte man eine kontinu-
ierliche Energie-Abgabe bendtigen.

Ablauf des Vorhabens

Das Forderprojekt TESIN wurde zum 01.05.2013 bewilligt und kostenneutral bis 31.07.2021
verlangert. Am 13.12.2016 wurde das Projekt mit neuen wissenschaftlichen Arbeiten aufge-
stockt.

In Tabelle 3 sind die Projektmeilensteinen unter Bertcksichtigung der bewilligten Verlangerun-
gen und die bewilligte Aufstockung dargestellt. Dadurch, dass der Forschungsspeicher eine
Leckage bekam, konnten die Meilensteine 8, 9, 14, 15 und 16 im Projekt nicht erreicht werden.

Tabelle 4: Meilensteine im Projekt TESIN.

Plan/Antrag Erzielt . )
Meilensteine
Monate nach Start
M1 10 10 Energiestrome im Elektrostahlwerk Kehl abgebildet
M 2 19 19 Theoretisches Potenzial fiir Speichereinsatz im Elektrostahlwerk bestimmt
M3 28 28 Referenzkonzept fur Kehl definiert
M 4 11 11 Energiestrome und Prozesse in Kraftwerken analysiert
M5 16 16 Theoretisches Potenzial fiir Speichereinsatz in Kraftwerken bestimmt
Auslegungsgrundlagen fiir hohe Leistungsdichten und Uberhitzung festgelegt
M6 " " => Voraussetzung fir Speicherbau
M7 15 28 Detailauslegung Speicher abgeschlossen
M 8 20 offen Inbetriebnahme des Speichersystems erfolgreich
M9 24 offen Regularer Betrieb des Speichers gestartet
M 10 36 32 Softwaretool fir Analyse Speichereinsatz entwickelt
M 11 3* /45 64 Finale Druckpriifung des Speichers in LauehaKleinostheim erfolgreich
M 12 4* /46 88 Teilbefiillung inkaucha abgeschlossen
M 13 4* /46 65 Transport und Errichtung in Wellesweiler abgeschlossen
M 14 6* /48 offen 1. Testbetrieb in Wellesweiler erfolgreich
M 15 7* 149 offen Restbeflillung des Speichers abgeschlossen
M 16 12* /54 offen RADAR Messung bewertet

* ab Aufstockung
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Die Arbeiten am Speicherbau sind aus verschiedenen Griunden nicht mit dem geplanten Fort-
schritt erfolgt wie geplant. Der tatsachliche Ablauf ist in Abbildung 1 und Abbildung 2 darge-
stellt. Zum einen hat eine Deutschlandweite Ausschreibung einiges an Zeit in Anspruch ge-
nommen, die detaillierte Auslegung und Abstimmung mit der Tochterfirma des Auftragnehmers
Seab GmbH ebenfalls. Nach Anfang der Herstellung gab es Probleme mit der Beschaffung
der Rohre vom assoziierten Projektpartner Brokelmann. Im Anschluss, kurz vor Fertigstellung
des Speichers, hat die Tochterfirma des Auftragnehmers Insolvenz angemeldet, so dass er
Speicher erst vom Auftragnehmer aus der Insolvenzmasse geholt werden musste. Im An-
schluss hat die Klarung aller notwendigen Unterlagen und Informationen mit der Zulassungs-
stelle sehr viel Zeit in Anspruch genommen, so dass bis zur Speichererrichtung insgesamt
deutlich mehr Zeit und organisatorische Arbeit aufgewendet werden musste als geplant war.
Der Speicher hat eine Leckage bekommen wahrend der Inbetriebnahme; die Reparatur konnte
jedoch nicht mehr vom TESIN Budget und Zeit aufgefangen werden. Ein Anschlussvorhaben
ist beantragt und bewilligt, um diese Arbeiten durchzufihren.
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AP [Vorgangsname Anfang Ende 2013 2014 2015 2016 2017 ‘ 2018 2018 2020 202%
| N H1 Hi | H2 | Hi | HZ | W1 | H2 | Wi | W2 | i Wi | W2 | M1 | H2 | M1
Projektstart Mit 07.05.13 Wit 01.05.13 ¢ 01.05 [ ‘
 Projektiaufzeit Mit 01.05.13 Sam 31.07.21 b= =7}
AP 1 Referenzkonzept und Potentialanalyse fiir Einsatz Don Die v v
von Speichern in Elektrostahlwerken ~ 02.0513 20.10.15
AP 1.1 - Identifikation von Optionen fiir den Speichereinsatz Don 02.05.13 Don 14.08.14] o= 4
im Elektrostahiwerk in Kehl ! .
Meilenstein 1 - Energiestrome im Elekirostahiwerk Kehl abgebildet Don 14.08.14 Don 14.08.14 | & 14.08
AP 1.2 Entwicklung eines Referenzkonzepts und Fre 15.08.14 |Mit 31.12.14 T
wirtschaftliche Beurteilung \ f
Meilenstein 2 - Theoretisches Potenzial fir Speichereinsatz im Mit 31.12.14 Mt 31.12.14 ¢ 3112
Elektrostahlwerk bestimmt ) | |
AP 1.3 - Potentialanalyse fiir globalen Einsatz von Speicher in Don 01.01.15 Don 24.09.15 P——
Elektrostahiwerken | ,
Meilenstein 3 - Referenzkonzept fur Kehl definiert Die20.10.15 |Die 20.10.15 | ! + 2010
AP 2 Potentialanalyse fiir Einsatz von Speichern im Don Die PrE——
Kraftwerksbereich 19.09.13 |18.11.14
AP 2.1 - Definition der Energiefliisse und Analyse von Don 19.09.13 |Mit 05.03.14 Py ' ‘
-verschiedenen Standorten und Prozessen im Unternehmen | |
Meilenstein 4 - Energiestréme und Prozesse in Kraftwerken Mit 05.03.14  Mit 05.03.14 * 05“03 |
analysiert |
AP 2.2 -Identifikation von Optionen fiir den Speichereinsatz Don 06.03.14 Die 18.11.14 p—
im Heizkraftwerksbereich ‘ |
Meilenstein 5 - Theoretisches Potenzial fiir Speichereinsatz Die 18.11.14 |Die 18.11.14 ¢ [18.11
bestimmt
AP 3 Weiterentwicklung der Latentwidrmespeicher fiir Don Mit v
_hohe Leistungsdichte und Uberhitzung 02.05.13 25.06.14
AP 3.1 - Hohe Leistungsdichte Don 02.05.13 Mit 04.06.14 [ @ = ,
AP 3.2 - Uberhitzung mit Latentwérme Don 02.05.13 Mit 25.06.14 [ ® ¥ |
Meilenstein 6 - Auslegungsgrundlagen fur hohe Leistungsdichten  Mit 25.06.14 | Mit 25.06.14 € 2506
und Uberhitzung festgelegt. Vorausselzung fiir Speicherbau \
AP 4 Bau und Integration eines PCM-Speichers im Die Fre
Kraftwerk 24.09.13 26.06.20 ‘ |
AP 4.1 - Warmetechnische Auslegung PCM-Speicher fiir HKW Die 24.09.13 Don 06.11.14) p—— | |
AP 4.2 - Systemtechnik fiir die Anbindung des Speichers Fre 02.05.14 |Fre 29.07.16 i D
AP 4.3 - Detailed Engineering PCM-Speicher fiir HKW Don 26.06.14 Fre 21.04.17 7
Meilenstein 7 - Detailauslegung Speicher abgeschlossen Mit 30.09.15 Mt 30.08.15 & 30.08
AP 4.4 - Bau des PCM-Speichers Mon 17.11.14 Fre 21.12.18 b ‘
Meilenstein 11 - Finale Druckprilfung nach Fertigstellung erfolgreictDie 28.08.18  Die 28.08.18 ] X
Meilenstein 13 - Transport nach Wellesweiler abgeschlossen Maon 17.09.18  Mon 17.08.18 ‘ | ¢ 17.09 :
AP 4.5 - Integration des PCM-Speichers in das Kraftwerk Mit 07.10.15 Fre 26.06.20 | b hd
AP 4.6 - Spezielle Gestaltung des Speichers im Bereich Mit 22.03.17 Die 30.01.18 vﬁ
Sammler/Verteiler |
AP 4.7 - Entwicklung und Erprobung einer Lésung zur Fre 03.03.17 |Die 30.01.18 Pr—iy
Transportsicherung des PCM-Speichers
AP 4.8 - Simulative Auslegung von Bypassfahrensweise und Fre 02.12.16 Don 30.05.19 v P
Ventilbetrieb zur Beladung und Einhaltung der geforderten
Umschaltzeiten bei der Entladung

Abbildung 1: Zeitplan des Projekts mit Darstellung der Unterarbeitspakete und Meilensteine, Arbeitspakete 1 bis 4.
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AP Vorgangsname Anfang Ende 2013 2014 2015 ‘2016 2017 2018 . 2019. 2020
_ N - - 0 T - 0 5 - R P R
AP 5 Inbetriebnahme und Betrieb des PCM-Speichers im Mon Die
Heizkraftwerk Wellesweiler 01.06.20 26.12.23 |
AP 5.1 - Inbetriebnahme des PCM-Speichers Mon 01.06.20 Mon 05.06.23 | | | p—
Meilenstein 12 - Teilbefillung abgeschlossen Mit 29.07.20 Mit 29.07.20 [ | | | & 20.07
Meilenstein 14 - 1. Dampf in Wellesweiler erfolgreich Don 02.02.23 Don 02.02.23 ; i | {
Meilenstein 15 - Restbeflllung des Speichers abgeschlossen Fre 23.12.22 Fre 23.12.22 ! | !
Meilenstein 8 - Inbetriebnahime des Speichersystems erfolgreich  Mit 24.05.23 Mt 24.05.23 ! |
AP 5.2 - Analyse der Speicherperformance und Mit 24.05.23 Mon
Betriebsoptimierung | 121.08.23 | [
AP 5.3 - Regularer Speicherbetrieb Mon 21.08.23 Die 26.12.23 | j
Meilenstein 9 - Regularer Betrieby des Speichers gestartet Fre 15.09.23 Fre 15.00.23 ‘
AP 5.4 - Beladezustandsbestimmung mittels RADAR Mit 01.02.23 Don 07.09.23 ‘
_Meilenstein 16 - RADAR Messung bewertet Don 07.09.23 Don 07.03.23 ‘
AP 6 Entwicklung eines Analyseverfahrens zum Don ‘Don O ——
Speichereinsatz in Industrieprozesse 17.10.13 25.06.15 | |
AP 6.1 — Entwicklung eines Softwaretools Don 17.10.13 |Die 09.12.14 | p——
AP 6.2 - Erprobung des Softwaretools mit Hilfe der Fre 01.08.14 Die 17.03.15 (p——
Referenzkonzepte _ | | |
AP 6.3 - Definition der notwendigen Datenbasis Mit 18.03.15 Mit 24.06.15 i | b
Meilenstein 10 - Softwaretool fir Analyse Speichereinsatz Don 25.068.15 Don 25.06.15 [ [ & 25.06
entwickelt | !
AP 7 Projektkoordination Die 09.07.12Die 11.01.2 - !
AP 8 Mitarbeit im IEA ECES Die 01.10.1:Die 16.07.1 [ v

Abbildung 2: Zeitplan des Projekts mit Darstellung der Unterarbeitspakete und Meilensteine, Arbeitspakete 5 bis 8

FKZ: 03ESP011A/B/C Seite I-7



Verbundvorhaben TESIN 11.01.2022

Wissenschaftlicher und technischer Stand der Technik zu Vorhabenbeginn

Im industriellen Bereich werden bisher zur Speicherung von Dampf vor allem Druckwasser-
speicher in begrenztem Umfang eingesetzt. Diese speichern die Energie aus der Kondensa-
tion des Dampfes in einem Druckwasserbehalter. Bei der Entladung wird durch Entspannung
des Druckes Sattdampf im Gleitdruckbetrieb erzeugt. Wesentliche Nachteile dieser Technolo-
gie liegen zum einen in den hohen Kosten flr die Druckbehalter, wodurch der Einsatzbereich
auf geringe Kapazitaten zur Pufferspeicherung begrenzt ist, zum anderen kann hiermit kein
Uberhitzter Dampf und kein konstantes Druckniveau bereitgestellt werden [1].

Latentwarmespeicher bieten die Mdoglichkeit der effizienten Speicherung von Kondensations-
warme in einem schmalen Temperaturbereich. Bei der Latentwarme-Speicherentwicklung fur
den Temperaturbereich 120-330 °C wurde der technische Durchbruch durch die Entwicklung
des berippten Warmeulbertragerkonzepts im Speicher erreicht. Im Rahmen der Projekte
PROSPER (BMWi-geférdert, 0327360), DISTOR (EU-geférdert, SES6-CT-2004-503526),
PROSPERplus (BMWi-geférdert, 0327825) und ITES (BMU-geférdert, 03UM0064) wurde die
technische Machbarkeit nachgewiesen und bis zu einem Malstab von 700 kW demonstriert
[2]. Hierbei lag der Schwerpunkt auf den Speicherentwicklung fur Kapazitaten im Bereich von
einer bis mehrere Stunden, nicht im Minutenbereich. Die Leistungsdichte war in diesen Pro-
jekten daher deutlich geringer als im Projekt TESIN.

Auch im Bereich der Speicherung sensibler Warme wurden deutliche Entwicklungsfortschritte
bei thermischen Speichersystemen fur hohere Temperaturen, vor allem motiviert durch die
Nachfrage aus dem Bereich der solarthermischen Kraftwerkstechnologie, erzielt. Hier sind in-
zwischen kommerzielle Flissigsalzspeicher mit Speicherkapazitaten im GWh-Bereich im Ein-
satz. Flussigsalzspeicher eignen sich fur sensible Warmetragermedien, aufgrund der Pinch-
Point-Problematik werden diese Speicher nicht zur Be- und Entladung durch das zweiphasige
Warmetragerfluid Wasser/Dampf eingesetzt. Die im Rahmen der BMU geférderten Projekte
WESPE (PA-RASOL/WESPE), WANDA (03UMO0030) und ITES fir solarthermische Parabol-
rinnenkraftwerke entwickelten Betonspeicher bieten eine interessante Alternative zu FlUssig-
salzspeichern zur Speicherung sensibler Warme und zeigen auch ein Einsatzpotential fir die
Speicherung sensibler Prozesswarme, sind aber ebenfalls nicht flr die Speicherung der Lat-
entwarme des zweiphasigen Warmetragerfluids Wasser/Dampf geeignet [3].

Im Rahmen der grundfinanzierten Arbeiten untersucht das DLR Schmelzbereichsspeicher und
kaskadierte PCM-Speicher fir den Uberhitzungsbereich von 300-500 °C fiir Anwendungen in
solarthermischen Kraftwerken mit solarer Direktverdampfung. Hiermit wird eine deutlich ho-
here Speicherdichte als mit Beton- oder Flissigsalzspeichern angestrebt, die Konzepte sind
aber ebenfalls nur fiir einphasige Fluide geeignet.

Das ZAE Bayern entwickelt Warmespeichersysteme vorwiegend fir den Temperaturbereich
unter 120 °C. Im Rahmen des Forschungsvorhabens ,Nutzung von Abwarme durch mobile
Sorptionsspeicher” wurden drei Machbarkeitsstudien durchgefiihrt. In ihnen wurden die tech-
nischen und Okonomischen Moglichkeiten der Abwarmenutzung bei Biogasanlagen
(500 kWel), einer Mullverbrennungsanlage und in einem metallverarbeitenden Betrieb unter-
sucht. Die Ergebnisse fur den mobilen Sorptionsspeicher und fir einen mobilen Latentwarme-
speicher mit PCM wurden verglichen [4]. Zudem werden offene Adsorptionsspeicher mit Zeo-
lithen entwickelt, die zur Klimatisierung eingesetzt werden [5]. Die hier untersuchten Speicher-
technologien sind alle nicht fir den erforderlichen hohen Temperaturbereich anwendbar.

Fir die Anwendung im Bereich Solarthermische Kraftwerke wurden zwei Forschungsprojekte
zum Thema Latentwarmespeicher durchgefiihrt, geférdert durch die E.on Forschungsinitiative,
wobei auch hier der Fokus nicht auf hoher Leistungsdichte lag. Das Fraunhofer-Institut fur
Solare Energiesysteme arbeitete im Rahmen des Projekts INNOLAT-CSP ,Entwicklung eines
innovativen Systems zur Speicherung latenter Warme flir CSP-Kraftwerke mittels direkter
Dampferzeugung sowie anderer Warmeulbertragungsmedien“ an der Entwicklung eines
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Latentwarmespeichers bei dem Leistung und Kapazitat durch einen externen Warmeubertra-
ger voneinander getrennt sind [6]. Die Universitat South Florida, Forschungszentrum fir sau-
bere Energie (USA) und das Madrider Institut fir weiterfihrende Studien IMDEA Energie (Spa-
nien) arbeiteten im Rahmen des Projekts ,Innovatives System zur Speicherung latenter ther-
mischer Energie bei CSP-Kraftwerken“ an Latentwarmespeichern mit gekapselten PCM-Pel-
lets mit einer Spezialbeschichtung [7].

Literatur:

[1] Steinmann, Wolf-Dieter und Eck, Markus (2006) Buffer storage for direct steam genera-
tion. Solar Energy, 80, Seiten 1277-1282. Elsevier.

[2] Laing, Doerte und Bahl, Carsten und Fi3, Michael und Hempel, Matthias und Meyer-Gru-
nefeldt, Mirko und Eickhoff, Martin und Stlckle, Andreas (2011) TEST AND EVALUA-
TION OF A THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM FOR DIRECT STEAM GENERA-
TION. SolarPACES 2011, 21. -24. Sept. 2011, Granada, Spanien.

[3] Laing, Doerte und Bahl, Carsten und Bauer, Thomas und Fi3, Michael und Breidenbach,
Nils und Hempel, Matthias (2011) High Temperature Solid Media Thermal Energy Sto-
rage for Solar Thermal Power Plants. Proceedings of the IEEE (99), Seiten 1-9.

[4] http://www.zae-bayern.de/hauptforschungsthemen/energiespeicher/projekte/mobile-
sorptionsspeicher.html, abgerufen 28.02.2012.

[5] http://zae.uni-wuerzburg.deffiles/zeo_absorp.pdf, abgerufen 28.02.2012.

[6] http://www.eon.com/de/downloads/101015_ 2010 _Gewinnerprojekt 3.pdf, abgerufen
28.02.2012.

[7] bhttp://www.eon.com/de/downloads/101015_2010_Gewinnerprojekt_4.pdf, abgerufen
28.02.2012.

Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Wahrend des Projekts hat Frau Dr. Antje Seitz den Annex 30 der IEA ECES als Operating
Agent geleitet. Diese Arbeiten sind eingehend im nachsten Abschnitt im Arbeitspaket 8 berich-
tet.
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Il. Darstellung der Ergebnisse — gegliedert nach Arbeitspaketen
Verwendung der Zuwendung und des erzielten Ergebnisses im Einzelnen,
mit Gegeniiberstellung der vorgegebenen Ziele

Das Ubergeordnete Ziel des Projekts TESIN ist, die Energieeffizienz im industriellen Bereich
und im Versorgungsbereich durch den Einsatz thermischer Energiespeicher zu steigern. Im
folgenden Abschnitt werden die durchgefuhrten Arbeiten und die dabei erzielten Ergebnisse
fur die jeweiligen Arbeitspakete dargestellt. Die Arbeiten im Projekt sind gemaf dem Projek-
tantrag in acht Arbeitspakete aufgeteilt und sind hier kurz zusammengefasst.

Im ersten Arbeitspaket wurden durch die Analyse der Energiestrome des Elektrostahlwerks
Kehl des BSW verschiedene Integrationsmadglichkeiten von Energiespeichern durch BSE
und das DLR analysiert. Fir die aussichtsreichste Variante erstellte das DLR ein Referenz-
konzept zur Speichereinbindung. Darauf aufbauend hat BSE das Marktpotential fur die Spei-
cherintegration in Elektrostahlwerken in Deutschland identifiziert. Diese Arbeiten haben ge-
zeigt, dass die Einbindung eines Speichers im Elektrostahlwerk technisch mdglich ist, aber
aufgrund der starken Temperaturschwankungen im Abgaskanal die Warmeauskopplung auf
hohem Niveau herausfordernd ist. Aufgrund der weltweiten Marktlage ist die Einbindung je-
doch bisher nicht wirtschaftlich.

Im zweiten Arbeitspaket identifizierte SNE das Marktpotential firr die Speicherintegration in
ihren Heiz(kraft)werken in Deutschland. Zusammen mit dem DLR wurden fur die aussichts-
reichsten Varianten Speichersysteme berechnet und ausgelegt, um die technische und wirt-
schaftliche Machbarkeit analysieren zu kénnen. Diese Arbeiten haben gezeigt, dass die In-
tegration in bestehende Werke technisch machbar aber herausfordernd ist, und wirtschaftlich
derzeit nicht darstellbar. Es wurde dennoch gezeigt, dass in greenfield Integrationen sowohl
die Wirtschaftlichkeit als auch technische Machbarkeit deutlich besser aussehen, da alle
Komponenten somit aufeinander abgestimmt sein konnen.

Das DLR entwickelt Hochleistungs-Latentwarmespeicher, wie sie speziell fir Besicherungs-
prozesse mit extrem hoher Entladeleistung bendtigt werden. Die speziellen Warmeleitstruk-
turen daflir werden mit FWB entwickelt. Auf dieser Basis wurde in den Arbeitspaketen drei,
vier und funf ein Speicher speziell fir das Heizkraftwerk Wellesweiler ausgelegt, gebaut und
in das laufende Werk integriert. Ziel war ebenfalls nach einem ausgiebigen Testprogramm
den Speicher im Realbetrieb zu betreiben. Die Ziele der Arbeitspakete drei und vier wurden
erreicht mit der Entwicklung und Integration des Speichers im Heizkraftwerk. Die Arbeiten in
Arbeitspaket 5 wurden durch einen Schaden am Speicher abgebrochen. Diese ausstehen-
den Arbeiten sind in einem bereits beantragten Anschlussvorhaben enthalten.

Fur die allgemeine Potenzialabschatzung von Energiespeichern in der Industrie wurde am
DLR im sechsten Arbeitspaket eine systematische Analysemethode entwickelt und in einem
geeigneten Softwaretool realisiert. Anhand der Daten aus der Elektrostahlproduktion und
dem Heizkraftwerk konnte ein breites Anwendungsfeld validiert werden. Damit kénnen in Zu-
kunft Prozesse schnell analysiert und die besten Speichereinsatzmaoglichkeiten identifiziert
werden.

Die Arbeiten zur IEA ECES Annex 30 wurden im achten Arbeitspaket durchgefiihrt. Annex
30 beschaftigte sich mit thermischen Energiespeichern fur wirtschaftliches Energiemanag-
ment und Kohlendioxidminderung (,Thermal Energy Storage for Cost-Effective Energy Ma-
nagement and CO2 Mitigation®) und wurde erfolgreich durchgefihrt.
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AP 1 Referenzkonzept und Potenzialanalyse flr Einsatz von
Speichern in Elektrostahlwerken (BSE, DLR, BSW)
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AP1.3 Potentialanalyse fur globalen Einsatz von Speichern in Elektrostahlwerken
(23S ST I S B = 151 TR 1-23

1.3.1 Wesentliche Unterscheidungsmerkmale von Elektrolichtbogendéfen weltweit
(25T = N 1-23
1.3.2 Speicherkonzeptbetrachtung bei parallel geschalteten EAFs (DLR) ........... 1-26
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Durch die Arbeiten in AP 1 konnte das Potenzial flr eine speichergestiitzte Energierickge-
winnung ermittelt werden. Hierzu wurden zunéchst die infrage kommenden Energiestrome
analysiert und ausgewertet. Basierend auf diesen Ergebnissen wurde ein Referenzsystem
von den Projektpartnern entwickelt und bewertet. AnschlieRend wurde das globale wirt-
schaftliche Potenzial des Referenzkonzepts ermittelt und bewertet. Diese Ergebnisse sind
hier kurz zusammengefasst und anschlieRend detailliert berichtet.

AP 1.1 Identifikation von Optionen fiir den Speichereinsatz im Elektrostahlwerk in Kehl

Durch die Erfassung der Energiestrome im Elektrostahlwerk in Kehl durch BSE konnten
durch DLR die Energiestrome in der Elektrostahlproduktion ermittelt und quantifiziert werden.
Weitergehend wurde mit Hilfe eines Simulationsmodells die Warmeauskopplung mit einem
Flissigsalz als Warmetragermedium betrachtet. Hierbei wurde eine thermische Leistung von
10 MWy, ermittelt, die zur Abwarmenutzung zur Verfigung steht. Durch die Analyse ver-
schiedener Senken und Speichertechnologien konnte die Grundlage fir die weiteren Unter-
arbeitspakete geschaffen werden.

AP 1.2 Entwicklung eines Referenzkonzepts und wirtschaftliche Beurteilung

In diesem Arbeitspaket wurde, basierend auf den in AP 1.1 erhobenen Daten, vom DLR ein
Referenzsystem zur Energiertiickgewinnung mit anschlieRender Verstromung der thermi-
schen Energie entwickelt. Kernbestandteil der Arbeiten war die Auslegung eines thermischen
Energiespeichers, der zur Pufferung der schwankenden Leistung der Abwérmequelle dient.
Basierend auf den technischen Daten wurde die Wirtschaftlichkeit des Konzepts von BSE
berechnet und von BSE bewertet.
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AP 1.3 Potenzialanalyse fiir globalen Einsatz von Speichern in Elektrostahlwerken

Weltweit befinden sich ca. 1.000 Anlagen mit einem Elektrolichtbogenofen in Betrieb. Im
Rahmen der Arbeiten wurde von BSE abgeschétzt, in wie weit sich die Ergebnisse aus dem
AP 1 bzw. dem Referenzkonzept auf weitere Anlagen Ubertragen lassen. AbschlielRend wur-
de der parallele Betrieb von zwei unabhangig arbeitenden Elektrolichtbogendfen durch DLR
untersucht.

AP1.1Identifikation von Optionen flr den Speichereinsatz im Elektrostahlwerk
in Kehl (DLR, BSE, BSW)

In der Elektrostahlproduktion fallen im regularen Anlagenbetrieb grol3e Abwérmestrome an.
Durch die diskontinuierliche Fahrweise des Elektrolichtbogenofens® werden diese in der Re-
gel ungenutzt an die Umgebung abgegeben. Im Bereich der heutigen Abgasanlage? werden
ca. 13 MWy, zur Kilhlung der Anlage auf einem sehr niedrigen Temperaturniveau (ca. 75 °C)
ausgekoppelt, aber nicht weiter genutzt.

Im Rahmen des AP 1.1 wurden verschiedene Abwarmequellen im Stahlwerksprozess be-
trachtet und analysiert. Die grof3te Einzelquelle stellte hierbei das hei3e Abgas des EAFs
dar. Daher wurde fir das Projekt TESIN aufgrund der GréRRe der Einzelquelle entschieden,
Abwéarme aus dem Ofenabgas mit Hilfe eines Zwei-Tank-Flissigsalzspeichers zuriickzuge-
winnen und zeitlich konstant zu verstromen. Die durch den Dampfkraftprozess erzeugte
Energie soll dazu benutzt werden, den elektrischen Energieverbrauch der sekundaren Anla-
gen des Ofenprozesses zu decken.

1.1.1Konstruktion eines Stutzrohrs zur Temperaturmessung (BSE)

Da im heiRen Ofenabgas Extremtemperaturen von tber 1.500 °C erwartet wurden, kommen
die gewdhnlichen Thermoelemente, die bei BSW eingesetzt werden, flr eine Temperatur-
messung im Ofenabgas nicht in Frage. Zur Losung dieses Problems konstruierte BSE ein
Stutzrohr, welches aus einem diinnen und flexiblen Typ B Thermoelement besteht, dass in
das wassergekiihltes Stitzrohr eingelassen wird. Das Stitzrohr wurde von der BSW Anla-
genbau und Ausbildung GmbH (BAG) basierend auf der Konstruktion von BSE gefertigt. Das
erste Stitzrohr war 5 Tage am Stiick und das zweite Stitzrohr sogar 34 Tage (vgl. Abbildung
1-1) dem heilRen Abgas ausgesetzt. Nach dem jeweiligen Ausbau wurden die Rohre auf
physische Beschadigungen hin untersucht. Hierbei wurden keine tiefgehenden Beschadi-
gungen bzw. Leckagen an den beiden Stitzrohren festgestellt.

Abbildung 1-1: Foto der wasséfeki]hlten Stutzrohre nach ihrem Einsatz.

1 E-Ofen bzw. englisch EAF.

2 Auch als Stickeranlage bezeichnet.
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1.1.2Volumenstrommessung auf dem Dach (BSE)

Zur weitergehenden Auswertung der Messdaten bzw. zur Ermittlung der auskoppelbaren
Leistung, war es notwendig gemessene Temperaturen auf einen Massenstrom beziehen zu
kénnen. Eine direkte Messung in der Stickeranlage war durch die értlichen Gegebenheiten in
der Anlage nicht moglich.

Zur Messung des Volumenstroms wird die Abgasleitung nach der Sprihkammer genutzt.
Dieser befindet sich auf dem Dach. Dort gibt es eine ca. 20-30 m horizontal verlaufende
Rohrleitung. Diese Rohrleitung mindet dann in die Rohrleitung der Dachabsaugung. Im
Rahmen der Messung wurde eine alte 2“ Messo6ffnung (vgl. Abbildung 1-2) genutzt um das
S-Pitot zu fixieren. Neben dem 2“ Stutzen wird ein 8 mm Bohrloch gesetzt, um das Einflhren
eines Thermoelements zu ermdglichen.

N

orhandener
Messstzen
A

@)

(b)

Abbildung 1-2: (a) Messo6ffnungen auf dem Dach mit (b) eingebauter S-Pitot-Sonde und Thermoelement.

1.1.3Erfassung weiterer Prozessparameter (BSE)

Zur Kontrolle und Steuerung des gesamten Stahlprozesses ist im BSW Stahlwerk in Kehl ein
Online-Messdatenerfassungssystem vorhanden. Dieses System erfasst alle kontinuierlich
gemessenen Parameter der installierten Anlagen in einem fest eingestellten Zeitintervall,
bzw. bei Anderung eines Messwerts. Diese Daten dienen in erster Linie der Steuerung und
Kontrolle des Prozesses und werden im Werk auf einem Server gespeichert. Diese Messda-
ten konnten fir das Projekt TESIN aus dem Erfassungssystem geladen und fur die Auswer-
tung der Messungen herangezogen werden.

1.1.4Auswertung der Volumenstrommessungen (BSE)

In Abbildung 1-3 ist das Ergebnis der mit dem Pitot-Rohr durchgefiihrten Messung darge-
stellt. Es ist zu erkennen, dass das zeitliche Mittel Gber die aufgenommene Charge bei ca.
106.000 m3/h i.N. liegt. Durch die starken Schwankungen der Abgastemperatur des Ofenab-
gases, die durch die Batchbetriebsweise des Lichtbogenofens verursacht wird, schwanken
die gemessenen Volumenstromwerte. Durch die aufwéandige Handmessung konnte keine
dauerhafte Messung des Volumenstroms durchgefuhrt werden. Daher liegt der gemessene
Volumenstrom allen durchgefihrten Auswertungen zugrunde.
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Abbildung 1-3: Ergebnis der Volumenstrommessung vom 22.11.2013.

| fffff mean volume flow

1.1.5Auswertung der Messungen am Ofen 1 (DLR)

Die durchgefihrten Messungen wurden mit dem konstruierten Stitzrohr und einem Thermo-
element am Eingang der Nachverbrennungskammer (vgl. Abbildung 1-4) von BSE durchge-
fuhrt. Diese Position wurde aufgrund der Eignung fir eine mogliche Warmeauskopplung ge-
wahlt. Alle Temperaturwerte wurden vom Datenlogger sekindlich mitgeschrieben. Hierdurch
wurde gewahrleistet, dass die hohen Temperaturspriinge im Ofenabgas ausreichend aufge-
|6st werden. Die Daten aus dem Prozessleitsystem lagen in 2 sekindlicher Auflésung vor.

Volumenstrommessung
Bag-
House
! oy
Fumace 2 Fumace 1 2000
T Quenching Tt
Chamber
Bag-
house 1
Cooling
noxzles
e oY
Plate
Drop
— = Out Box
e Temperaturmessung

Abbildung 1-4: Anordnung der Temperatur- und Volumenstrommessung im Gesamtlayout im Schmelzbe-
trieb von BSW.
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Messung vom 15.11. bis zum 22.11.2013

In Tabelle 1-1 ist eine Ubersicht tiber die durchgefiihrten Einzelmessungen dargestellt. Zu
beachten ist, dass die Messung vom 22.11.2013 erkennbar von den beiden anderen Mes-
sungen vom 15.11. und 19.11.2013 abweicht. Der Grund hierfir liegt an der aufgetretenen
Stérung am EAF, die durch die sehr kurze Messdauer stark ins Gewicht fallt. Daher ist wahr-
scheinlich, dass die mittlere Temperatur des Rauchgases aus dem EAF-Prozess eine Tem-
peratur von ca. 728 °C besitzt. Dadurch lasst sich aus dem Rauchgas eine mittlere thermi-
sche Leistung von ca. 4 MWy unter Berlcksichtigung einer Rauchgastemperatur von
> 800 °C zurtickgewinnen. Bei einer moglichen Absenkung der minimalen Rauchgastempe-
ratur vor dem Eintritt der Quenche lasst sich eine entsprechend hdhere Leistung zurlickge-
winnen.

Tabelle 1-1: Zusammenfassung der Messergebnisse vom November 2013.

15.11.2013 19.11.2013 22.11.2013
Mittlere Temperatur °C 729 727 667
Messdauer h 4,2 8,2 3,4
Mittlere Leistung bei Ty, = 600°C MW 9,88 9,49 7,76
Mittlere Leistung bei T, = 700°C MW 6,44 6,65 521
Mittlere Leistung bei T, = 800°C MW 3,89 4,12 3,08

Messung vom 06.12. bis zum 11.12.2013

Da die Bestéandigkeit der entwickelten Temperaturlanze durch die durchgefihrten Messun-
gen bewiesen wurde, konnte am 06.12.2013 eine langerfristige Messung der Rauchgastem-
peratur am EAF 1 gestartet werden (vgl. Abbildung 1-4). Hierbei wurden durch BSE die
Temperaturen einer gesamten Betriebswoche tber 129 h ohne Ausfélle bei der Messtechnik
aufgezeichnet.

Die Zusammenfassung der vom DLR ermittelten Ergebnisse zu der durchgefiihrten Messung
sind in Tabelle 1-2 dargestellt. Hierbei lag die mittlere Temperatur des Rauchgases bei
755 °C. Die potenziell rickgewinnbare thermische Leistung lag im Bereich zwischen
10,00 MW, und 4,51 MWy,

Tabelle 1-2: Ergebnisse der Messung vom 06.12. bis zum 11.12.2013.

Mittlere Temperatur °C 755
Minimaltemperatur °C 600 700 800
Mittlere Leistung MWih 10,00 7,11 4,51
Messdauer h 129,0
Thermische Energie MWh  1293,9 917,9 582,3

Ermittlung einer statistisch reprasentativen Ofencharge (DLR)

Da der Einschmelzprozess ein Batch-Prozess ist, und keine Charge mit der anderen kom-
plett identisch ist, wurde ein Temperaturverlauf fir eine statistisch reprasentative Charge
ermittelt. Hierzu dienten die Werte aus der Messung vom 06.12.-11.12.2013 am EAF 1 bei
BSW in Kehl. Hierzu wurden die gemessenen Temperaturen zunéchst dem jeweiligen Ein-
trag der elektrischen Energie des EAF zugeordnet. Die eingetragene elektrische Energie
dient somit als Indikator fur den zeitlichen Fortschritt der aktuellen Charge.

Da die Chargen einen unregelmaRigen Energieeintrag haben, missen statistisch nicht re-
prasentative Messpunkte vor Berechnung der mittleren Ofencharge entfernt werden. Dies
betrifft zunachst die Menge der zugefiihrten elektrischen Energie des EAF. Ubersteigt die
zugefuhrte Energiemenge einer einzelnen Charge die der gemittelten Chargen, so wird das
Ergebnis verfélscht. Dies liegt an der Tatsache, dass fir hohe Energiewerte nur sehr wenige
Temperaturmessungen zugeordnet werden kénnen. Dies lasst sich dadurch erklaren, dass
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eine so hohe Stromzufiihrung nur sehr selten vorkam. Dies war zum Beispiel nach einem
l&angeren Stillstand der Fall.

Nach dem Entfernen aller als Ausrei3er definierten Messpunkte ergibt sich die in Abbildung
1-5 dargestellte Verteilung der Messwerte. Es ist zu erkennen, dass sich der grundlegende
Ablauf des Ofenprozesses nachvollziehen lasst. Nachdem der erste Schrottkorb chargiert
wurde, und der Einschmelzprozess durch die Zufuhr von elektrischer Energie gestartet wur-
de, steigt die Rauchgastemperatur kurz vor dem Chargieren des zweiten Korbs leicht an.
Wahrend des Chargierens des zweiten Schrottkorbes sinkt die Temperatur oft bis auf Hallen-
temperatur ab, was aber in der dargestellten Temperaturverteilung nicht mehr erkennbar ist.
Der Grund hierfiir sind Uberlagerungen, die durch das Chargieren bei leicht unterschiedli-
chen Energieeintragen hervorgerufen werden. Nach dem SchlieBen des Ofendeckels und
erneuter Energiezufuhr steigt die Rauchgastemperatur beim 2. Korb ber die Werte des ers-
ten Korbs an. Zum Ende des Batchprozesses wird die Streuung der Messwerte etwas gro-
Ber. Dieser Effekt entsteht durch die teilweise doch sehr unterschiedlichen elektrischen
Energiemengen beim Abstich. Zudem verweilt der Ofen bis zum Abstich ohne weitere Ener-
giezufuhr noch kurze Zeit. So entstehen aus einer Charge bei gleichbleibendem Stromein-
trag in den EAF im zeitlichen Verlauf abnehmende Temperaturmesswerte, die die starke
Streuung erklaren.
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Abbildung 1-5: Représentative Charge die aus den Messungen vom 06.12.-11.12.2013 ermittelt wurden.

Aus einer temperaturbezogenen Mittelwertbildung, die sich jeweils auf den ersten bzw. zwei-
ten Schrottkorb bezieht, ergeben sich die mittleren Temperaturen T, xorp mitter = 810 °C bzw.
T2, Korb, mittet = 914 °C.

Hiermit konnte die qualitative Auswertung der Abbildung 1-5, dass die Rauchgastemperatur
des zweiten Schrottkorbs deutlich hdher als die mittlere Temperatur des ersten Schrottkorbs
liegt, bestatigt werden. Zu beachten ist bei der Betrachtung der beiden Temperaturen, dass
es sich nur um Mittelwerte des Betriebs handelt. Die realen Mittelwerte der Rauchgastempe-
ratur (vgl. Tabelle 1-2) fallen deutlich niedriger aus, da hier auch Chargier- und Vorberei-
tungszeiten des EAF bertcksichtigt werden missen.

1.1.6 Messungen an Ofen 2 (BSE)

Basierend auf den Erfahrungen von BSE ist bekannt, dass sich die Prozessfiihrung wie auch
die Konstruktion von E-Ofen und deren Abgassystemen stark unterscheidet. Zum Vergleich
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zweier unabhéangiger Systeme (E-Ofen und Absaugung) wurde beschlossen neben den
Messungen am E-Ofen 1 im Jahr 2013 zusatzliche Messungen am E-Ofen 2 im Jahr 2014
durchzufihren.

Bedingt durch einen Umbau der Entstaubung zwischen den Jahren 2013 und 2014 hat sich
das BSW-Entstaubungssystem komplett geandert (vgl. Abbildung 1-6). Beide Ofenlinien
wurden physisch getrennt. Ebenso wurde die Absaugleistung erhoht. Fur die durchgefihrten
Messungen hatte dies den Einfluss, dass neben einem anderen Ofen auch ein komplett
neues Abgassystem betrachtet werden konnte.

E-Ofen 2 J (cotea ) : E-Ofen 1 |

al=l, __ T[Tk e

Abbildung 1-6: Vergleich der neuen (unten) und alten (oben) Anordnung des BSW-Entstaubungssystems.

Bedingt durch die Konstruktion der wassergekihlten Abgasanlage des E-Ofens 2 war es
nicht moglich, Messoffnungen einzubauen, die sich nah am Ofenkrimmer befinden. Daher
wurde eine Messstelle am Ubergang der Abgasanlage zur HTQ-Spriihkammer gewahlt (vgl.
Abbildung 1-6).

1.1.7 Auswertung der Messungen am Ofen 2 (DLR)

Der Volumenstrom des Rauchgases wurde am 27.05.2014 mit einem Pitot-Rohr an der
Rauchgasleitung des EAF 2 durch BSE ermittelt. Hierbei wurde ein mittlerer Volumenstrom
des Rauchgases von 150.000 m¥h i.N. gemessen. Dieser Volumenstrom wurde vom DLR
als Grundlage fur die Auswertung der im Jahr 2014 erfassten Temperaturwerte herangezo-
gen.

Stellt man die Messergebnisse aus dem Jahr 2014 in Tabelle 1-3 gegenuber, so lasst sich
feststellen, dass die mittleren Rauchgastemperaturen im Rahmen der Messgenauigkeit in
derselben GréRRenordnung liegen. Jedoch ist zu beachten, dass die Messungen immer wie-
der durch Stérungen beeinflusst wurden. Dies hat Auswirkungen auf die gemittelte Rauch-
gastemperatur. Zudem war die Messposition fiir eine Temperaturbestimmung nicht optimal.
Dies war jedoch aufgrund der Zuganglichkeit der Anlage nicht anders zu realisieren.
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Tabelle 1-3: Zusammenfassung der Messergebnisse aus dem Jahr 2014.

20.03.- 25.03.- 26.05.- 27.05.-

21.03.2014  26.03.2014  27.05.2014  29.05.2014
Mittlere Temperatur °C 512 553 563 522
Messdauer h 14,0 29,2 29,1 54,9
Mittlere Leistung bei T, = 600°C MWih 4,4 5,0 7,3 6,1
Mittlere Leistung bei Ty, = 700°C MWih 2,5 2,7 4,7 3,7
Mittlere Leistung bei T, = 800°C MWtn 1,3 1.3 2,7 1,9

1.1.8 Gegenuberstellung der Messungen am Ofenl und am Ofen 2 (DLR)

Insgesamt wurde im Rahmen des Projekts TESIN fir ca. 272 h die Temperatur der Ofenab-
gase ermittelt und aufgezeichnet. Eine grafische Gegenlberstellung der Temperaturmittel-
werte aller Messkampagnen aus den Jahren 2013 und 2014 ist in Abbildung 1-7 dargestellt.
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Abbildung 1-7: Gegenuberstellung aller gemessenen mittleren Rauchgastemperaturen.

Die gemessenen und anschlieBend gemittelten Rauchgastemperaturen am EAF 2 aus dem
Jahr 2014 sind im Vergleich zu den gemessenen Rauchgastemperaturen am EAF 1 aus dem
Jahr 2013 deutlich niedriger. Die Griinde fur diesen Effekt wurden bereits im Kapitel 1.1.6
benannt.

In Abbildung 1-8 ist die ermittelte ideale mittlere auskoppelbare Leistung dargestellt. Je nach
betrachteter minimaler Auskopplungstemperatur kann eine unterschiedlich groRe Energie-
menge ausgekoppelt werden.
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Abbildung 1-8: Gegeniberstellung der ermittelten mittlere auskoppelbaren Leistungen.

1.1.9 Analyse der auskoppelbaren Warme (DLR)

Um mit einem Warmeubertrager Warme auf hohem Temperaturniveau auszukoppeln, muss-
te dieses im Vergleich zur jetzigen HeiBwasserkihlung angepasst werden. Hierzu wurde ein
Simulationsmodell genutzt, welches ist in Abbildung 1-9 dargestellt ist.

Abbildung 1-9: Simulationsmodell zur Berechnung der Warmeauskopplung; Rauchgas als FG/flue gas
bezeichnet.

Stoffwerte der benutzten Fluide

Zur Auskopplung der thermischen Energie aus den Abgasen des EAFs ist ein Warmetrager-
fluid erforderlich. In Tabelle 1-4 ist eine Auswahl verschiedener HTFs, die fur die Anwendung
in Frage kommen, gegenuliber gestellt.
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Tabelle 1-4: Gegenuberstellung verschiedener Warmeubertragerfluide3 45

Erstarrungspunkt Stabilitatsgrenze NaNO3 KNOs NaNO:2

[°C] [°C] Mol-% Mol-% Mol-%
Solar Salt 238 5506 66 34 -
Hitec HTS 142 450 7 44 49
VP1 12 400 Biphenyl/Diphenyloxid

Nach Gegenuberstellung der verschiedenen Warmetragerfluide (vgl. Tabelle 1-4) wurde die
Salzmischung Hitec HTS fiir die Auskopplung der Warme im Rahmen der Arbeiten verwen-
det. Die zu erwartenden verfahrenstechnischen Betriebsvorteile rechtfertigen daher aus ak-
tueller Sicht die Untersuchung dieser Salzschmelze. Daher wurden in der Parameterstudie
fur die Salzschmelze eine minimale Temperatur von Tyt pesignmin = 180 °C und eine obere
Temperaturgrenze von Tyrg pesignmax = 400 °C gewahlt. Diese obere Grenztemperatur orien-
tiert sich an einer Auswahl moglicher Werkstoffe fir den vorliegenden Temperaturbereich.
Bei einer Uberschreitung dieser Temperatur miissen wesentlich hochwertigere und damit
auch teurere Stéhle fur den Warmeubertrager bzw. Speicherbehélter verwendet werden.
Zudem sinkt mit einer Anhebung der maximalen Fluidtemperatur auf der warmeaufnehmen-
den Seite des Warmeubertragers zugleich die Menge an Warme, die im Mittel aus dem
Rauchgas entnommen werden kann. Dies liegt daran, dass fur eine Warmetubertragung eine
treibende Temperaturdifferenz vorhanden sein muss. Liegt die Temperatur des Rauchgases
unterhalb der Temperatur des Fluids, so kann keine Warme mehr aus dem Rauchgas aus-
gekoppelt werden.

Mit Hilfe des Simulationsmodells wurden unterschiedlichen Warmeubertragerflachen errech-
net. FUr den Warmeubergangskoeffizienten auf Salz- und Rauchgasseite des Warmeuber-
tragers wurden gangige Werte aus der Fachliteratur’ abgeschatzt.

Die Auslegungskriterien fur die Warmedubertrager sind:
e Rauchgas — Eintrittstemperatur: T pesign,inmax = 1400 °C
e Warmeubergangskoeffizient Rauchgas: ap; = 50 W/m?K
e HTF: Hitec HTS, NaNO2-KNO3-NaNOs (eu)
e HTF — Eintrittstemperatur: Typg, = 225 °C
e HTF — Austrittstemperatur: Tyrr,pesign,our = 400 °C

e HTF — Warmeulibergangskoeffizient: ayrp = 500 W/m?K

3 Costal Chemical Co.: HITEC® Heat Transfer Salt. Datenblatt.

4 Sigel, P.; Bradshaw, W.; et al.: Thermophysical Property Measurement of Nitrate Salt Heat Transfer
Fluids. Proceedings of the ASME 2011 5th International Conference on Energy Sustainability ES2011
August 7-10. 2011, Washington, DC, USA.

5 Bradshaw, R. W.; Siegel, N. P.: Molten Nitrate Salt Development for Thermal Energy Storage in Par-
abolic Trough Solar Power Systems. Proceedings of ES2008 Energy Sustainability 2008 August 10-
14. 2008, Jacksonville, Florida, USA

6 Bauer, T.; et al.: Material Aspects of Solar Salt for Sensible Heat Storage. Innostock 2012.

7 Cerbe, G.; Wilhelms, G: Technische Thermodynamik. Theoretische Grundlagen und prakti-sche
Anwendungen. 14. Auflage. Carl Hanser Verlag Miinchen, Wien. 2005
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Simulationsergebnisse

Das Ergebnis der durchgefuhrten Parameterstudie ist in Abbildung 1-10 dargestellt. Hierbei
wurde die Flache des Warmeubertragers schrittweise vergro3ert.

Durch diese Variation der Flache des Warmeubertragers kann das Verhalten der mittleren
auskoppelbaren Leistung ermittelt werden, bzw. umgekehrt, wie grof3 die Flache fur die fest-
gelegten 10 MWy, an thermischer Leistung sein muss, die im Rahmen des Projekts TESIN
mit dem Projektpartner BSE als entnehmbare Leistung festgelegt wurde.

30
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Abbildung 1-10: Auskoppelbare thermische Leistung aus dem Rauchgas in Abhangigkeit der Warmeiber-
tragerflache.

Es ist festzustellen, dass sich die ausgekoppelte thermische Energie zunachst bis zu einer
Flache von ca. 900 m2 nahezu linear zur in den Rauchgasstrom eingebrachten warmeutber-
tragenden Flache verhalt (vgl. Abbildung 1-10). Danach flacht die entnommene mittlere Leis-
tung deutlich ab. Dies bedeutet, dass jeder weitere Quadratmeter keinen gleichwertigen Zu-
wachs an entnommener mittlerer Leistung verspricht. Erhdht man die Flache trotzdem wei-

ter, so nahert sich die entnommene mittlere Leistung asymptotisch einem maximalen End-
wert von circa 25 MWq.

Betrachtet man nun das zuvor festgelegte Ziel, einen Warmeubertrager mit einer Flache fir
eine mittlere Warmeauskopplung von ca. 10 MWy zu konzipieren, so kann festgestellt wer-
den, dass hierflir eine Flache von ca. 800 m2 bendétigt wird. Die errechneten Temperaturver-
[&ufe fur den Eintritt und den Austritt des gewahlten Warmeubertragers mit einer Flache von
800 m? sind Abbildung 1-11 aufgetragen.
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Abbildung 1-11: Verlauf der Rauchgastemperaturen am Eintritt und am Austritt des Warmedbertragers.

Zusammenfassung

Durch die durchgefiihrten Simulationen mit verschiedenen Warmedbertragern mit einer
Salzschmelze als WarmeUlbertragermedium kann gezeigt werden, dass mit einer ausrei-
chend groRen Warmeulbertragerflache sehr viel Warme aus dem Rauchgas enthommen
werden kann. Jedoch ist hierbei zu beachten, dass fir eine Auskopplung von circa 10 MWy
thermischer Leistung eine Warmedbertragerflache von circa 800 m2 erforderlich ist.

Zu beachten ist abschlieRend, dass es sich bei den durchgefuhrten Simulationen nicht um
eine detaillierte Auslegung eines Warmedubertragers handelt. So wurden Randbedingungen
wie die Ruf3schichten, die durch das verschmutze Rauchgas entstehen, nicht beriicksichtigt.
Zudem wurde der Einfluss der Staubbeladung auf die Gasstrahlung bzw. die mechanische
Festigkeit eines eingesetzten Warmeubertragerwerkstoffs nicht untersucht und bewertet. Der
durch den Warmeibertrager entstehende Druckverlust im Rauchgasstrom wurde ebenfalls
nicht berlcksichtigt. Dieser ist fiir eine spatere Realisierung eines solchen Vorhabens von
entscheidender Bedeutung, da dieser Druckverlust mit einer VergrofRerung der elektrischen
Leistung des Saugzuges einhergeht.

1.1.10 Warmesenken (BSE)

Thermische Energiespeicher koppeln Warmequellen und Warmesenken. Um solche Ener-
giespeicher in AP 1.2 konzipieren zu kénnen, wurden mogliche Warmesenken untersucht.

Der Fokus lag dabei vorwiegend auf neuen bisher ungenutzten Verfahren, welche in Stahl-
werken noch nicht flachendeckend eingesetzt werden. Die Grunde hierfur lagen oft in der
schlechten Bereitstellung der Abwarme bedingt durch die Batchfahrweise des Elektrolichtbo-
genofens (E-Ofen). Durch den thermischen Energiespeicher, welcher im Rahmen des TE-
SIN-Projekts konzipiert wurde, sollte eine kontinuierliche Abwéarmeriickgewinnung im Hoch-
temperaturbereich maoglich sein.

Stahlwerke, die tUber die passende Infrastruktur verfligen, nutzen oft bereits ihre Abwarme
um z.B. Nah- bzw. Fernwdrmenetze zu versorgen. Daher lag das Augenmerk im AP 1 im
Bereich der wirtschaftlichen Nutzbarmachung der Abwérme in Stahlwerken ohne externe
Infrastruktur. Als aussichtsreichste Mdglichkeit wurde die Verstromung der Abwérme gese-
hen. Diese Mdglichkeit ist, bezogen auf den Wirkungsgrad, schlechter als die direkte War-
menutzung. Genau in dieser Erschlielung ungenutzter Potenziale wurde die Notwendigkeit
neuer Aspekte in Forschung & Entwicklung und auch ein gro3er Potenzial zur Verbesserung
der Gesamteffizienz des Elektrostahlprozesses im Rahmen des Projekts TESIN gesehen.
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Die favorisierte Nutzung der Abwérme sieht eine direkte Verstromung der zurlickgewonnen
thermischen Energie vor. Als potenzielle Moglichkeit steht hier der klassische Prozess einer
Wasserdampfturbine zur Verfiigung. Alternativ lassen sich auch Mdglichkeiten mit organi-
schen Verdampfungsmedien, wie z.B. ORC-Motoren bzw. ORC-Turbinen, realisieren. Als
Zielsetzung wurde eine elektrische Energieerzeugung im Bereich von ca. 3 MWg festgelegt.

Um eine moglichst hohe Verwertbarkeit der Abwarme zu erreichen, wird ein 2-stufiges Ener-
gierickgewinnungskonzept verfolgt. Hierbei soll die zuriickgewonnene Warme aufgrund des
Temperaturniveaus und der ausgekoppelten thermischen Leistung mit einem Dampfkraftpro-
zess verstromt werden. Dies kann unabhéngig von den infrastrukturellen Rahmenbedingun-
gen geschehen. Mit der Abwéarme aus dem Verstromungsprozess kann eine Absorptionskal-
temaschine betrieben werden, welche den Kihlbedarf des Stahlwerkes abdeckt.

1.1.11 Mdgliche Speichervarianten (DLR)

Fur die Warmerlickgewinnung im Rauchgaskanal des EAF wurden verschiedene Speicher-
technologien betrachtet. Diese Speichertypen sind:

e Zwei-Tank FlUssigsalz
e Partikelspeicher
e Latentwarmespeicher
e Thermochemischer Speicher
Die Vorteile und Nachteile dieser Varianten fir diesen Prozess werden hier kurz erértert.

Zwei-Tank Flussigsalzspeicher

Flissigsalzspeicher haben ein sensibles Speichermedium, was bedeutet, dass dieses Mate-
rial mit zunehmendem Enthalpiegehalt an Temperatur zunimmt. Das Speichermedium ist ein
Salz, das Uber seine Schmelztemperatur aufgeheizt und zwischen zwei Temperaturen be-
und entladen wird. Typischerweise werden Nitratsalze verwendet, zum Beispiel das soge-
nannte Solar Salt (siehe Tabelle 1-4). In einem Zwei-Tank Flissigsalzspeicher gibt es ein
heiRen und ein kalten Vorratstank, wobei der kalte Tank immer Uber der Schmelztemperatur
des Salzes gehalten wird. Das Salz wird vom kalten Behélter Uber eine warmeulbertragende
Flache gepumpt und beladen. Anschlief3end flieRt das Salz in den heil3en Tank und wird dort
gespeichert. Fur die Entladung wird das Salz vom heil3en zum kalten Tank gepumpt, wieder-
rum Uber die warmeulbertragende Flache. Da die Temperaturen durch die Auslegung und
den Prozess konstant gehalten werden, kann ein Zwei-Tank Speicher eine konstante Leis-
tung bei konstanter Temperatur bereitstellen, so lange genug Speicherkapazitat vorhanden
ist. Diese Leistungs- und Temperaturstabilitat ist fir manche Warmesenken von grolzem Vor-
teil, da manche Verstromungsprozesse am effektivsten konstant laufen.

Das ausgewahlte Speichermedium muss eine mdglichst geringe Erstarrungstemperatur be-
sitzen, um die Gefahren einer Erstarrung zu vermeiden. Gleichzeitig wird eine ausreichend
hohe Temperatur, bei dem das Salz noch thermisch stabil ist, benétigt.

Es ist mdglich, den Speicher mit einem Wasser/Dampf-Kreislauf Uber einen Warmeidibertra-
ger zu be- und zu entladen. Die Pumpwege vom Salz kénnen damit kurz gehalten werden.
Da im Elektrostahlwerk aber eine zweite Warmedbertragung vom Rauchgas auf Was-
ser/Dampf nétig ware, wirde man aber diesen Warmedubertrager einsparen und die Be- und
Entladung direkt vom Rauchgas auf flissigsalzfihrende Leitungen planen. Somit ist eine
Speicherung bei sehr hohen Temperaturen méglich. Diese Verschaltung hat den Nachteil,
dass die Temperaturschwankungen im Rauchgas im Betriebsbereich des Salzes liegen
mussen, wobei die Stahlrohre, in dem das Speichermedium flief3t fiir die Warmeubertragung
eine gewisse Tragheit besitzen, so dass einige Spitzen und Tiefen geglattet werden.

FKZ: 03ESPO11A/B/C Seite AP 1-13



Verbundvorhaben TESIN 24.02.2017

Zwei-Tank Speicher sind fur andere Anwendungen kommerziell verfugbar und bekannt. Al-
lerdings wurden sie noch nicht fir industrielle Anwendungen weiterentwickelt. Die Nachteile
dieser Technologie fur den Elektrostahlwerksprozess kdnnen durch Planung bericksichtigt
und minimiert werden. Dieser Speichertyp wurde in AP 1.2 weiter beriicksichtigt.

Partikelspeicher

Partikelspeicher sind sensible Speicher, in denen zum Beispiel Sand als warmeubertragen-
des und warmespeicherndes Material zugleich zum Einsatz kommt. Diese Speichertechno-
logie wird zurzeit am Institut fir Technische Thermodynamik und am Institut fir Solarfor-
schung am DLR untersucht. Sowohl das Warmeubertragungsverhalten in Wanderbettwar-
meulbertragern wie auch verschiedene Schuttgiter mit Variationen in Korngréf3e und Material
und deren Eigenschaften, z.B. geometrische, thermophysikalische und rheologische Eigen-
schaften sowie mechanisches und thermomechanisches Verhalten (Zyklentests) und Ab-
riebsverhalten werden erforscht.

Sowohl ein direkter als auch ein indirekter Kontakt zwischen dem heil3en Medium und den
Partikeln ist moglich. Im direkten Kontakt, wie er fir konzentrierende Solarturmkraftwerke
konzipiert wird, wird ein sauberes Gas (aufgeheizte Luft) an fallenden Partikel vorbeigeleitet
und gibt dabei Warme an diese ab. Die Partikel werden im Luftstrom hineingerieselt und am
unteren Ende wieder aufgefangen. Die heil3en Partikel kdnnen im Speicher gelagert werden
und dann Uber einen anderen Warmedubertrager die Warme an einem Wasser-/Dampfkreis-
lauf abgeben. Hierzu wird ein indirekter Kontakt vorgesehen. Ein indirekter Kontakt zwischen
dem heil3en Medium und den Partikeln ist auch dann sinnvoll, wenn das heil3e Medium flis-
sig oder fur die Partikel kontaminierend ware.

Einen Vorteil von Partikelspeichern ist ihnre Temperaturunempfindlichkeit. Das Speichermedi-
um kann nicht erstarren, so dass Temperaturuntergrenzen unkritischer als bei Zwei-Tank
Flissigsalzspeicher sind. Je nach Partikelmaterial gibt es Temperaturobergrenzen, da die
Partikel auch zerfallen oder schmelzen konnen. Allerdings haben die Partikel einen ver-
gleichsweise schlechten Warmelibergang, was eine groRe Flache im Warmelbertrager er-
fordert.

Im EAF Rauchgaskanal misste das Speichermedium indirekt die Warme vom Rauchgas
aufnehmen, da das staubbeladene Rauchgas die Partikel sonst schnell erodieren wie auch
kontaminieren wirde. Aus diesem Grund sollten die Partikel in diesem Fall durch Rohre im
Rauchgaskanal strémen. Damit haben die einzelnen Partikel keinen Kontakt mit dem heil3en
Medium. Durch den schlechteren Warmetbergang wére die Oberflache der Rohre circa
zweimal groRer als die bendétigte Oberflache von flissigsalzfihrenden Rohren. Die Betriebs-
fuhrung des partikelbasierten Speichers ware im Vergleich zum Flissigsalz einfacher, da die
Partikel nicht erstarren kénnen. Allerdings wére eine Integration eines Partikelspeichersys-
tems im EAF kompliziert, da das Einrieseln, das Auffangen, die Férderung und die Speiche-
rung der Partikel einige offene Fragen aufweisen.

Fur den Referenzfall im Projekt TESIN wurde wegen dieser offenen Fragestellungen diese
Speichertechnologie nicht weiterverfolgt.

Latentwarmespeicher

Latentwarmespeicher nutzen die Phasenwechselenthalpie des Speichermaterials aus, um in
einem, im Vergleich zu sensiblen Speichern, kleineren Temperaturbereich viel Energie spei-
chern zu konnen. Der Phasenwechsel im Speichermaterial kann prinzipiell von fest zu fest,
fest zu flussig oder flissig zu gasformig erfolgen. Der Wechsel von fester zu flissiger Phase
im Speichermaterial wird haufig untersucht, da die Volumenanderung im Vergleich zum Pha-
senwechsel flissig-gasformig klein ist. Der Phasenwechsel fest-fest wird bisher hauptsach-
lich akademisch untersucht.
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Ein Ziel bei der Auslegung von Latentwadrmespeichern ist es, die Schmelztemperatur des
Speichermaterials an den Temperatur- und Druckbereich des Warmetragermediums anzu-
passen, so dass dieses wahrend der Be- und Entladung auch einen Phasenwechsel erfahrt.
Der Vorteil hiervon ist, dass das Warmetragermedium bei einer konstanten Temperatur aus
dem Speicher austritt und gleichzeitig die Gradigkeit im Warmeubergang im Speicher tber
den kompletten Speicherbetrieb klein bleibt. Allerdings ist die Schmelztemperatur des Spei-
chermaterials eine Materialeigenschaft, so dass eine Anpassung auf der Speichermaterial-
seite nur durch eine Anderung des Materials stattfinden kann. Die Temperatur- und Druckbe-
reiche des Warmeubertragermediums, haufig Wasser/Dampf, sind oft vom Prozess vorge-
geben. Im Projekt TESIN und anderen Projekten am DLR werden Fragen zur Systemeinbin-
dung sowie Auslegung von Latentwarmespeichern erforscht. Ein Nachteil von Phasenwech-
selmaterialien sind ihre schlechten Warmeleitfahigkeiten, so dass verschiedene Ansatze un-
tersucht werden, um Wéarme schnell bzw. kontrolliert in und aus dem Speicher zu bringen.

Der grof3e Volumenstrom des Rauchgases kann nicht in einem Rohrbiindel gefuhrt werden,
um Warme in den Speicher zu transportieren, weil das zu einem unverhaltnism&gig grof3en
Anstieg der nétigen Saugleistung fuihren wirde. Daher muss ein Zwischenkreislauf einge-
fuhrt werden, in dem mit Wasser/Dampf Warme aus dem Rauchgas ausgekoppelt wird und
dann im Speicher wieder abgegeben wird. Durch diese doppelte Warmelbertragung (vom
Rauchgas zu Wasser/Dampf und vom Wasser/Dampf zu Speichermaterial) treten zwei Tem-
peraturabsenkungen durch Gradigkeiten auf. Um die Warmeauskopplung auf hohem Tempe-
raturniveau zu halten, misste der Wasser/Dampf-Kreislauf druckbeladen sein. Die Integrati-
on von einem druckbeladenen Wasser/Dampf-Warmedbertrager im Rauchgaskanal mit dem
mit Partikeln beladenen Rauchgas birgt Sicherheitsrisiken von Rohrreif3ern.

Da die Moglichkeiten fur eine Warmeauskopplung auf hohem Temperaturniveau mit Latent-
warmespeichern in diesem Industrieprozess eingeschrankt sind, wurde diese Technologie
fur AP 1.2 nicht weiter betrachtet.

Thermochemische Speicher

Thermochemische Speicher nutzen die Reaktionsenthalpie in reversible Reaktionen aus, um
Warme in einem System zu speichern und zu einem anderen Zeitpunkt zu entkoppeln. Fir
die Beladung von einem thermochemischen Speicher reagiert ein Feststoff (AB) endotherm
zu einem Feststoff (A) und einem Gas (B). Diese Materialien kénnen getrennt gelagert wer-
den. Dadurch kann thermische Energie einerseits verlustfrei Uber einen langeren Zeitraum
gespeichert und andererseits die Rlckreaktion zum gewollten Zeitpunkt gestartet werden.
Wenn der Speicher entladen werden soll, werden die zwei Reaktanten zusammengebracht,
wobei der Gasdruck Uber die Reaktionstemperatur, also Uber die maximale Entladungstem-
peratur, entscheidet. Durch das Prinzip der chemischen Speicherung von Warme ergeben
sich unterschiedliche Vorteile, wie hohe Speicherdichten, verlustfreie Langzeitspeicherung
oder die Moglichkeit der Warmetransformation. Dariliber hinaus stehen teilweise sehr kos-
tengunstige Speichermaterialien zur Verfiigung. Je nach Reaktionssystem kann die thermo-
chemische Speicherung in einem breiten Temperaturbereich angewendet werden — von un-
terhalb der Raumtemperatur bis zu 1.000 °C.

Die Speicherdichten von sensiblen Speichersystemen sind im Bereich von 25-30 kWh/m3. In
Latentwarmespeichern werden Speicherdichten von 50-100 kWh/m3 erreicht. In thermoche-
mischen Speichern dagegen sind die erwarteten und zum Teil gemessenen Speicherdichten
zwischen 250-400 kWh/m3. Diese hangen allerdings insbesondere bei thermochemischen
Speichern entscheidend von der Integration des Speichers ab.

Wie oben beschrieben, kdnnen die Materialien im beladenen Zustand getrennt voneinander
gelagert werden. Damit muss fir eine Entladung nur die sensible Warme zur Vorwarmung
der Komponenten auf ihre Reaktionstemperatur aufgebracht werden, wodurch thermochemi-
sche Speicher insbesondere flir lange Speicherzeiten sehr interessant sind.
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Durch die Gas-Feststoff-Reaktion kbénnen thermochemische Speicher auch mit einer War-
metransformation kombiniert werden. Dabei kann die Entladungstemperatur des Speichers
durch eine Drucksteigerung des Gases oberhalb der zur Beladung notwendigen Temperatur
liegen. Dies ist insbesondere fiir die thermische Aufwertung von Prozesswarme interessant.

Der Einsatz von kostengiinstigen Materialien ist ein weiterer Vorteil gegentiber zum Beispiel
Latentwarmespeicher oder Flissigsalzspeicher. Einer der Reaktionen, an dem das DLR
forscht, ist die Reaktion von Ldschkalk (Ca(OH).) zu Calciumoxid (CaO) und Wasser (H20).
Diese Reaktion findet bei Temperaturen zwischen 400 und 600 °C statt.

Ein Prototyp dieses thermochemischen Speichers, mit einer Speichermasse von 20 kg, wird
derzeit am DLR untersucht. Die aktuellen Forschungsthemen in diesem grundlagennahen
Gebiet liegen hauptsachlich in der Bewegung der Feststoffkomponenten wahrend der Reak-
tion, der Variation der Druck und Temperaturparameter, sowie generelle Materialuntersu-
chungen.

Loschkalk wird im Elektrostahlwerksprozess verwendet und ist somit schon im Stahlwerk
vorhanden. Zudem ist haufig auf Grund von gewachsenen Strukturen, wie bspw. am BSW
Standort in Kehl, das Volumen des Speichers ein kritischer Faktor. Eine mdgliche Kombina-
tion der hohen Speicherdichten mit den prinzipiell vorhandenen Reaktanten macht diese
Technologie daher grundsatzlich sehr interessant fiir den adressierten Prozess. Die thermo-
chemischen Reaktionen bendtigen allerdings eine Mindestqualitat der Fest- und Gasstoffe
um einen zyklenstabilen Prozess zu gewahrleisten. Der im Prozess vorhandene Léschkalk
ist daflir mit grof3er Wahrscheinlichkeit ungeeignet. Zudem fiihren die extremen Temperatur-
schwankungen nach heutigem Kenntnisstand zu sehr schwer kontrollierbaren chemischen
Reaktionen, sodass diese Speichertechnologie in diesem Projekt nicht weiter betrachtet wird.

AP1.2 Entwicklung eines Referenzkonzepts und wirtschaftliche Beurteilung
(BSE, DLR, BSW)

Im Rahmen des AP 1.2 wurde ein Referenzkonzept basierend auf Zwei-Tank Flissigsalz-
speicher entwickelt und bewertet. Es wurde eine Kapitalriicklaufzeit von 12,5 Jahren ermit-
telt, welche allerdings nur mit groBen Unsicherheiten bestimmt werden konnte. Ein Refe-
renzkonzept mit einer elektrischen Leistung von 2,9 MW wurde erstellt. Mit diesem kdnnen
die Hauptventilatoren mittels Abwarme betrieben werden. Die Untersuchungen im Rahmen
dieses Arbeitspaketes haben gezeigt, dass es im Bereich der Warmeauskopplung auf ho-
hem Temperaturniveau noch Forschungsbedarf gibt.

1.2.1Entwicklung des Referenzkonzepts (DLR)

Durch die Abbildung der Energiestrome im Elektrostahlprozess im Rahmen von AP 1.1 ist
die zur Verfigung stehende Energiemenge, die aus dem Abgas des Elektrolichtbogenofens
zuriickgewonnen werden kann, bekannt. Da im Stahlwerk viele Kleinverbraucher elektrisch
zu versorgen sind, wurde vom Projektpartner BSE eine Verstromung der zuriickgewonnen
thermischen Energie als zielfiihrend identifiziert. Daher wurde das in Abbildung 1-12 darge-
stellte Referenzkonzept zur Energieriickgewinnung konzipiert. Hierbei wird die aus dem
Rauchgas zuriickgewonnene thermische Energie in einem thermischen Energiespeicher
zunachst gepuffert, um anschliel3end in einem klassischen Verstromungsprozess in elektri-
sche Energie und Abwarme umgewandelt zu werden. Da die Auskopplung der thermischen
Energie auf hohem Temperaturniveau geschieht, ist es denkbar, dass bei langeren Produkti-
onsunterbrechungen der Warmeubertrager durch den kalten Rauchgasvolumenstrom so
stark abgekuhlt wird, dass Warme auf das Rauchgas tbertragen wird.
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Abbildung 1-12: Energiestrome im entwickelten Referenzkonzept zur Energieriickgewinnung aus dem
Lichtbogenprozess.

Simulationsmodell fir das Referenzkonzept (DLR)

Die bereits im AP 1.1 erstellten Einzelmodelle wurden im Rahmen der Arbeiten zum AP 1.2
zu einem gekoppelten Gesamtmodell verschaltet. Fir die Modellierung des gesamten Pro-
zesses wurde die Simulationsumgebung Ebsilon Professional verwendet. Eine schematische
Darstellung der Energieflisse des Gesamtmodells ist in Abbildung 1-13 dargestellt. Basie-
rend auf den drei Teilsystemen Quelle, Speicher und Senke wurden alle relevanten Energie-
stréme des Prozesses abgebildet und so im Modell beriicksichtigt.

Abbildung 1-13: Energieflussschema des Referenzkonzepts zur Warmeriickgewinnung aus dem Abgas
des Elektrolichtbogenofens der BSW in Kehl.

Das Simulationsmodell in Abbildung 1-14 entspricht von seinem logischen Aufbau dem
Energieflussschema des Prozesses in Abbildung 1-13. Demnach wird dem thermischen
Energiespeicher Uber einen Warmeulbertrager im Abgasstrom des Elektrolichtbogenofens
Warme diskontinuierlich zugefiihrt. Der thermische Energiespeicher glattet bzw. puffert die
Leistungsabgabe auf ein zeitlich konstantes Niveau. Als Energiesenke wurde ein Simulati-
onsmodell eines Clausius-Rankine-Prozesses an den Energiespeicher angeschlossen. Die
Teilsysteme sind Uber Thermofluidleitungen miteinander verbunden. Zur Beladung des Spei-
chers wird Uber eine Pumpe die Salzschmelze aus dem kalten Tank in den Wéarmeubertrager
geleitet. Dort wird diskontinuierlich Warme vom Rauchgas auf die Salzschmelze libertragen.
Erreicht die Salzschmelze ihre Zieltemperatur von 400 °C, so wird sie im heil3en Speicher
zwischengelagert. Ist die Temperatur des Rauchgases, z.B. bei Betriebsunterbrechungen, zu
gering um die Salzschmelze ausreichend zu erwérmen, so wird diese Uber eine Bypasslei-
tung in den kalten Salzbehalter zuriickgeleitet. Zur Dampferzeugung wird eine konstante
Salzmenge aus dem heil3en Speichertank entnommen und dem Clausius-Rankine-Prozess,
bestehend aus Dampferzeuger und Turbine, zugefihrt. Hier wird Frischdampf erzeugt, der
anschliel3end von der Turbine in elektrische Energie umgewandelt wird.
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Abbildung 1-14: Screenshot des gekoppelten Simulationsmodells zur Simulation des gesamten Warme-
rickverstromungskonzepts mit Energiequelle, thermischem Energiespeicher und Energiesenke.

In Tabelle 1-5 sind die Auslegungsdaten fir die Warmeauskopplung und den Ruickverstro-
mungsprozess angegeben. Grundlage fir die Definition von 10 MW Nennleistung war eine
Orientierung an der bereits bestehenden Warmeauskopplung.

Tabelle 1-5: Auslegungsdaten des Simulationsmodells zur Berechnung des Referenzkonzepts.

Mittlere auskoppelbare Leistung 10,1 MWih
Flache 800 m2
Thermische Nennleistung 10 MWih
Frischdampfdruck 35 bar
Frischdampftemperatur 390 °C
Elektrische Bruttoleistung 29 MWel
Wirkungsgrad 29 %

Basierend auf der GroR3e der Energiequelle wurde ein passender Senkenprozess ausgelegt.
Dieser wurde ebenfalls auf eine mittlere Leistung von 10 MW, ausgelegt. Durch die sehr
kleine GroRe der in Frage kommenden Dampfturbinen liegt der Wirkungsgrad bei nur circa
29 %. Dies bedeutet, dass insgesamt 2,9 MW Strom aus der Abwarme des Elektrolichtbo-
genofens erzeugt werden kann. Die verbleibenden 7,1 MWy, missen auf einem Tempera-
turniveau von ca. 60 °C abgefiihrt werden, kénnen aber noch fir Heizzwecke Verwendung
finden. Sollte die Abwarme auf einem héheren Temperaturniveau genutzt werden, so bleibt
nur die Anhebung des Kondensatordrucks Ubrig. Dies bedeutet im Umkehrschluss aber
auch, dass der Wirkungsgrad des Verstromungsprozesses absinkt. Bei der Betrachtung des
Gesamtwirkungsgrads kann dieser jedoch aufgrund von Synergieeffekten ansteigen.

Die erforderliche SpeichergréR3e wurde iterativ bestimmt. Als Basis diente die Temperatur-
zeitreihe des Elektrolichtbogenofens vom 19.11.2013. Als Optimierungsziel wurde festgelegt,
dass das System dann optimal ausgelegt ist, wenn zu jederzeit gentigend Salz zur Kiihlung
des Warmedubertragers bereitgestellt werden kann. Das Simulationsergebnis fur das Spei-
chersystem ist in Abbildung 1-15 dargestellt. Demnach ist eine Salzmasse von 70t ausrei-
chend um die vom Elektrolichtbogenofen abgegebene Leistung rein sensibel zu speichern.
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Abbildung 1-15: Verlauf der Salzmassen und Salztemperaturen im heif3en und kalten Speichertank.

In Tabelle 1-6 sind die wichtigsten Ergebnisse aus der Simulation des Prozesses dargestellt.
Demnach besitzt der ausgelegte Speicher flr das Referenzkonzept eine Speicherkapazitat
von 5.300 kWh. Die thermische Energiemenge, die mit Hilfe des ausgelegten Warmeuber-
tragers aus dem Rauchgas im betrachteten Zeitraum enthommen werden kann, betragt ins-
gesamt 83 MWh. Hieraus konnte, mit der auf Stromerzeugung optimierten Warmesenke,
eine elektrische Energiemenge von ca. 24 MWh erzeugt werden. Diese kann z.B. im Stahl-
werk zur Versorgung von Kleinverbrauchern herangezogen werden.

Tabelle 1-6: Ergebnisse der Berechnung des Referenzkonzepts.

Salzinventar 70 t
Speicherkapazitat 5.300 kWh
Temperatur kalter Tank 225 °C
Temperatur heiRer Tank 400 °C
Gesamt ausgekoppelte Energie 83 MWhth
Gesamt umgewandelte Energie 24 MWhel

Berechnung der Investitionskosten fiir den Referenzspeicher (DLR)

Zur Prifung der Wirtschaftlichkeit war es erforderlich, die Investitionskosten des im Rahmen
von AP 1.2 ausgelegten thermischen Energiespeichers abzuschatzen. Fur eine detaillierte
Betrachtung der Kosten werden folgende Teilkomponenten betrachtet:

e Behalter fir das Speichermaterial

e Speichermaterial

e Pumpen zur Férderung des Speichermaterials

o Warmedammungsmaterial

e Abschatzung indirekter Kosten wie z.B. Planungs- und Auslegungskosten

Diese Kosten sind nach den Erlauterungen in Tabelle 1-7 zusammengefasst.

Behalter fur das Speichermaterial

Die Speicherbehdlter miissen jeweils die gesamte Salzschmelze von ca. 70 t im heil3en Zu-
stand aufnehmen kénnen. Hierfir ist ein Behaltervolumen von ca. 40 m3 erforderlich. Aus
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einer Uberschlagigen Berechnung des als liegender Tank ausgeflhrten Behdlters, lasst sich
eine bendtigte Stahlmasse von ca. 6 t berechnen. Aus dem abgeschéatzten Gewicht kdnnen
dann die Investitionskosten von 38 T€ abgeschatzt werden. Dieser Preis® beinhaltet sowohl
die reinen Materialkosten fir den Behalterstahl, sowie die zur Produktion notwendige Ar-
beitszeit.

Speichermaterial

Als Speichermaterial kommt beim Referenzkonzept fir die Warmeauskopplung eine Salz-
schmelze aus Natriumnitrit (NaNOy), Kaliumnitrat (KNOs) und Natriumnitrat (NaNO3), soge-
nanntes Hitec HTS, zum Einsatz. Diese Salzschmelze kostet ca. 1.000 €/t°. Daher ergeben
sich Gesamtkosten von 70 T€ fir das Speichermaterial.

Pumpen zur Forderung des Speichermaterials

Zur Berechnung der Investitionskosten der Forderpumpen fur das Speichermaterial wurde
die jeweils notwendige Pumpenleistung tber den zu erwartenden Druckverlust im Energie-
rickgewinnungssystem abgeschatzt. Aus der Fachliteratur® wurden dann die groben Kosten
der beiden Pumpen abgeschatzt. Die Gesamtkosten fir die beiden Pumpen belaufen sich
daher auf ca. 7 T€.

Warmedammungsmaterial

Das Volumen des Warmedammungsmaterials wurde basierend auf den Abmessungen der
ausgelegten Behéltergrole abgeschatzt und betragt ca. 18 m3. Mit Hilfe der spezifischen
Kosten fur das Warmedammungsmaterial® und dessen aufwandige Montage bzw. Verklei-
dung lassen sich Gesamtkosten von 53 T€ berechnen.

Abschétzung indirekter Kosten

Durch die Planung, Auslegung und Genehmigung einer solchen Speicheranlage entstehen
weitergehende Kosten, die im jetzigen Konzeptstadium nur sehr schwer abgeschéatzt werden
konnten. Fir die Abschatzung der indirekten Kosten wurden 50 %'° der direkten Kosten (in
Summe 168 T€) pauschal angesetzt. Nach diesem Ansatz betragen die indirekten Kosten
des Speichers ungefahr 84 T€.

Gesamtkosten

Aus den direkten und indirekten Kosten lassen sich nun die Gesamtkosten fir den Speicher
abschatzen. Diese betragen insgesamt 252 T€. Die spezifischen Speicherkosten betragen
bei einer thermischen Speicherkapazitat von 5.300 kWh rund 47 €/kWh. Dies liegt etwas
Uber den spezifischen Speicherkosten bei grof3eren Speichern in solarthermischen Kraftwer-
ken. Die kleinere BaugrofRe des ausgearbeiteten Speicherkonzepts fuhrt allerdings erwar-
tungsgemal zu einer Verteuerung des Speichers. Die einzelnen Teilkosten, die im Rahmen
der Kostenschatzung ermittelt wurden, sind in Tabelle 1-7 dargestellt.

8 Turton R. et al.: Analysis, Synthesis and Design of Chemical Processes, Third Edition.
? Interne Angebotsunterlagen des DLR.

10 Expertenschatzung im Rahmen von Erfahrungswerten.
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Tabelle 1-7: Kostenschatzung fir die Speicherkosten des Referenzkonzepts.

24.02.2017

Komponente Einzelparameter =~ Gesamtkosten
Gesamtsumme der Kosten 252 T€
Direkten Kosten 168 T€
Speicherbehalter 38 TE€
Masse Salzschmelze 70 t
Volumen Salzschmelze 40 m3
Tankgewicht 6 t
Kosten pro Behalter 19 TE
Gesamtkosten Speicherbehalter
Speichermaterial 70 T€
Masse Salzschmelze 70 t
Spezifische Materialkosten 1.000 €t
Pumpen 7 TE
Auslegungsleistung kalte Pumpe 10 KWei
Auslegungsleistung heil’e Pumpe 3 KWel
Kosten kalte Pumpe 4 T€
Kosten heiRe Pumpe 3 TE
Speicherbehalter 53 T€
Volumen Warmedammungsmaterial 18 m3
Spezifische Kosten Warmedammungsmaterial | 1.400 €/m?
Indirekten Kosten 84 TE
Pauschale im Bezug zu direkten Kosten 50 %

1.2.2Wirtschaftlichkeit des Referenzsystems (BSE)

Fur die wirtschaftliche Betrachtung wurden die jeweiligen Kernkomponenten identifiziert und
anhand von Angeboten wie auch durch qualifizierte Annahmen die Investitions- und die Be-
triebskosten fir das Energieriickgewinnungskonzept ermittelt. Unter Berilicksichtigung der
Einsparpotenziale wird daraus folgend die Wirtschaftlichkeit in Form einer Return-on-
Investment (ROI) Rechnung ermittelt.

Abschéatzung der wirtschaftlichen Parameter

Basierend auf den oben dargestellten Auflistung ergibt sich ein Gesamtsumme der Investiti-
onskosten von ca. 7,8 M€ (vgl. Tabelle 1-8). Hierbei fallen vor allem die Warmeauskopplung
und der Verstromungsprozess mit zusammen mehr als 6,2 M€ ins Gewicht. Ein weiterer
wichtiger Punkt bei der Betrachtung der Wirtschaftlichkeit sind die jahrlichen Betriebskosten
einer solchen Anlage. Diese wurden ebenfalls abgeschatzt und belaufen sich auf ca. 1,2 M€
(vgl. Tabelle 1-9).

Die Betriebskosten der Anlage betragen mit 1,2 M€ einen Groliteil des Anlagenertrags von
1,8 M€ (vgl. Tabelle 1-10), wodurch ein Reinerldés von ca. 600 T€/a zur Amortisation der In-
vestitionskosten zur Verfigung steht.

Mit Hilfe einer Investitionsrechnung wurde aus den aufgefihrten Kostendaten der ROl Wert
fur das Energierickgewinnungssystem berechnet werden. Dieser betragt fir das betrachtete
System 12,5 Jahre.
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Tabelle 1-8: Ubersicht tiber Investitionskosten.

Komponente Kosten
Warmeauskopplung 2.250.800 €
Warmeubertrager 2.025.000 €
thermische Isolierung 225.800 €
Warmespeicherung 850.000 €
Zwei-Tank-Speicher 250.000 €
Infrastruktur 600.000 €
Verstromungsprozess 3.987.100 €
Dampferzeuger 1.500.000 €
Turbine 2.487.100 €
Personal und Planung 662.400 €
Gesamtsumme 7.750.300 €
Tabelle 1-9: Ubersicht iber die Betriebskosten.
Komponente Kosten
Wartung Warmedubertrager 700.000 €/a
Sonstige Wartungen 354.400 €/a
Mehrkosten Hauptventilatoren 117.200 €/a
Summe 1.171.600 €/a
Tabelle 1-10: Ubersicht iiber die Anlagenertrage.
Parameter Kosten
Produktionszeit 7.600 hl/a
Leistung Generator 2,9 MWeg
Strompreis 0,08 €/kWh
Stromerzeugung 22.374 MWhl/a
Ertrag 1.790.000 €/Jahr
Tabelle 1-11: Ubersicht tiber die Ertrage der Anlage.
Parameter Kosten
Investkosten der Anlage 7.750.300 €
Betriebskosten 1.171.600 €/Jahr
Anlagenertrag 1.790.000 €/Jahr
Errechneter ROI 12,5 Jahre

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Betrachtung

Bezogen auf die potentielle Stromerzeugung von 2,9 MWy erflllt das Projekt die zuvor defi-
nierten technischen Erwartungen. Mit dem Energierickgewinnungssystem konnten die
Hauptventilatoren (3 x ca. 1,0 MWe)) mittels Abwéarme betrieben werden. Jedoch hat die Un-
tersuchung im Rahmen dieses Projektes ergeben, dass es im Feld der Abgas/Rauchgas-
Warmeulbertrager noch grof3en Forschungsbedarf zur Anhebung des Temperaturniveaus
gibt. Die Abschatzung der Investitionskosten hat gezeigt, dass es bei vielen Komponenten zu
wenig Erfahrung gibt, um die Investitionskosten sicher abschétzen zu kénnen. Sollte es ge-
lingen, die Investitionskosten besser abschétzen zu kénnen, kdnnte damit der ROI eventuell
aufgrund wegfallender Sicherheitsfaktoren niedriger ausfallen. Der fir das Referenzsystem
berechnete ROI von 12,5 Jahren ist nach aktueller Marktlage fir eine Umsetzung des ent-
worfenen Vorhabens im Bereich der Stahlindustrie deutlich zu lang. Der Einfluss des Ener-
giespeichers auf die Wirtschaftlichkeit ist mit den vorliegenden Zahlen als sehr gering zu be-
werten, da nur ca. 3 % der Investitionskosten auf den eigentlichen Speicher entfallen.
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AP1.3 Potentialanalyse fur globalen Einsatz von Speichern in Elektrostahlwer-
ken (BSE, DLR, BSW)

Im Rahmen des AP 1.3 wurden durch BSE die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von
Elektrostahlwerken weltweit herausgearbeitet. Vom DLR wurde die Auswirkung von der pa-
rallelen Schaltung mehreren Ofen betrachtet. Darauf aufbauend wurde die weltweite Wirt-
schaftlichkeit des Referenzkonzepts von BSE abgeschatzt.

Die Arbeiten haben gezeigt, dass sich EAF-Stahlwerke weltweit zum Teil sehr stark unter-
scheiden und die wirklich anfallenden Abwarmestrome von der Betriebsweise beeinflusst
werden. Durch die Vielzahl an Anlagen ist das Abwarmepotenzial global gesehen nicht zu
vernachlassigen. Auch der Betrieb mehrerer EAF an einer Energiertickgewinnungsanlage
wurde eingehend untersucht. Als Ergebnis dieser Untersuchungen lasst sich feststellen,
dass ein gekoppelter Betrieb bei mehreren Ofen in der Regel zu bevorzugen ist. Durch die
Uberkapazitat an Anlagen ist es fraglich, ob die sich in Betrieb befindlichen Anlagen auch in
Zukunft am Markt behaupten kénnen oder geschlossen werden. Daher ist das globale Po-
tenzial des Rickgewinnungskonzepts aus heutiger Sicht kaum abzuschatzen.

1.3.1Wesentliche Unterscheidungsmerkmale von Elektrolichtbogendfen welt-
weit (BSE)

Weltweit sind derzeit Uber 1.000 Elektrolichtbogenstahlwerke in Betrieb. Die Gemeinsamkeit
dieser Werke liegt in der Art des Energieeintrages mittels elektrischer Energie. Diese Energie
wird mittels eines Transformators transformiert und mit Hilfe von Grafitelektroden die Energie
dann zum Einsatzstoff geflihrt und tber einen Lichtbogen dieser damit eingeschmolzen.

Die Rohstahlerzeugung weltweit lag im Jahr 2014! bei iber insgesamt 1.600 Millionen Ton-
nen. Diese kann je nach der Art der Erzeugung auf die Produktion mittels Hochofen und an-
schlieBendem Konverter mit Sauerstoff-Blasverfahren (73,9 %), Elektrostahlwerken (25,6 %)
oder auch mittels des mittlerweile eher seltenen Siemens Martin Verfahren (0,5 %) aufgeteilt
werden.

Die stahlerzeugende Welt unterliegt auch gewissen zeitlichen Veranderungen. In den ver-
gangenen zehn Jahren hat sich die Verteilung der Stahlproduktion sehr geandert. Dies liegt
vor allem an der extremen Zunahme der Stahlerzeugung in China. Wie in Abbildung 1-16 zu
erkennen ist, produzierte China im Jahr 2004 bereit ein Viertel der weltweiten Stahlprodukti-
on. Dies hat sich bis zum Jahr 2014 noch einmal dramatisch veréndert. Aktuell liegt der An-
teil am Weltmarkt bereits bei fast der Hélfte der weltweiten Produktion.

11 World Steel in Figures 2015, worldsteel Association
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Abbildung 1-16: Darstellung der Verteilung der weltweiten Stahlproduktion (a) in den Jahren 2004 und (b)
2014.

Die Unterschiede zwischen den einzelnen EAFs liegen im Detail bzw. auch in der Grol3e der
EAFs. Grundsatzlich gibt es zwei Arten von EAFs; den Wechselstrom EAF (AC) und den
Gleichstrom EAF (DC). AC EAFs sind in grol3er Mehrzahl vertreten und haben eine weite
Verbreitung. In den 90er Jahren wurden immer mehr DC EAFs installiert, allerdings hat sich
dieses Verfahren nicht durchgesetzt. Deren grundsatzlicher Vorteil, weniger Netzrickwirkun-
gen zu erzeugen, hat sich nicht als zu dominant herausgestellt.

Die Unterschiede zwischen EAFs liegen hauptsachlich in ihrer Grol3e, welche zwischen 10 t
bis zu 350 t Abstichgewicht liegen kann. Die Mehrzahl der EAFs (> 50 %) liegt aber bei einer
GroRe zwischen 80-120 t Abstichgewicht. Jeder dieser EAFs hat alleine im Abgas ca. 10 bis
15 MWy an Abwarme, die theoretisch fur eine Warmeriickgewinnung genutzt werden konn-
ten.

Ein weiterer Unterscheidungspunk der EAFs liegt in ihrer Produktivitdt. Diese wiederum
hangt von vielen Randbedingungen wie z.B.: Schrottverfliigbarkeit, Ausbildungsstand des
Personals, Qualitéat des erzeugten Stahles, Limitierungen in der elektrischen Energie, Ver-
wendung von chemischer Energie (Sauerstoff, Erdgas, Kohle...) oder aber auch dem Ein-
satzmaterial ab.

In Européischen Landern wird hauptséachlich Ricklaufschrott als Einsatzmaterial verwendet.
Dieser Mix setzt sich aus Spanen, Stanzabféllen der metallverarbeiteten Industrie sowie ge-
pressten Paketen und Schredderschrott aus zerkleinerten Fahrzeugen zusammen. Des Wei-
teren wird auch Abbruchschrott aus abgerissenen Betonstahlkonstruktionen sowie Stahltra-
ger, Heizkorper und Behdlter als Ricklaufschrott eingesetzt. Eine Mischung aus diesem
Schrott ermdglicht eine recht hohe Produktivitat aufgrund der Materialreinheit, des Ein-
schmelzverhaltens und der Schrottdichte.

Im Gegensatz dazu wird in L&ndern mit Eisenerz und Erdgasvorkommen pelletierter Eisen-
schwamm als Einsatzmaterial verwendet. Dieses pelletierte direkt reduzierte Eisenerz (direct
reduced iron, DRI) hat ein Eisengehalt von nur ca. 92-95 % und keine Legierungsbestandtei-
le, wie dies bei Rucklaufschrott der Fall ist. Daher ist eine gréRere Energiemenge zum Ein-
schmelzen erforderlich, da beim Produktionsprozess mit DRI eine groRere Schlackemenge
anfallt, was den Prozess wiederum verlangsamt.

Zusatzlich findet vor allem in ferndstlichen Landern auch die Verwendung von flissigem
Roheisen im EAF, das direkt von einem Hochofen geliefert wird, immer mehr Verwendung.
Diese Fahrweise wird vor allem in Landern betrieben, wo kleinere integrierte Werke mit
Hochdfen aus Erz und Kohle zunéachst einmal Roheisen herstellen. Da aber auch in diesen
Landern die Menge an Rucklaufschrott zunimmt und ein Konverter nur eine begrenzte Men-
ge an Kuhlschrott verwenden bzw. einschmelzen kann, wird als Alternative ein EAF mit flls-
sigem Roheisen im Mix mit Schrott oder aber auch DRI betrieben. Diese unterschiedlichen
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Einsatzmaterialien fuhren zur unterschiedlichen Produktivitdt und zu unterschiedlichen Be-
triebsverhalten der EAFs, was auch einen Einfluss auf die Abgasmengen sowie der Abgas-
temperaturen hat.

Grundsatzlich handelt es sich beim Betrieb eines EAFs aber nahezu immer um einen Batch-
betrieb, also ein StoRRbetrieb mit Unterbrechungen. Bei diesen Unterbrechungen wird zum
einen neuer Schrott bzw. Einsatzstoff chargiert oder aber der EAF abgestochen. Zu diesen
Zeiten findet kein Energieeintrag statt und somit fallt die Abgastemperatur stark ab. Es gibt
auch EAFs mit Schrottvorwarmung in der Abgasanlage, wobei der Schrott vom heiRen Ab-
gas fir einige Zeit bereits vorgewarmt wird, bevor er in den Ofen féllt. Hierbei geht Energie
aus dem Abgas in den Schrott Uber. Diese Energie muss nicht mehr im Kihlwasser abge-
fuhrt werden, d.h. diese EAFs mit Schrottvorwarmung erzeugen daher etwas weniger Ab-
warme.

Bei EAFs mit Schrottvorwdrmung ist allerdings grundsatzlich die Problematik der Entstehung
von Dioxinen und Furanen'? zu beachten. Da sich im Schrott auch Elemente wie Schmierole,
Farbriickstande oder Plastikteile befinden und diese beim Einschmelzen des Schrotts ver-
brennen, gelangen deren Bestandteile in das heil3e Abgas. Wenn das hei3e Gas langsam
abkdhlt, bilden sich dabei langmolekulare Verbindungen, welche stark toxisch sind (Novo
Synthese). Dies erfolgt vor allem wahrend der Abkihlung des Gases im Bereich unter
800 °C bis zu ca. 300 °C (vgl. Abbildung 1-17). Bei einer Schrottvorwarmung ist dies auch
der Fall, d.h. der Riickgewinn an Energie geht zu Lasten der Umwelt. Man kann diese Dioxi-
ne teilweise auch wiederum mittels Aktivkohle, welche vor dem Filterhaus ins Abgas gebla-
sen wird, binden. Allerdings muss diese Aktivkohle zusammen mit dem Staub als Sondermdill
entsorgt werden. Es ist daher im Hinblick auf eine Minimierung der zu entsorgenden Stoffe
besser, die noch heiRen Abgase mittels eingeblasenen Wassers abzuschrecken bzw. zu
guenchen und somit die Bildung dieser Elemente zu verhindern.

Complete combustion of PCDD/PCDF
and their precursors

800 °C

Incomplete combustion of PCDD/PCDF;
Reformation is possible at
temperatures below 800 °C

Critical temperature range

No reaction.
0°C

Abbildung 1-17: Darstellung des Temperaturbereichs in dem es zur Neubildung von Dioxinen und Fura-
nen kommen kann.

Es gibt allerdings auch einige Stahlwerke, die mehr als einen EAF parallel betreiben. Teil-
weise sind dies zwei oder bei gro3en Stahlwerken sogar mehr als zwei EAFs, die dort
gleichzeitig betrieben werden. Bei diesen Werken ergibt sich durch die grol3ere Anzahl an
Abwarmestromen eine weitere Moglichkeit der Energieriickgewinnung. Eventuell sind Syner-
gien durch eine ,Glattung“ der Energieabgabe moglich. Je mehr EAFs in Betrieb sind desto
gleichmé&Riger kann solch eine Energieabgabe werden.

12 Abkiirzung aus dem Englischen PCDD/PCDF-.
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1.3.2Speicherkonzeptbetrachtung bei parallel geschalteten EAFs (DLR)

Im Rahmen der Arbeiten des AP 1.3 wurde neben den wesentlichen Unterscheidungsmerk-
malen verschiedener Elektrostahlwerke deren Einfluss auf die Speicherauslegung abge-
schatzt. Da sich die Elektrostahlwerke durch die Anzahl paralleler Ofen unterscheiden kon-
nen, wurde dieser Einfluss auf das Speichersystem durch das DLR untersucht.

Fur diese Arbeiten wurde das in AP 1.2 entwickelte Referenzkonzept (vgl. Abbildung 1-14)
mit einem Rauchgaswarmeubertrager thermische Energie aus einem im Batch-Betrieb arbei-
tenden Elektrolichtbogenofen (EAF) ausgekoppelt. Diese zeitlich diskontinuierlich anfallende
Energie wird in einem Zwei-Tank Flissigsalzspeicher zwischengespeichert um anschliel3end
kontinuierlich verstromt zu werden.

Es gibt viele Elektrostahlwerke, in denen zwei oder mehr Ofen betrieben werden. Ein solches
Werk ist in Abbildung 1-18 skizziert. Hierbei waren zwei Ofen (z.B. EAF 1 und EAF 2) paral-
lel mit dem thermischen Speicher verschaltet. Im Vergleich zum Referenzkonzept ist der
prinzipielle Aufbau des parallelen Konzepts relativ &hnlich. Lediglich die Auslegungskenn-
werte der Systeme unterscheiden sich. Im Rahmen des Projekts TESIN wurden in AP 1.1
Messungen an einem Elektrolichtbogenofen durchgefiihrt. Aus diesen Messungen wurde fir
eine gesamte Charge ein Temperaturverlauf des Rauchgases ermittelt, der fir beide Ofen
als reprasentativ angenommen werden kann.

Die beiden Ofen werden vor Ort im Stahlwerk in der Regel komplett unabhangig voneinander
betrieben. Es ist daher unklar, welche Zustande diese relativ zueinander haben. Daher wur-
den die stochastischen Auswirkungen der beiden Systeme in einem vereinfachten Simulati-
onsmodells ermittelt und bewertet.

‘ : I — 1 HeiRer Tank

- i = ‘ Turbosat;\
= m | ® m B
® om = = H =
‘ E I ‘ Kalter Tank Y

Dampferieuger

EAF1 | | EAF2

Abbildung 1-18: Angepasstes Konzept fur zwei parallel betriebene Elektrolichtbogendfen.

Durch die bisherigen Arbeiten wurde festgestellt, dass der Temperaturverlauf des Rauchga-
ses eines Elektrolichtbogenofens im Wesentlichen nur vom Prozessfortschritt abhangt. Um
dies zu verdeutlichen wurden im Projekt gemessenen Temperaturen in einem Scatterplot
(vgl. Abbildung 1-19 (a)) aufgetragen. Mit diesen Temperaturmessdaten wurde durch eine
intervallweise Mittelwertbildung ein reprasentativer Temperaturverlauf generiert. Das Ergeb-
nis dieser Bearbeitung ist in Abbildung 1-19 (b) als Temperaturverlauf Giber der Chargenzeit
dargestellt.
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Abbildung 1-19: (a) Darstellung der einzelnen Temperaturmessungen als Scatterplot in Abhangigkeit des
Zeitablaufs einer Charge. (b) Aus (a) ermittelter reprasentativer Temperaturverlauf einer Ofencharge.

Die stochastische Betrachtung des Betriebs von zwei parallelen Ofen wurde eine Monte Car-
lo Simulation angewendet. Bei einer Monte-Carlo-Simulation wird basierend auf dem Gesetz
grol3er Zahlen versucht, ein analytisch nicht oder nur sehr schwer Iésbares Problem numme-
risch zu l6sen ist. Bei der Anzahl der Simulationen muss beachtet werden, dass die Anzahl
der Simulationen ausreichend grof3 ist, da die Qualitéat der Ergebnisse einer Monte-Carlo-
Simulation im Wesentlichen von der Anzahl der Einzelbetrachtungen abhéngt. Als Ver-
gleichsbasis fur die Simulation mit zwei baugleichen EAFs dient eine Simulation mit nur ei-
nem Ofen, die bereits in AP 1.2 beschrieben wurde.

In Abbildung 1-20 sind die Ergebnisse zu den durchgefihrten Untersuchungen dargestellit.
Die Durchgangsfunktion F(x) verdeutlicht die kumulierte Haufigkeit der aufgetretenen Leis-
tungen bzw. deren Wahrscheinlichkeit. Durch den parallelen Betrieb von zwei Ofen kann die
Verteilung der ausgekoppelten Leistung dem Verlauf einer Normalverteilung angenéhert
werden.

ein Ofen Pl -
09 1 . ’ -
= = = zwei Ofen . /'-—-'/
0,8 4
: =+ = Norm. Verteilung /’ -
’
0,7 A
',
0,6 /
o5
pref
0,4 ’
S
0,3 :
iy
7 s
0,2 25
/ s
’ 7
0,1 e
o ez "7
0 0,5 1 1,5 2 2,5

normierte Leistung [-]

Abbildung 1-20: Darstellung der Durchgangsfunktion F(x) zweier stochastischer Verteilungen eines EAF-
Energierickgewinnungskonzepts mit einem bzw. zwei EAFs, die jeweils auf ihre Medianleistung bezogen
wurden. Zum Vergleich wurde zuséatzlich der Verlauf eine Normalverteilungsfunktion dargestellt.

Fur die abschlielRende Bewertung des Systems wurden Untersuchungen zum zeitversetzten
Betrieb unternommen. Hierbei wurden insgesamt vier Zeitreihenbetrachtungen durchgefiihrt,
wobei der relative Prozessfortschritt der beiden Ofen zueinander jedes Mal um zehn Minuten
bzw. 25 % verschoben wurde. Hierbei werden die zur Speicherung benétigten Salzmassen
ausgewertet.
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Die Ergebnisse der Untersuchung (vgl. Abbildung 1-21) zeigen deutlich, dass der ungins-
tigste Fall der synchrone Betrieb der beiden Ofen ist. Dies ist zu erwarten, da sich hier die
Abstich- bzw. Chargiervorgange direkt auf den Speicher auswirken. Durch eine zeitliche Ver-
schiebung wird erreicht, dass sich die Leistungsverlaufe beider Ofen ausgleichen.

Die Gegenuberstellung der benétigten Salzmassen in Tabelle 1-12 zeigt, dass der optimale
zeitliche Versatz des Speichers ca. 30 min bzw. 75 % Chargenfortschritt betragt. Dies hat zur
Folge, dass sich bei dieser Konstellation die Ofen optimal erganzen und so weniger Leistung
im Speicher zwischengelagert werden muss.

Tabelle 1-12: Ergebnisse aus den Zeitreihenuntersuchungen zwei versetzt laufenden EAFs.

Fall Bendotigte Salzmasse
(1)  Synchroner Betrieb/ 0 % 819t
(2)  Zeitversatz 10 min/ 75 % 63,6t
(3)  Zeitversatz 20 min/ 50 % 52,3t
(4)  Zeitversatz 30 min/ 75 % 30,6t

Die durchgefiihrten Arbeiten zeigen, dass die Integration von einem Speicher in einem Be-
trieb von mehreren Ofen den Betrieb des Speichers deutlich wirtschaftlicher machen wiirde.
Eine solche Verschaltung hat zudem den Vorteil, dass der Umwandlungswirkungsgrad im
Senkenprozess aufgrund der besseren Auslastung und der besseren thermodynamischen
Parameter gesteigert werden kann. Zusatzlich vereinfacht sich der reale Betrieb des Spei-
chers erheblich, da groRe Temperaturgradienten vermutlich deutlich seltener auftreten wer-
den.
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Abbildung 1-21: Ermittlung der Auswirkungen eines zeitlich versetzten Ofenbetriebs bei einem Energie-
rickgewinnungskonzept mit zwei Elektrolichtbogenéfen durch eine detaillierte Systemsimulation. (a)
Thermische Leistung der Warmelibertragung. (b) Salzmassen im Zwei-Tank Flissigsalzspeicher. Félle (1-
4) Versatz von 0 %/Synchron bis 75 %/30 min.

1.3.3Wirtschaftliches Potenzial der Speicherkonzepte (BSE)

Bei einem speicherbasierten Energieriickgewinnungskonzept am Elektrolichtbogenofen ist,
wie bei den meisten regenerativen Energieerzeugungsmaglichkeiten, das wirtschaftliche Po-
tenzial hauptsachlich von den regionalen Energiekosten abhangig. Der Betrieb des Elektro-
stahlwerks beeinflusst sehr stark die Einsatzmdglichkeiten und die Auslegung des Speicher-
konzepts. Umstande wie z.B.: Schrottbeschaffungsengpésse, Marktsituation, héhere Stahl-
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gualitaten und dadurch bedingte Produktionsverzégerungen oder auch mogliche Kapazitats-
engpasse in der Sekundarmetallurgie bzw. dem nachfolgenden Walzwerk kdénnen diesen
Batchbetrieb erheblich in seinem Rhythmus stdren bzw. verzégern und somit eine Zwischen-
speicherung nahezu unmoglich machen, da die Ladezyklen nicht mehr ausreichend waren.
Der Betrieb des Werks von BSW in Kehl, welches fir die Entwicklung des Referenzkonzepts
herangezogen wurde, ist sehr gut optimiert, so dass es nahezu keine ungeplanten Stillstande
gibt.

Bei fast allen sich weltweit im Betrieb befindlichen Stahlwerken mit einem Elektrolichtbogen,
bleibt die abgefiihrte Abwarme aus der Kihlung der Wandpaneele sowie des Abgastraktes
derzeit noch ungenutzt und wird Uber Kihltirme an die Umwelt abgefiihrt. In einigen weni-
gen Fallen, vor allem in Norden Europas, wird die Warme wahrend der kalten Jahreszeit
teilweise, wenn auch auf einem relativ geringen Temperaturniveau (ca. 100 °C), zum Spei-
sen eines Fernwarmenetzes verwendet. Im Sommer muss die anfallende Energie im Kuhl-
turm ungenutzt an die Umgebung abgegeben werden. Bei wenigen Stahlwerken weltweit,
wird derzeit direkt Dampf in der Panelkiihlung erzeugt; allerdings auf einem relativ niedrigem
Temperaturniveau von T < 230 °C. Dieser Dampf wird entweder im Stahlwerk als Prozess-
dampf verwendet oder zur Verstromung in einer Turbine eingesetzt.

Diese Technik steht somit in Konkurrenz zu der Salzkihlung, hat aber im Gegensatz zur
Salzkiihlung einige Herausforderungen, wie z.B. die Entnahme des Dampfes bei hoheren
Dricken oder Temperaturen oder die Umschaltung zwischen der Be- und der Entladung ei-
nes Speichers. Hierfir miussten weitere Forschungsarbeiten erfolgen, um geeignete Spei-
cher zu entwickeln. Zudem wirde die Entnahme von uberhitztem Dampf zu hoheren Ent-
ladeparametern des Speichers fihren.

Das in diesem Projekt entwickelte Konzept erméglicht eine Glattung des anfallenden Wér-
mestroms durch eine drucklose Speicherung der Energie im Zwei-Tank-Flissigsalzspeicher.
Zudem kann im Vergleich zur direkten Dampferzeugung mit dem Flussigsalzspeicher tber-
hitzter Frischdampf erzeugt und somit eine effizientere Energierickgewinnung bei héheren
Temperaturen durchgefiihrt werden.

Derzeit werden nahezu alle gekuhlten Wandelemente oder Kuhlpaneele beim Elektrolichtbo-
genofen mittels Wasser oder Wasser/Dampf-Gemisch gekuinhlt. Dies sind bekannte und be-
wahrte Praktiken, welche allerdings auch ihre Nachteile im Betrieb am Elektrolichtbogenofen
haben. Der Ofen ist im unteren Bereich mit hitzebestandigen Feuerfeststeinen ausgemauert,
die nicht in Kontakt mit dem als Kuhlmittel eingesetzten Wasser kommen durfen. Im Falle
einer Leckage an den Kihlpaneels besteht die Gefahr eines Ofendurchbruchs. Mit dem Aus-
tausch des Kihimediums Wasser gegen eine Salzschmelze kénnte dieses Problem ggf. eli-
miniert werden.

Seit mehreren Jahren ist die Stahliiberkapazitat eine grof3e Herausforderung am Weltmarkt.
Der weltweite Stahlbedarf und die dem gegeniberstehende Produktion driften immer mehr
auseinander. Man kann von einer Uberkapazitat von tiber 600 Millionen Tonnen Stahl aus-
gehen. China hat z.B. im Jahr 2015 tber 100 Millionen Tonnen Stahl exportiert. Inwieweit die
mehr als 1.000 weltweit installierten Elektrolichtbogendfen Stahl erzeugen, héngt zusatzlich
auch von anderen Faktoren, wie z.B. dem Eisenerzpreis ab. Sobald dieser fallt, wird die
klassische Stahlerzeugung, mittels Hochofen- und Sauerstoffblaskonverter-Route, wirtschaft-
licher und wettbewerbsféahiger. Dies fuhrt derzeit zu zeitweisen Produktionsstopps bei Elekt-
rostahlwerken.

Ohne eine Betrachtung von sich &ndernden gesetzlichen Rahmenbedingungen, ist die Wirt-
schaftlichkeit des Konzepts von den Investitions- und Betriebskosten in Kombination mit den
Energiekosten abhangig. Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl aller Elektrostahlwer-
ke weltweit einen sehr guten Energievertrag mit inrem Lieferanten hat und daher wesentlich
geringere Preise fur die Kilowattstunde als der normale Konsument bezahlt. Es gibt nur sehr
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wenige Ausnahmen von dieser Regel, da normalerweise der weltweite Stahlwettbewerb
solch ein Elektrostahlwerk automatisch zur SchlieBung zwingen wirde. Als Ausnahmebei-
spiel konnte hier ein Stahlwerk in Stud-Ost-Asien gelistet werden, welches trotz seiner Lage
inmitten einer Metropole und vergleichsweise relativ hohen Energiekosten nur aufgrund eben
dieser Lage innerhalb einer extrem expandierenden Stadt mit einem boomenden Baugewer-
be, Uberleben kann. Unter diesen Bedingungen ist ein globales wirtschaftliches Potenzial des
erarbeiteten Konzepts zur Hochtemperaturwarmeauskopplung und Verstromung dieser
Warme aktuell nicht gegeben.

Allerdings ist wahrscheinlich damit zu rechnen, dass sich die Randbedingungen fir die Elekt-
rostahlproduktion in Zukunft wieder verandern werden. Ansteigende Energiepreise und
strengere gesetzliche Umweltauflagen zur CO2-Einsparung werden dazu fiihren, dass sich
ein speichergestitztes Energieriickgewinnungskonzept schneller amortisiert und somit wirt-
schaftlicher wird. Es ist daher eine Frage der Zeit bis ein erster Elektrolichtbogenofen mit
einer Salzkihlung mit einem thermischen Energiespeicher ausgestattet wird, um die ansons-
ten verlorene Energie aus der Abwérme zuriickzugewinnen. Im Rahmen der durchgefiihrten
Arbeiten wurde weiterer Forschungsbedarf im Bereich der Warmeauskopplung aus ver-
schmutzen Rauch- bzw. Abgasen festgestellt. Hier missen Verfahren und Apparate entwi-
ckelt werden, die den am Elektrolichtbogenofen herrschenden Bedingungen standhalten.
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AP 2 Potenzialanalyse fur Einsatz von Speichern im Kraftwerksbereich (SNE,
DLR)
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Die SNE betreibt bundesweit mehr als 200 Anlagen zur Erzeugung von Strom und Warme
Uberwiegend auf Basis regenerativer Energietrédger wie Biomasse, Biogas und Geothermie,
aber auch konventioneller fossiler Primarenergien, inklusive Grubengas. Insbesondere in
Kraft-Warme-Kopplung betriebene Anlagen erzeugen die nicht priméar vom Verbraucher gefor-
derte Energieform suboptimal. Lastspitzen oder auf3erplanmé&Rige Anforderungen fihren zum
Einsatz von Besicherungsinstrumenten, deren Einsatz 6konomisch, aber auch wegen des Pri-
marenergieeinsatzes okologisch (CO-) wenig winschenswert ist.

Um die Energiefliisse von verschiedenen Kraftwerksstandorten zu ermitteln, wurde von SNE
eine Parameterstudie im Rahmen von AP 2.1 durchgefihrt. Fur sechs Anlagen wurde anhand
von realen Betriebsdaten der Einsatz idealer Speicher gepriift.

Eine Speicherauslegung flr das Heizkraftwerk Wellesweiler erfolgt nicht im Rahmen dieses
Arbeitspakets, da sie bereits im AP 3 bericksichtigt wurde. Fur zwei ausgewahlte Anlagen,
das Biomasseheizkraftwerk Dresden und das Heizkraftwerk Bad Kreuznach, wurden verschie-
dene Speicherkonzepte ausgelegt und thermodynamisch betrachtet sowie von SNE wirtschaft-
lich bewertet. Diese Ergebnisse zeigen lange Amortisationszeiten unter den aktuellen Abruf-
haufigkeiten und -verglitungen von Minuten- und Sekundéarreserveleistung sowie kritische
Dampfparameter bei der Entladung von Latentwarmespeichern. Die untersuchten Heizkraft-
werke sind historisch gewachsen und wurden daher urspriinglich nicht fiir einen Speicherein-
satz konzipiert. Wirden Speicher bei der Auslegung von Heizkraftwerken und Industrieprozes-
sen bertcksichtigt, kénnten Parameter und Dimensionierung entsprechend angepasst wer-
den.

AP 2.1  Definition der Energieflisse und Analyse von verschiedenen Kraft-
werksstandorten und -prozessen im Unternehmen mit Augenmerk
auf die Energiespeicherintegration (SNE)

Das Ziel des Gesamtprojektes war es, die Energieeffizienz im industriellen Bereich und im
Versorgungsbereich durch den Einsatz thermischer Energiespeicher zu steigern. Im Rahmen
des Projekts wurde daher in diesem Arbeitspaketteil von SNE eine Potenzialanalyse zur
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Energieeffizienzsteigerung durchgefiihrt. Die Betrachtung der Anlagen erfolgte anhand von
Daten aus dem Anlagenpark des Unternehmens.

Fir diese Potenzialstudie wurden die Anlagen zunachst in Gruppen aufgeteilt, als Gruppen
analysiert und dann sechs reprasentative Falle genauer betrachtet. Diese Potenzialstudie hat
gezeigt, dass einige Anlagengruppen Bedarf fir Niedrigtemperaturwarmespeicher oder saiso-
nale Warmespeicher haben, welche nicht in diesem Projekt betrachtet wurden. Manche Anla-
gen sind schon soweit betriebsoptimiert und mit Speicher ausgestattet, dass eine weitere Ana-
lyse nicht nétig ist. Fir das HKW! Wellesweiler ist das grofte Potenzial zur Einbindung eines
Hochtemperaturwarmespeichers festzustellen.

2.1.1 Gruppeneinteilung

Da eine detaillierte Einzelbetrachtung aller Anlagen der SNE den zeitlichen Rahmen dieser
Untersuchung sprengen wirde, wurden Anlagengruppen gebildet, die auf praxisnahen Basis-
Szenarien beruhen. Die Szenarien werden beschrieben durch die Merkmale Stromvergltung,
Warmeerzeugung und der vorherrschenden Kundenstruktur. Anlagen zur Bereitstellung von
Prozesswéarme konnten ebenfalls zusammengefasst werden, da hier die Gemeinsamkeiten
bei Betriebsfiihrung, Kundenstruktur und Anlagentechnik die Unterschiede tUberwiegen.

Die vorhandenen Anlagen konnten so in insgesamt sechs Anlagengruppen aufgeteilt werden.
Die Gruppen kénnen folgendermalRen beschrieben werden:

Anlagengruppe 1

EEG-subventionierte, stromgefihrte Anlagen, die — sofern eine Warmesenke vorhanden ist —
den Warmebedarf vollstandig tber die Kraft-Warme-Kopplung decken.

Wirmenutzung

Biomasse ‘ ‘ @ @ Bedarf < Angebot
—’ e ]

1 & &
A\
Abbildung 2-1: Energieflussschema Anlagengruppe 1 am Beispiel Biomasse-HKW.

Anlagengruppe 2

EEG-subventionierte, stromgefuhrte Anlagen, die den Warmebedarf der angeschlossenen
Verbraucher nicht vollstandig Gber die Kraft-Warme-Kopplung decken kdnnen. Der zusatzliche
Warmebedarf wird durch den Einsatz fossiler Brennstoffe (zumeist Erdgas H) bereitgestellt.

1 HKW: Heizkraftwerk
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Wirmenutzung

® Bedarf <= Angebot

Abbildung 2-2: Energieflussschema Anlagengruppe 2 am Beispiel Biomasse-HKW.

Biomasse : -
pomasse (e =

o
A

Anlagengruppe 3

Warmegefihrte, fossil befeuerte KWK-Anlagen zur Versorgung von gewerblichen und privaten
Verbrauchern. Die bendtigte Heizleistung kann nicht vollstandig durch die Kraft-Warme-Kopp-
lung bereitgestellt werden.

Biomasse

; Wirmenutzung

<E> Bedarf = Angebot

Abbildung 2-3: Energieflussschema Anlagengruppe 3 am Beispiel Gasmotor-BHKW.

1<

Anlagengruppe 4

Fossil befeuerte Heizwerke zur Versorgung von gewerblichen und privaten Verbrauchern.

Wirmenutzung
<S> Bedarf = Angebot

Abbildung 2-4: Energieflussschema Anlagengruppe 4 am Beispiel Heizwerk (fossil).

Erdgas, HEL
e ———

Anlagengruppe 5

Heizwerke zur Versorgung von gewerblichen und privaten Verbrauchern. Die Wéarme wird
nicht in SNE-eigenen Anlagen erzeugt sondern von externen Warmequellen (Abwérme, tber-
geordnete Warmenetze) bezogen, auf deren Betriebsweise nicht oder nur indirekt Einfluss ge-
nommen werden kann.
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Abwiérme /
iibergeordnete Wirmenutzung

Abbildung 2-5: Energieflussschema Anlagengruppe 5.

Bedarf = Angebot

Anlagengruppe 6

Fossil befeuerte Heizwerke und KWK-Anlagen zur Versorgung von Industriekunden mit Pro-
zesswarme, zumeist in Form von Prozessdampf. Da es sich hier um komplexe Einzellésungen
handelt, kann leider kein vereinfachtes Schema dargestellt werden.

2.1.2 Detaillierung der Potenzialanalyse auf ausgewahlte Anlagen

Bei der ersten Analyse der Anlagengruppen, hatten sich Gruppe 1, 2 und 6 als erfolgsverspre-
chend herauskristallisiert. Die Potenziale in den Ubrigen Anlagengruppen sind bereits weitge-
hend ausgenutzt oder nicht vorhanden.

In den Anlagengruppen 1 und 2 zeigen sich vor allem die Biomasseheizkraftwerke aufgrund
ihrer Frischdampfparameter fiir eine thermische Energiespeicherung als zielfiihrend. Dies liegt
vor allem an der Rostfeuerung, die aufgrund des eingesetzten Brennstoffs nur sehr trage rea-
giert. Exemplarisch wurden aus den Anlagengruppen 1 und 2 insgesamt drei Biomasseheiz-
kraftwerke zur detaillierteren Speicherkonzeptionierung ausgewahlt.

In Anlagengruppe 6 fallen insgesamt acht Industrie-Contracting Anlagen. Diese Anlagen un-
terscheiden sich zum Teil sehr stark, da es sich bei diesen Anlagen im Allgemeinen um maf3-
geschneiderte Sonderlésungen handelt. Anwendungsgebiete fiir thermische Speicher in sol-
chen Systemen sind die Deckung von Lastspitzen sowie die kurzzeitige Besicherung der
Dampfproduktion bei Ausfall eines Dampferzeugers. Als Brennstoff kommt in diesen Anlagen
hauptséchlich Erdgas bzw. Grubengas zum Einsatz.

Die nachfolgenden 6 Anlagen wurden detaillierter betrachtet.

e BMK2 Linen (Anlagengruppe 1)
¢ BMHKW3 Dresden (Anlagengruppe 2)
¢ BMHKW IImenau (Anlagengruppe 2)
o HKW Wellesweiler (Anlagengruppe 6)
¢ HKW Bad Kreuznach (Anlagengruppe 6)
e HKW Castrop-Rauxel (Anlagengruppe 6)

Biomassekraftwerk Liinen

Im BMK Linen gibt es derzeit keine Fernwarme- oder Prozessdampfauskopplung. Der Einsatz
eines maglichen Warmespeichers beschrankt sich im BMK Liinen daher auf die Erhéhung der
Anlagenflexibilitat, um erfolgreich am lukrativen Regelleistungsmarkt teilnehmen zu kdnnen.
Ziel ist es, neben der bisherigen MRL* auch am SRL®-Markt teilnehmen zu kénnen. Aufgrund

2 BMK: Biomassekraftwerk

3 BMHKW: Biomasseheizkraftwerk
4 MRL: Minutenreserveleistung

5 SRL: Sekundarreserveleistung
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der héheren Aufrufhaufigkeiten der SRL sollte der Warmespeicher in der Lage sein, die anfal-
lenden Warmearbeiten der SRL vollstandig aufzunehmen.

Bei der Betrachtung einer mdglichen Speichereinbindung soll nur die elektrische Regelleistung
vermarktet werden kénnen, welche sich thermisch durch den Warmespeicher einspeichern
lasst. Die dabei anfallenden Warmearbeiten wurden auf unterschiedliche Wéarmespeicherka-
pazitaten hin untersucht. Auf diesen Annahmen basieren die nachfolgenden Ergebnisse. Es
wird von einer jahrlichen Abrufhaufigkeit von 27 MRL und 150 SRL ausgegangen. Tabelle 2-1
fasst die getroffenen Annahmen nochmal zusammen.

Tabelle 2-1: Annahmen fiir die Erh'ohung der Regelleistung im BMK Linen.

Wirkungsgrad thermisch 90 %
] Wirkungsgrad elektrisch 30 %

Wirkungsgrad Speicher beladen Verluste 15 %
Speicher entladen Verluste 5 %
Negative elektrische Leistung 5 MWe

SRL Negative elektrische Arbeit 0,9 MWhe
Thermische Wérmearbeit 3,1 MWh
Abrufh&ufigkeit im Jahr 150 Abrufe/a
Negative elektrische Leistung 16 MWel

MRL Negative elektrische Arbeit 9,3 MWhe
Thermische Warmearbeit 31 MWh
Abrufhéufigkeit im Jahr 27 Abrufela

In Abbildung 2-6 sind die Warmearbeiten aufgetragen, welche sich durch die Erbringung der
negativen MRL und der SRL speichern lassen. Die rote Kurve stellt die speicherbare thermi-
sche Warmearbeit der MRL dar. Die blaue Kurve stellt die speicherbare thermische Warmear-
beit der SRL dar.
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Abbildung 2-6: Aufgetragen ist die Warmearbeit, welche durch Erbringung der MRL und der SRL gespei-
chert werden kann; Annahmen nach Tabelle 2-1.

Die rote Linie der MRL steigt ebenfalls linear mit steigender Warmespeicherkapazitat an. Die
durchschnittlich anfallende thermische Warmearbeit der MRL wurde konstant mit 31 MWh an-
genommen. Mit den zuvor getroffenen Annahmen, ist die durchschnittlich anfallende thermi-
sche Warmearbeit der SRL ab einer Kapazitat von 3,1 MWhs konstant. Die speicherbare War-
mearbeit der SRL steigt bis zu diesem Maximalwert mit steigender Warmespeicherkapazitat
linear an. Mit Warmespeicherkapazitaten von mehr als 3,1 MWh lassen sich durch die SRL
keine hoheren Warmearbeiten speichern. Aus diesem Grund verlauft die Kurve ab einer Ka-
pazitat von 3,1 MWhy waagerecht. Unter den getroffenen Annahmen und Abrufh&ufigkeiten
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kann die gleiche Warmearbeit fir MRL und SRL bei einer Warmespeicherkapazitat von
17 MWh gespeichert werden.

Biomasseheizkraftwerk Dresden

Im BMHKW Dresden kann der Biomassekessel maximal 29 Mg/h an Dampf liefern. Der
Dampfbedarf fir eine maximale elektrische Leistung von 7,1 MW der Dampfturbine liegt je-
doch bei 30 Mg/h. Daher erscheint fur die Anlage in Dresden eine Lastgangoptimierung nicht
sinnvoll, da keine Warmereserven vorhanden sind, mit denen der Speicher beladen werden
kann. Das gilt fiir die derzeitige Anlagenfahrweise. Bei einer Anderung der Fahrweise, z.B.
durch neue Stromvermarktungsmodelle oder Abwurf von Dampfkunden, kdnnte die Einbin-
dung eines Warmespeichers zu technischen und wirtschaftlichen Vorteilen fihren. Kann durch
einen Warmespeicher die Teilnahme am Regelleistungsmarkt erméglicht werden, ergeben
sich gegebenenfalls wirtschaftliche Vorteile.

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus drei Betriebseinheiten: der Biomasse-Kesselanlage,
einer Enthahmekondensationsturbine zur Strom und Warmeauskopplung sowie einem Dampf-
HeiRwasser-Warmetauscher. Zur Uberbriickung von Kesselstillstanden stehen zwei 6lbefeu-
erte HeiBwassererzeuger (2x 7 MW,) zur Verfigung. Die erzeugte Warme von 12 MWy, geht
in ein Fernwarmenetz mit einer Lange von 4.600 m, aus dem der Warmebedarf von kommu-
nalen und gewerblichen Abnehmern gedeckt wird. Der erzeugte Strom wird in das 6ffentliche
Netz als Strom aus regenerativen Quellen auf Grundlage der im Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) festgesetzten Vergltungen eingespeist.

Bei einem ausreichend grof3 bemessenem Speicher kann die Stromproduktion stabilisiert wer-
den, um hohere Einspeisevergutungen nach dem EEG zu erreichen. Zu beachten ist, dass die
Dampfturbine einen maoglichst konstanten Dampfstrom mit einer Temperatur von min. 410 °C
(Druck: 64 bary) benétigt; unterhalb dieser Temperatur wird die Turbine aus Schutz vor
schwerwiegenden Schaden (durch Nassdampf) abgeschaltet.

Das untersuchte BMHKW Dresden wird hach EEG geférdert, die Warmenutzung des Biomass-
ekessels ist zu nahezu 100 % gegeben. Um die maximale elektrische Leistung am Generator
zu erreichen, bendétigt die Dampfturbine einen Dampfstrom, der gré3er ist als die maximale
Dampfleistung des Biomassekessels. Bei der derzeitigen Fahrweise ergeben sich daher nur
geringe wirtschaftliche Vorteile aus einer Optimierung des Lastgangs. Bei einer Anderung der
Anlagenbetriebsweise, der Anlagenkonfiguration oder der Nutzung eines neuen Stromver-
marktungsmodells, kann eine Lastgangoptimierung allerdings sinnvoll sein. Durch den Einsatz
eines Warmespeichers kann diese Anlage zusatzlich zum Marktpramienmodell am Minuten-
reservemarkt teilnehmen.

Auf Basis der aktuellen Betriebsweise des BMHKW Dresden ist das Vermarkten von negativer
MRL denkbar. Da Biomassekessel von Natur aus auf3erst trage sind, kann der Kessel bei
Nutzung von negativer MRL weiter laufen. Die anfallende Warme kann im Fernwarmenetz
genutzt werden und die dariber hinaus gehende Warme wird zwischengespeichert. Bei einem
Bedarf von einer Zeitscheibe MRL muss die Dampfturbine nach 4 h wieder hochgefahren wer-
den. Die gespeicherte Warme kann zum Betreiben der Dampfturbine (z.B. bei Ausfall des Bi-
omassekessels) oder zur Einspeisung in das Fernwédrmenetz genutzt werden.

Positive Minutenreserve ist mit der aktuellen Fahrweise nicht moglich. Denkbar wére jedoch,
die Anlage phasenweise mit Teillast, z.B. 5 MW elektrischer Leistung zu fahren, dann sind
Leistungsreserven vorhanden, die zur Vermarktung als positive MRL nutzbar sind. Nachteilig
an der Vermarktung der positiven MRL ist, dass der Warmedeckungsanteil durch den Bio-
massekessel im Fernwarmenetz geringer ausfallt. In der Folge ist ein hdherer Heizdleinsatz
notwendig, um die geringere Warmeleistung des Biomassekessels auszugleichen.
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Biomasseheizkraftwerk IImenau

In Ilmenau kann das Biomasseheizkraftwerk den jahrlichen Warmebedarf nicht vollkommen
abdecken. Daher ist der Einsatz von Zusatzkesseln erforderlich. Es hat sich gezeigt, dass eine
merkliche Erhdéhung der Fernwarmeabdeckung in limenau Uber das Biomasseheizkraftwerk
nur mit einem saisonalen Wéarmespeicher erreicht werden kann. Als saisonaler Speicher kom-
men meist einfache Warmwasserspeicher mit grof3en Volumen in Betracht. Fir die direkte
Nutzung eines Hochtemperaturwarmespeichers wird in Ilmenau daher kein Potenzial gesehen.

Vor allem innerhalb der Heizperiode ist die Méglichkeit negative MRL bzw. SRL anzubieten
sehr interessant. Bei Anforderung fir negative Reserveleistung wird der Frischdampf an der
Turbine vorbeigeleitet und damit die Stromproduktion reduziert. Der Uberschissige Dampf
kann zur Versorgung des Fernwarmenetzes genutzt werden. Der Heizkondensator leistet ma-
ximal 11 MW, die Uberschiissige Warmearbeit kann durch einen Warmespeicher aufgenom-
men und dem Heizkreislauf bei Bedarf zugefihrt werden.

Das BMHKW limenau befindet sich zurzeit in der Praqualifikationsphase, um negative MRL
anzubieten. Im Verbund mit weiteren dezentralen Anlagen der SNE, kann das BMHKW
llImenau eine negative MRL von 1,5 MW anbieten.

Beim Anbieten von negativer MRL entstehen tUberschiissige Dampfmengen, welche abgekuhlt
werden mussen. Die Warmearbeit dieser Dampfmengen kann zur Beladung eines Warme-
speichers genutzt werden. Der Warmespeicher kann anschlieRend das Fernwéarmenetz ver-
sorgen. Da aber nur innerhalb des Winters ein zusétzlicher Fernwdrmebedarf besteht, kann
statt eines Warmespeichers, auch ein groRerer oder zuséatzlicher Heizkondensator zum Ein-
satz kommen. Dieser kann seine Warmeenergie direkt an den Fernwarmekreislauf abgeben.

Heizkraftwerk Wellesweiler

Im HKW Wellesweiler kann der Warmespeicher zur Besicherung der Dampfversorgung einge-
setzt werden. Dadurch kann eine dauerhafte Warmhaltung der Kesselanlagen vermieden wer-
den. Zusatzlich kann der Wéarmespeicher Druckschwankungen im Dampfnetz ausgleichen,
womit ein Hochfahren der zusétzlichen Kesselanlagen nicht mehr erforderlich ware.

Das Anbieten von negativer MRL und SRL ist neben der Besicherungsfunktion im HKW Wel-
lesweiler technisch und wirtschaftlich interessant, da eine Gasturbine im Allgemeinen sehr fle-
xibel betrieben werden kann. Durch die Einbindung eines Warmespeichers kann eine Teil-
nahme am Regelleistungsmarkt erschlossen werden. Durch den Warmespeicher ist es mog-
lich, die Volllaststundenzahl der Gasturbine zu erhéhen. In der Folge lasst sich ein héherer
Stromabsatz erreichen. Zuséatzlich sind die Gasbezugskosten der Gasturbine geringer als in
den Dampfkesselanlagen.

Das HKW Wellesweiler versorgt nahegelegene Industrie- und Gewerbekunden mit Prozess-
dampf. Der produzierte Dampf wird Uber zwei Warmenetze den Verbrauchern zur Verfugung
gestellt. FUr das HKW Wellesweiler wurde die konkrete Entwicklung und Erprobung eines La-
tentwarmespeichers im Rahmen der AP 3-5 geplant und durchgefihrt.

Das HKW Wellesweiler besteht aus einer Gasturbine mit einer elektrischen Nennleistung von
5,2 MW und einem nachgeschalteten Abhitzekessel (AHK) mit einer thermischen Nennleis-
tung von 8,4 MW,. Die Gasturbine wird mit Grubengas aus dem Grubengasnetz der SNE be-
trieben. Weiterhin befinden sich zwei Dampfkessel zur Dampferzeugung mit einer thermischen
Nennleistung von jeweils 12 MWy, auf der Anlage. Diese beiden Kessel werden ebenfalls mit
Grubengas betrieben, lassen sich aber auch mit leichtem Heiz6l (HEL) befeuern.

Der Abhitzekessel hinter der Gasturbine tbernimmt den Hauptteil der Dampfproduktion. Die
beiden Dampfkessel liefern die zusétzlich bendtigten Dampfmengen, welche verstarkt im Win-
ter angefordert werden. An die Qualitdt und Verfligbarkeit des Dampfes werden hohe
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Anforderungen gestellt. Ein kurzzeitiger Ausfall der Dampfversorgung fuhrt zu einem Anlagen-
stillstand des angeschlossenen Folienwerkes Treofan.

In Abbildung 2-7 ist die geordnete Jahresdauerlinie der einzelnen Dampferzeuger abgebildet.
Dargestellt sind die geordneten Warmeleistungen des Abhitzekessels und der beiden Dampf-
kessel. Es lasst sich erkennen, dass durch den Abhitzekessel der grof3te Teil der Warmear-
beiten erbracht wird. Der Abhitzekessel ist 8.107 h/a in Betrieb und leistet 63.000 MWh im Jahr
bzw. 73 % der Gesamtwarmearbeit. Die beiden Dampfkessel dienen zur Abdeckung der Spit-
zenlasten und leisten zusammen 23.000 MWh im Jahr bzw. 27 % der Gesamtwarmearbeit.
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Abbildung 2-7: Geordnete kumulierte Jahresdauerlinie der Dampferzeugung im HKW Wellesweiler von
Februar 2013 bis Februar 2014.

Der Besicherungsfall liegt vor, wenn der Abhitzekessel den Warmebedarf alleine abdecken
kann und kein Dampfkessel in Betrieb ist. Bei einem Ausfall des Abhitzekessels, muss der
Warmespeicher fir eine Zeitdauer von 15 min die Nennleistung des Abhitzekessels uberbrii-
cken. Diese Zeitspanne sollte genligen, um einen der beiden Dampfkessel hochzufahren. Es
ergibt sich fur diesen Anwendungsfall eine notwendige Speicherkapazitat von 2,1 MWh.

Bei einer Entladeleistung von 8,4 MWy, und einer Kapazitat von 2,1 MWh kann der Wéarme-
speicher die Dampfproduktion fir die geforderte Zeitspanne von 15 min absichern. Soll die
Dampfproduktion nur fur das Folienwerk Treofan sichergestellt werden, kann das Netz 2 ab-
gekoppelt werden. In diesem Fall kann die Kapazitat des Warmespeichers mit rund 1,5 MWh
und einer Leistung von rund 6 MW, (8 Mg/h Dampf) geringer ausfallen.

Eine Gasturbine kann im Allgemeinen sehr flexibel betrieben werden. Technisch ist das HKW
Wellesweiler fir eine Anbindung in den Regelleistungsmarkt gut geeignet. Mit der aktuellen
Anlagenbetriebsweise ist ein Anbieten von negativer Regelleistung moglich. Es kann eine ne-
gative elektrische Leistung von 2 MWe angeboten werden. Beim Anbieten von negativer Re-
gelleistung wird die Leistung der Gasturbine reduziert. In der Folge sinkt die thermische Leis-
tung des angeschlossenen Abhitzekessels. Um die reduzierte Warmeleistung des Abhitzekes-
sels auszugleichen, muss der Warmespeicher entladen werden. Reicht die Warmeleistung des
Warmespeichers nicht aus, muss ein Dampfkessel zugeschaltet oder die Leistung eines sich
in Betrieb befindenden Dampfkessels erhoht werden.

Heizkraftwerk Bad Kreuznach

Bei dem warmegefuhrten konventionellen HKW in Bad Kreuznach fihrt die Einbindung eines
Hochtemperatur-Warmespeichers Uber eine Lastgangoptimierung zur Senkung von Gaslast-
spitzen und zur Erhéhung des KWK-Anteils bei der Warmeversorgung. Gleichzeitig steigt da-
mit die Stromerzeugung.
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Das Heizkraftwerk versorgt das Michelin-Werk Bad Kreuznach mit Prozessdampf und Strom.
Die Anlage wird warmegefiihrt betrieben. Uberschissiger Strom wird in das offentliche Netz
eingespeist. Bis zu 25 % des Strombedarfs wird durch Bezug aus dem offentlichen Netz ge-
deckt. Die Grundlast an Wochenenden ist teilweise zu gering fur den Betrieb der Gasturbine.
Der Abhitzekessel ist nur in Kombination mit der Gasturbine zu betreiben, da keine eigenstan-
dige Frischluftzufuhr vorhanden ist.

Wesentlicher Bestandteil der Anlagenkonzeption ist eine Gasturbine mit nachgeschaltetem
Abhitzekessel. Neben der Gasturbine mit dem nachgeschalteten Abhitzekessel besteht die
Anlage aus drei Dampfkesseln sowie einer Dampfturbine. Die installierte Gesamtdampfleis-
tung betragt 85,6 Mg/h und die installierte Gesamtstromleistung 11,7 MW,.

Rechnerisch soll die Anzahl der Volllaststunden der Gasturbine erhoht werden, indem der nicht
notwendige Prozessdampf in einen Speicher gefahren wird und bei Bedarf abgerufen wird.
Durch die Speichernutzung zur Abdeckung von Lastspitzen im Dampfbezug werden simultan
die Gaslastspitzen reduziert, weil der Besicherungskessel weniger Dampf erzeugen muss.
Durch die gleichméaRigere Fahrweise wird zudem der Anlagenverschleild reduziert. Bei einer
ausreichenden Dimensionierung des Speichers kann damit der Besicherungskessel einge-
spart werden. Denn alleine die jahrlichen Wartungskosten eines einzelnen Dampfkessels sind
auf etwa 10.000 € zu beziffern.

Hierzu wurde ein Hochtemperaturwarmespeicher berechnet, der in das bestehende System
integriert wurde. Zudem ist bekannt, dass ein hoher Warmeliberschuss vorliegt, der phasen-
weise Uber den Kamin entspannt wird. Diese Warme kann zum Beladen des Warmespeichers
genutzt werden, wodurch sich Einsparungen beim Gasbezug ergeben. Im Jahr 2011 betrug
dieser Warmeduberschuss 7.630 MWh.

Bei der Betrachtung der geordneten Jahresdauerlinie aus Abbildung 2-8 wird deutlich, dass
sich die nutzbare Warme aus dem Dampfkessel, bei einer Speicherkapazitat von 10 MWh so-
wie einer Leistung von 2,5 MWy, deutlich erhoht.
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Abbildung 2-8: Geordnete Jahresdauerlinie des HKW Bad Kreuznach. Sollwert und AHK mit einem thermi-
schen Energiespeicher mit einer 10 MWh Kapazitat und 2,5 MW Leistung.

Durch die Verlangerung der Laufzeit der Gasturbine erhéht sich die Stromerzeugung. Bei einer
Speicherkapazitat von 30 MWh und einer Leistung von 7,5 MWy, steigen die Werte auf bis zu
3,2 % an. In Abbildung 2-9 ist die prozentual mégliche Erhéhung der Stromerzeugung als
Funktion der Warmespeicherkapazitat aufgetragen. Hierbei betragt das Verhaltnis aus Leis-
tung und Kapazitat der betrachteten Speicher immer 4 1/h.
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Abbildung 2-9: HKW Bad Kreuznach — Erhéhung der Stromerzeugung mit dem ausgelegten Speicher.

Alternativ zur alleinigen Speichernutzung zur Vermarktung von MRL ist eine Kombination von
Lastgangoptimierung und MRL-Vermarktung denkbar. Die bei der Lastgangoptimierung ermit-
telte ideale Speicherkapazitat liegt bei 10 MWh. Mit dieser Kapazitat lasst sich eine elektrische
Leistung von 2 MW¢ vermarkten. Allerdings kdnnen durch die parallele Speichernutzung (MRL
und Lastgangoptimierung) Nachteile beim Lastspitzenabbau entstehen.

Heizkraftwerk Castrop-Rauxel

Das Heizkraftwerk Castrop-Rauxel ist fur die Produktion von Strom und Prozessdampf der
Rutgers Chemical AG verantwortlich. Als Brennstoff dienen Erdgas sowie HEL. Die Anlage
wird stromgefiihrt betrieben. Neben der Gasturbine mit dem nachgeschalteten Abhitzekessel
besteht die Energiezentrale aus vier Dampfkesseln sowie zwei Dampfturbinen. Die installierte
Gesamtdampfleistung betragt 135,6 Mg/h und die installierte Gesamtstromleistung 11,4 MWe,.

Die Anlage in Castrop-Rauxel wird seit mehreren Jahren aus wirtschaftlichen Aspekten strom-
gefuhrt gefahren. Bei der Betrachtung der Lastgangkurve fir die Generatorleistung fallt auf,
dass der Strombedarf im Schnitt zwischen 7 und 8 MW liegt und die maximale elektrische
Leistung von rund 11,4 MW nie erreicht wird.

Aus der Berticksichtigung von Warmeeinsatz durch den Abhitzekessel und Warmebedarf in
der 41 bar; Schiene sowie der Umformstation (41 bary zu 25 barg) wird ersichtlich, dass beim
AHK lediglich 4,3 % Warmeuberschuss anfallt, also wird die Warme aus dem KWK-Prozess
fast zu 100 % genutzt.

Bei der Lastgangoptimierung der Anlage in Bad Kreuznach war die zusatzliche Laufzeit der
Gasturbine und damit die erhdhte Stromerzeugung neben der Lastspitzenabsenkung ein ent-
scheidender Faktor fur die Wirtschaftlichkeit zur Einbindung eines Warmespeichers. Es sind
also kaum Einsparpotenziale zu sehen, auf3er es gelingt, Lastspitzen durch Speicherentladung
abzubauen. Deshalb entféllt bei dieser Anlage die Option, durch Lastgangoptimierung mit Hilfe
eines Warmespeichers Einsparungen zu erzielen. Zumindest so lange, wie diese stromgefiuhrt
gefahren wird.

AP 2.2 Identifikation von Optionen flir den Speichereinsatz im Heizkraft-
werksbereich (DLR, SNE)

Fur die im Rahmen von AP 2.1 identifizierten Anlagengruppen 1, 2 und 6 wurden im Rahmen
des AP 2.2 mdgliche thermische Energiespeicher konzipiert. DLR identifizierte Speicherkon-
zepte fur den Einsatz im Heizkraftwerksbereich unter rein technischen Gesichtspunkten. Eine
wirtschaftliche Betrachtung erfolgte anschlie3end durch SNE.

Fur die Flexibilisierung und Optimierung der Lastgdnge besitzt ein Warmespeicher theoreti-
sches Potenzial. Allerdings lasst sich das Speicherkonzept in der Praxis zurzeit aufgrund der
geringen Frischdampfdriicke und einer fehlender Uberhitzungsmadglichkeit nicht wirtschaftlich
realisieren.
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2.2.1 Entwickelte Speicherkonzepte (DLR)

In diesem Schritt wurden fur die in AP 2.1 ausgewéhlten sechs Anlagen Speicherkonzepte
erarbeitet. Verschiedene Technologien zur Energiespeicherung (Flussigsalzspeicher, Latent-
warmespeicher und Feststoffspeicher) wurden in den jeweiligen Temperaturbereichen be-
trachtet.

Zusammenfassend wurde fur das BMK Linen und das BMHKW Dresden ein kombiniertes
Speichersystem aus einem Latentwarmespeicher und einem Zwei-Tank Flissigsalzspeicher
konzipiert. Fur das BMHKW Ilimenau, HKW Bad Kreuznach sowie HKW Castrop-Rauxel wur-
den Latentwarmespeicher als Mdglichkeiten fir eine Speicherintegration identifiziert.

Durch Betrachtung der einzelnen Anlagenparameter lie3en sich bereits erste Gemeinsamkei-
ten bzw. Unterschiede bei der Betrachtung unterschiedlicher Speicherkonzepte erkennen. Da
bei den Anlagen der Gruppe 2 das Druckniveau grundsatzlich hoher ist als bei der Anlagen-
gruppe 6, lassen sich hier PCM-Speicher mit Lithiumnitrat (bei Dampfdriicken tGber 60 bar) und
einer Mischung aus Natriumnitrat und Kaliumnitrat (bei Dampfdriicken zwischen 30 bar und
60 bar) einsetzen. Bei den Anlagen der Gruppe 6 stellt sich grundséatzlich das Problem, dass
der erzeugte Dampf Uber verschiedene Dampfschienen direkt zum Kunden gefihrt wird. Durch
die notwendige Druckabsenkung bei Phasenwechselspeichern kénnen teilweise entschei-
dende Dampfschienen nicht mehr bedient werden. Bei den betrachteten Biomasseanlagen
kann die eingespeicherte Energie nicht im Nennlastpunkt des Turbosatzes verstromt werden,
da die betrachteten Latentwarmespeicher bei einem niedrigeren Druck entladen als beladen
werden. Daher kann die Dampfturbine des Turbosatzes nur in einem Teillastpunkt betrieben
werden. In Tabelle 2-2 sind die ausgelegten Speicherkonzepte zusammengefasst.

Tabelle 2-2: Ubersicht der Speicherkonzepte fiir die ausgewéhlten Anlagen.

Anlage Frischdampf- Frischdampf- Kondensati- hierzu pas- Phasenwech-
temperatur druck onstemperatur sendes PCM seltemperatur
[°C] [bar] [°C] [C]

BMK Lunen 460 66 281 LiNO3 254

BMHKW Dresden 425 64 280 LiNOs 254

BMHKW limenau 430 47 260 KNO3s/NaNOs 222

HKW Bad Kreuznach 300 23 219  LiNOs/NaNOs 194

HKW Castrop-Rauxel 330 41 252  KNOs/NaNO3 222

Nach Rucksprache mit dem Projektpartner SNE wurden vom DLR zwei grundlegende Anla-
genkategorien fur die weitere Betrachtung ausgewahlt. Hierbei handelt es sich zum einen um
biomassebefeuerte Anlagen und zum anderen um Anlagen, die im Rahmen eines Indust-
riecontractings betrieben werden. Diese Anlagen zeigen groRRe Ahnlichkeiten in Bezug auf
Frischdampfdruck und Temperaturniveau des Uberhitzen Dampfes. Fir die beiden Anlagen-
kategorien wurde jeweils eine der bereits beschriebenen Anlagen ausgewahlt (vgl. ausge-
graute Zeilen in Tabelle 2-2) und fiir die detaillierte Auslegung des thermischen Energiespei-
chers herangezogen — BMHKW Dresden und HKW Bad Kreuznach.

2.2.2 Betrachtung und Berechnung der Einbindung in einem Biomasse-
heizkraftwerk — BMHKW Dresden (DLR)

Fur die Einbindung eines thermischen Energiespeichers im Bereich Biomasse wurde das
BMHKW Dresden ausgewahlt. Das entsprechende Verfahrensflie3bild ist in Abbildung 2-10
dargestellt. Bei der Anlage steht zur Beladung Frischdampf mit 64 bar Druck und einer Tem-
peratur von 425 °C zur Verfigung. Der Dampferzeuger wird durch eine Vorschubrostfeuerung
beheizt. Auf dieser wird die zu Hackschnitzeln vorbereitete Biomasse verbrannt. Der so er-
zeugte Frischdampf wird in einer Dampfturbine entspannt. Mit der so umgesetzten mechani-
schen Energie wird ein Generator mit einer elektrischen Leistung von 7,1 MW, angetrieben.

FKZ: 03ESPO11A/B/C Seite AP 2-11



Verbundvorhaben TESIN 24.02.2017

425°C, 64 bar - HO

UMLEIT- UMFORM- e i

SYJ\I'K:N%D STATION éﬂ

' ' 123°C, 2.4 bar - ND

- I Y Ty

e DAMPETURSINE | -
BIOMASSE- B e
HD - KESSEL J—
w1
i 2 L i
& =
Wariwee 7w | —l—

R
|
5] )

oocEjb

Q ©

INTERNES EXTERMNES
MNETZ NETZ

ssasrwasson £ €T

Abbildung 2-10: Verfahrensflie3bild des BMHKW Dresden als Musteranlage im Bereich Biomasseanla-
gen.

Das Biomasseheizkraftwerk soll mit der Einbindung eines thermischen Energiespeichers fiir
die Vermarktung von negativer MRL am Regelenergiemarkt optimiert werden. Da die vorhan-
dene Rostfeuerung sehr trage ist, muss zur Kilhlung des Dampferzeugers weiter Speisewas-
ser zugefihrt werden. Der so entstehende Dampf kann wahrend der Anbietung negativer Re-
serveleistung nicht in der Turbine entspannt werden und muss daher im Kondensator konden-
siert werden.

Fir die Auslegung eines thermischen Energiespeichers wurde eine Erbringung von 5 MWe
negativer Reserveleistung am Generator angenommen. Dies bedeutet, dass das Kraftwerk
nur noch 2,1 MWe an das Stromnetz abgibt und daher der Turbosatz in einem Teillastpunkt
von ca. 30 % betrieben wird. Die Feuerung wird wahrend der Erbringung der Regelleistung
weiter im Nennlastpunkt betrieben und der zur Verfligung stehende Dampf zur Beladung des
Speichers verwendet.

Referenzkonzept Biomasse, Unterstiitzungsbetrieb

Bei der Speichergrobauslegung in Tabelle 2-2 wurde flr das Biomasseheizkraftwerk Dresden
ein PCM-Speicher mit LINO3; ausgewabhlt. Fir die Erarbeitung eines passenden Speichersys-
tems musste die Einbindung in das Kraftwerk néher betrachtet werden. Hierzu wurde das Ver-
fahrensflieRbild des BMHKW Dresden (vgl. Abbildung 2-10) herangezogen. Basierend auf die-
ser Betrachtung wurde die Einbindung des Speichersystems wie in Abbildung 2-11 dargestellt
geplant.
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Abbildung 2-11: Verfahrensskizze des Referenzkonzepts zur Einbindung eines thermischen Energie-
speichersystems beim Anlagenkonzept Biomasse bei der (a) Be- und (b) Entladung.

Hierbei wird der Massenstrom des Frischdampfs in zwei Teilmassenstréme aufgeteilt (vgl. Ab-
bildung 2-11 (a)). Der Teil ,der nach dem aktuellen Stand, komplett im Kondensator enthitzt,
kondensiert und unterkihlt werden musste, wird in das thermische Energiespeichersystem
geleitet und beladt dieses wahrend der Zeitscheibe. Der Massenstrom Wasser/Dampf, der aus
dem Speicher austritt, wird zur vollstandigen Kondensation bzw. Abkihlung in den Kondensa-
tor geleitet.

Fur die Entladung des Speichers wird Uber ein Ventil Speisewasser in das thermische Ener-
giespeichersystem geleitet und dort vorgewarmt, verdampf und tberhitzt (Abbildung 2-11 (b)).
Der so erzeugte Frischdampf wird dann der Turbine in einem Teillastpunkt zugefiihrt und ver-
stromt. Da die Dampfturbine sehr sensibel auf Schwankungen der Frischdampftemperatur re-
agiert, muss eine dauerhafte Uberhitzung wéhrend der Entladung gewéhrleistet sein.

Basierend auf den Vorbetrachtungen Iasst sich nun ein geeignetes Speichersystem basierend
auf einem PCM und einem Zwei-Tank Flissigsalzspeicher auslegen. Bei der Beladung (vgl.
Abbildung 2-12 (a)) wird der Frischdampf zunédchst vom Kessel in einen Warmetbertrager
geleitet. In diesem wird der Frischdampf zun&achst enthitzt. Die Warme wird auf eine naheu-
tektische Mischung aus Natriumnitrat (NaNOs) und Kaliumnitrat (KNOs) Uibertragen.

Teong = 280 °C
Tou =208°C T,=425°C
— PCM p=65bar(a) @T,=115°C Tow =420°C
M f——— @p = 30 bar(a)
Teos = 280 °C Thot = 420°C T..=280°C T, =420°C

CY (b)
Abbildung 2-12: Verfahrensskizze des Speichersystems bestehend aus PCM- und Zwei-Tank Flussig-
salzspeicher fur die (a) Be- und die (b) Entladung.

Bei der Entladung (vgl. Abbildung 2-12 (b)) wird der Speicher in entgegengesetzter Richtung
durchstromt. Hierbei ist es aufgrund der Dampfturbine von Vorteil, den Speicher im Gleitdruck-
betrieb zu entladen. Dies bedeutet, dass eine direkte Beziehung zwischen Dampfdruck und zu
entladender Leistung besteht, die sich wiederum Uber die Temperaturdifferenz zwischen Was-
ser/Dampf und PCM regeln lasst. Die Temperaturdifferenz Iasst sich im Speicher im Betrieb
durch die Verdampfungstemperatur bzw. -druck auf der Wasser/Dampfseite des Rohrregisters
einstellen.
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Simulation des Referenzkonzepts Biomasse

Mit Hilfe von Auslegungstools des DLR konnten fiir das oben beschriebene Speicherkonzept
zwei Kennlinien fur den PCM-Speicher erzeugt werden. Diese sind in Abbildung 2-13 fur die
Be- und die Entladung dargestellt. Diese Kennlinie wurde in einem Simulationsmodell (vgl.
Abbildung 2-14) in Ebsilon integriert.
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Abbildung 2-13: Be- und Entladeverhalten fir Referenzkonzept Biomasse (rot — HTF-Temperatur heil3e
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Als Hauptkomponenten wurden im Modell (vgl. Abbildung 2-10)der Dampferzeuger, sowie die
Dampfturbine und der Kondensator und einige Hilfsaggregate wie z.B. die benétigten Speise-
wasserpumpen modelliert.
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Abbildung 2-14: Modell fir das Referenzkonzept fiir Biomasseanlagen basierend auf dem BMHKW
Dresden.

Ergebnisse der Simulation des Referenzkonzepts Biomasse

Das Ergebnis der Beladungsberechnung ist in Abbildung 2-15 (a) dargestellt. Der beschrie-
bene Festdruckbetrieb l&sst sich am abrupten Leistungsverlauf ab ca. 35 min deutlich erken-
nen. Der Gesamtverlauf der Leistung des Speichersystems wird ausschliel3lich vom PCM-
Speicher vorgegeben. Der vorgelagerte sensible Speicherteil wird wahrend der gesamten Be-
ladung mit einer konstanten Leistung betrieben.
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Bei der Entladung des zuvor beladenen Speichers zeigt sich aufgrund der veranderten Be-
triebsfiihrung ein anderes Verhalten (vgl. Abbildung 2-15 (b)). Durch den von der Turbine vor-
gegebenen Gleitdruckbetrieb und der PCM-Charakteristik ergibt sich eine langsam sinkende
Leistung.
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Abbildung 2-15: Darstellung des zeitlichen Leistungsverlaufs des Energiespeichers beim Referenzkon-
zept fir Biomassenanlagen wahrend der (a) Be- und (b) Entladung.

Zusammenfassung des Referenzkonzepts Biomasse

Mit den Simulationsergebnissen wurde eine grobe Dimensionierung des Speichersystems vor-
genommen (vgl. Tabelle 2-3). Demnach liegt die thermische Gesamtkapazitat des Speicher-
systems bei 7,8 MWh, welche sich auf 30 t einer naheutektischen Mischung aus Natrium- und
Kaliumnitrat im sensiblen Speicher und 45 t Lithiumnitrat im Latentwarmespeicher aufgeteilt.
Die Energiedichte des gesamten Speichersystems betragt 104 kWht.

Tabelle 2-3: Zusammenfassung der Ergebnisse fur das Referenzkonzept fiir Biomasseanlagen.

Kapazitat 7,8 MWh
Belade- und Entladezeit 45 min
Salzinventar (sensibel) 30 t
Salzinventar (latent) 45 t
Energiedichte 104 kWhit

Durch den Betrieb des Speichers im Gleitdruckbetrieb ist eine Entladung und Verstromung der
eingespeicherten Energie nur in einem Teillastpunkt der Turbine moglich. Jedoch kann der
Speicher nicht bei Nennlastbedingungen der Turbine im sogenannten Unterstiitzungsbetrieb,
parallel zum Kessel, eingesetzt werden. Durch die vorgesehene Integration und Betriebsweise
ist aber eine Entladung parallel zum Kessel notig. Somit ware eine Druckerh6hung nach dem
Speicher bei der Entladung nétig. Nach Ricksprache mit dem Projektpartner SNE wurde die-
ses Konzept nicht weiter betrachtet.

Alternativkonzept, Speisewasservorwdrmung

Bei dem in Abbildung 2-16 skizzierten System wird das Speichersystem wie im Referenzkon-
zept beladen. Die Entladung erfolgt anschlieRend tber einen zusatzlichen Speisewasservor-
warmer. Hierbei kommt ein vereinfachtes Speichersystem zum Einsatz, da kein tGberhitzter
Dampf zur Speisewasservorwarmung bendtigt wird. Bei der Beladung kann der Dampf mit
einer Temperatur von 350 °C in den PCM-Speicher geleitet werden. Da der Kessel weiterhin
fur die Dampfturbine Frischdampf mit einer Temperatur von 425 °C erzeugt, muss der Teil-
massenstrom vor dem Eintritt in den PCM-Speicher mit einer Wassereinspritzung abgekuhlt
werden (in Abbildung 2-16 nicht dargestellt). Aufgrund der Dampfparameter kommt ein PCM,
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bestehend aus einer eutektischen Mischung aus Kaliumnitrat (KNOs) und Natriumnitrat
(NaNOs) mit einer Phasenwechseltemperatur von 222 °C, zur Energiespeicherung in Frage.

Kessel > Kessel

»

System System o

= 5 -
(a) (b)

Abbildung 2-16: Verfahrensskizze des Speisewasservorwarmkonzepts zur Einbindung eines thermi-
schen Energiespeichersystems beim Anlagenkonzept Biomasse fir die (a) Be- und (b) Entladung.

Bei der Entladung (vgl. Abbildung 2-16 (b)) wird Speisewasser mit einem Druck von ca. 22 bar
in den Speicher geleitet und dort verdampft und leicht tiberhitzt. Diese Uberhitzung ist moglich,
weil bei der Entladung, genau wie bei der Beladung, der PCM-Speicher im Festdruckbetrieb
betrieben wird. Hierdurch wird der PCM-Speicher wahrend der Entladung mit dem Massen-
strom durchstromt, wie gerade zur Vorwarmung des Speisewassers bendtigt wird. Durch den
zweiten Warmeubertrager fur die Speisewasservorwarmung ist die Absenkung des Dampf-
drucks bei der Entladung unerheblich.

Simulation des Speisewasservorwarmkonzepts Biomasse

In Abbildung 2-17 ist das Verhalten des ausgelegten PCM-Speichers bei der Be- und bei der

Entladung dargestellt, das aus dem Auslegungsprozess mit Hilfe von DLR-Simulationstools
abgeleitet wurde.
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Abbildung 2-17: Be- und Entladeverhalten fiir das Vorwarmkonzeptkonzepts fir Biomasseanlagen (rot
HTF-Temperatur heile Speicherseite; blau — HTF-Temperatur kalte Speicherseite; gepunktet — Massen-

strom; schwach gestrichelt — dampfférmiger Massenstrom, stark gestrichelt — wasserférmiger Massen-
strom).

Fur das Konzept der Speisewasservorwarmung wurde das Simulationsmodell des Referenz-
konzepts Biomasse angepasst. Das Speichersystem wurde durch einen reinen latenten PCM-
Speicher ersetzt und ein zusatzlicher Speisewasservorwarmer eingebaut (vgl. Abbildung
2-18). Die Funktionsweise der Ublichen Kraftwerkskomponenten bleibt von der Anpassung des
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Simulationsmodells unberthrt. Lediglich die Charakteristik des PCM-Speichers wurde mit den
Kennlinien aus Abbildung 2-17 angepasst.
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Abbildung 2-18: Ebsilonmodell fiir das Speisewasservorwarmkonzept fiir Biomasseanlagen basierend
auf dem BMHKW Dresden.

Ergebnisse des Speisewasservorwdrmkonzepts Biomasse

Die Ergebnisse der Simulation des Speisewasservorwarmkonzepts fir einen Belade- und ei-
nen Entladevorgang sind in Abbildung 2-19 dargestellt. Demnach ergibt sich bei der Beladung
das fur den Festdruckbetrieb charakteristische Plateau bei der Leistung des Speichers. Nach
ca. 30 min ist der Speicher vollstandig beladen. Die Entladung des Speichers (Abbildung 2-19
(b)) findet hingegen mit einer geringen Leistung statt, da das Speisewasser nur um eine Tem-
peraturdifferenz von ca. 70 K erwarmt wird.
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Abbildung 2-19: Darstellung des zeitlichen Leistungsverlaufs des Energiespeichers beim Speisewas-
servorwarmkonzept fir Biomasseanlagen wahrend (a) Be- und (b) Entladung.

Zusammenfassung des Speisewasservorwarmkonzepts Biomasse

Das zweite Konzept fur die Einbindung eines thermischen Energiespeichers hat eine Kapazitat
von insgesamt 6,5 MWh. Die niedrige Speisewassertemperatur von ca. 140 °C kuhlt bei der
Entladung das PCM sehr weit ab. Die Beladung erfolgt in 30 min. Durch die geringere Leistung
beim Entladen kann der Speicher in 130 min entladen werden. Fir die Speicherung der Ener-
gie sind insgesamt 80,2 t des PCM erforderlich, was eine Energiedichte von 81 kWh/t ergibt.
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Tabelle 2-4 Zusammenfassung der Ergebnisse flr das Vorwarmkonzept fir Biomasseanlagen.

Kapazitat 6,5 MWh
Beladezeit 30 min
Entladezeit 130 min
Salzinventar (latent) 80,2 t
Energiedichte 81 kWhit
2.2.3 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung der Einbindung in einem Biomasse-

heizkraftwerk — BMHKW Dresden (SNE)

In Tabelle 2-4 sind die Eckdaten des vom DLR dimensionierten Speichers fur die Einbindung
eines Speichers fir die Vorwarmung von Speisewasser wahrend der Entladung aufgelistet.
Bei der dimensionierten Speicherkapazitat von 6,5 MWh und angenommenen spezifischen
Kosten tber 70 €/kWh ergeben sich flr den Speicher Gesamtinvestitionskosten in Héhe von
455.000 €. Darin enthalten sind ca. 50.000 € fir das Speichermedium bei spezifischen Mate-
rialkosten von ca. 600 €/t.

Bei einer Entladungsdauer von 130 min und einer Reduzierung der Feuerungswarmeleistung
von 2,5 MW lassen sich pro Aufruf der negativen Reserveleistung 5,4 MWh an Brennstoffe-
nergie einsparen. Voraussetzung fir diese Annahme ist, dass bei der vorangegangenen ne-
gativen Reserveleistung der Speicher vollstandig gefillt werden konnte.

Bei der Annahme von jahrlich 30 Aufrufen der negativen Minuten Reserveleistung ergibt sich
eine Brennstoffenergieeinsparung von 162 MWh. Der Preis fir den Brennstoff Altholz A1-A4
fur das BMHKW Dresden betragt im Jahresdurchschnitt ca. 5 €/ MWh. Daraus ergibt sich eine
jahrliche Brennstoffkosteneinsparung von ca. 810 €/a.

Fazit

Die wirtschaftliche Betrachtung lasst aktuell keine wirtschaftliche Umsetzung des TES im
BMHKW Dresden zum jetzigen Zeitpunkt zu. Zukinftig kann sich die Wirtschaftlichkeit des
TES verbessern, wenn der Brennstoffpreis ansteigt, sich die Abrufhaufigkeiten der negativen
MRL-Aufrufe erhéhen und die Investitionskosten des Speichers reduziert werden kénnen.

224 Industrie - HKW Bad Kreuznach (DLR)

Bei den Industrieanlagen wird die Anlage des HKW Bad Kreuznach (vgl. Abbildung 2-20) zur
Speicherkonzepterstellung herangezogen. Im Unterschied zu den Biomasseanlagen wird bei
den Industrieanlagen Prozessdampf Gber Dampfschienen an Kunden geliefert. Daher sind die
Anlagen vom Prinzip her anders ausgelegt als Anlagen, die primar nur zur Stromerzeugung
dienen. Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal lasst sich ein geringerer Frischdampfdruck
identifizieren. Die Musteranlage in Bad Kreuznach hat im Auslegungsfall einen Frischdampf-
druck von ca. 22 bar. Der vorhandene Abhitzekessel hat eine Frischdampferzeugungskapazi-
téat von 34 t/h. Zur Besicherung ist zusatzlich noch ein erdgasbefeuerter Heizkessel vorhanden,
der im Notfall die Versorgung des Kunden sicherstellt.
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Abbildung 2-20: Verfahrensfliel3bild des HKW Bad Kreuznach als Musteranlage fir die Gruppe der In-
dustrieanlagen.

Aus der Betrachtung des AnlagenflieRbildes in Abbildung 2-20 wird deutlich, dass zur Bela-
dung eines moglichen Energiespeichers nur Dampf mit einem sehr niedrigen Frischdampf-
druck (22 bar) zur Verfligung steht. Dies erfordert wiederum ein PCM mit einer sehr niedrigen
Phasenwechseltemperatur. Bei der ersten Vorauslegung wurde in Tabelle 2-2 als PCM eine
eutektische Mischung aus Lithiumnitrat (LiNO3) und Natriumnitrat (NaNOs) ausgewahlt. Diese
besitzt einen Phasenwechsel bei einer Temperatur von 194 °C und kann daher mit dem zur
Verfiigung stehenden Frischdampf beladen werden.

Referenzkonzept Industrie

In Abbildung 2-21 sind die beiden Verfahrensskizzen zur Einbindung des Energiespeichers in
das Heizkraftwerk fur (a) die Be- und (b) die Entladung dargestellt. Bei einer Dampfnachfrage,
die unterhalb der Nennleistung des Abhitzekessels liegt, wird ein Teilmassenstrom in den
PCM-Speicher geleitet. Der Speicher wird im Festdruckbetrieb betrieben. Ubersteigt die vom
Kunden aktuell bendtigte Dampfmenge die Erzeugungskapazitat des Abhitzekessels, so kann
zuvor eingespeicherte Energie aus dem Energiespeicher entnommen werden und auf einer
Dampfschiene bereitgestellt werden. Dadurch wird vermieden, dass ein zusatzlicher Kessel
angefahren werden muss.
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Abbildung 2-21: Verfahrensskizze des Referenzkonzepts zur Einbindung eines thermischen Energie-
speichersystems beim Anlagenkonzept Industrie fiir die (a) Be- und (b) Entladung.

Wie bereits aus Abbildung 2-21 zu erkennen ist, wirkt sich die notwendige Druckabsenkung
zur Entladung des PCM-Speichers auch bei diesem Konzept negativ aus. So kann Dampf-
schiene 1 zu jeder Zeit nur aus dem Abhitzekessel bedient werden, da der Druck des Spei-
chers im Entladebetrieb zur Erzeugung einer ausreichend grof3en Temperaturdifferenz im
PCM-Speicher auf ca. 10 bar abgesenkt werden muss. Demnach kann im Entladefall nur
Dampfschiene 2 durch den Speicher bedient werden. Fir die Auslegung des Speichers wurde
daher vorausgesetzt, dass die Lastspitze kleiner oder gleich gro der auf Dampfschiene 2
angeforderten Dampfmenge ist. Unter dieser Annahme ist es mdglich, Dampfschiene 1 alleine
durch den weiter betriebenen Kessel zu versorgen. Die Reduzierstation zwischen Dampf-
schiene 1 und 2 ist folglich wahrend einer Speicherentladung aul3er Betrieb. Auf die Darstel-
lung dieser Dampfstrome wurde in Abbildung 2-21 aus Ubersichtlichkeitsgriinden verzichtet.

Simulation des Referenzkonzepts Industrie

In Abbildung 2-22 ist das Verhalten des ausgelegten PCM-Speichers bei der Be- und Entla-
dung fir das Referenzkonzept Industrie dargestellt, dass aus dem Auslegungsprozess mit
Hilfe von DLR-Simulationstools abgeleitet wurde.

——Thot ——Tcold - m¥ ---xm* = = (1-x)m*
r6
270
-4
220 \ o
2 2 ¥
£ £
3 170 E
B --, 0 g
ué \ e g
3120 \"‘-... -’-____‘— = 2l_|nrl
1 = — 2
1 ’-_— - == — -
i - - -
70 t RN 4
1 4 N -
N e
20 T T T T T T T -6
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6

Zeitinh

Abbildung 2-22: Be- und Entladeverhalten fiir Referenzkonzept fiir Industrieanlagen (rot — HTF-Tempera-
tur heilRe Speicherseite; blau — HTF-Temperatur kalte Speicherseite; gepunktet — Massenstrom; schwach
gestrichelt — dampfférmiger Massenstrom, stark gestrichelt — wasserférmiger Massenstrom).

Fur die Simulation der Musteranlage Bad Kreuznach wurde ein Simulationsmodell erstellt. Zur
Modellierung des PCM-Speichers kommt wieder das PCM-Modul aus AP 6 zum Einsatz. Die
Dampfturbine wird durch ein entsprechendes Modell abgebildet.
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Abbildung 2-23: Modell fir das Referenzkonzept fiir Industrieanlagen basierend auf dem HKW Bad
Kreuznach.

Ergebnisse des Referenzkonzepts Industrie

Wahrend der Beladung (vgl. Abbildung 2-24 (a)), nimmt der Speicher eine thermische Leistung
von ungefahr 14 MWy, auf. Diese fallt im Verlauf der Speicherbeladung leicht ab. Abbildung
2-24 (b) zeigt deutlich, dass der Speicher nicht lange entladen werden kann. Dies liegt daran,
dass die Prozessdampfschiene mit 10 bar eine Mindesttemperatur von 184 °C bendtigt und
der damit verbundenen niedrigen Temperaturdifferenz gegentiber der Schmelztemperatur des
PCMs.
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Abbildung 2-24: Darstellung des zeitlichen Leistungsverlaufs des Energiespeichers beim Referenzkon-
zept fur Industrieanlagen wahrend der (a) Be- und (b) Entladung.
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Zusammenfassung des Referenzkonzepts Industrie

Eine Ubersicht der wichtigsten Parameter aus der Simulation des Referenzkonzepts fiir In-
dustrieanlagen ist in Tabelle 2-5 zusammengefasst. Das Speichersystem hat eine Gesamtka-
pazitat von 6,6 MWh und kann innerhalb von 30 min vollstandig beladen werden. Durch die
nicht gegebene Uberhitzungsmaglichkeit kann der Speicher nur 4 min lang entladen werden.
Zur vorwiegend latenten Speicherung der thermischen Energie werden insgesamt 73,2 t des
PCM bendtigt. Dies fuhrt zu einer Energiedichte des Speichers von 90 kWhit.
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Tabelle 2-5: Zusammenfassung der Ergebnisse fir das Referenzkonzept fur Industrieanlagen.

Kapazitat 6,6 MWh
Beladezeit 30 min
Entladezeit 4  min
Salzinventar (latent) 732 t
Energiedichte 90 kWhit

Bei der Betrachtung der Leistungsverlaufe in Abbildung 2-24 fallt auf, dass die Energiemenge
(Flache unter der Leistungskurve) bei der Entladung wesentlich kleiner sein muss. Von den
eingespeicherten 6,6 MWh kénnen nur ungefahr 13 % der Energie innerhalb der 4 min aus
dem Speicher entladen werden. Dies zeigt deutlich, dass der ausgelegte Speicher nicht in das
untersuchte Anlagenkonzept des HKW Bad Kreuznach passt. Daher wird dieses Konzept nicht
weiter betrachtet.

2.2.5 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Industrie (SNE)

Die Simulationsergebnisse des DLR haben ergeben, dass aufgrund der fehlenden Uberhit-
zungsmaglichkeiten bei der Speicherentladung, nur 13 % der eingespeicherten Energie wie-
der entladen werden kdnnen.

Fur die Investitionskosten des Warmespeichers ist die Speicherkapazitat entscheidend. Der
vorliegende Speicher wéare immer zu 87 % gefiillt und konnte ohne zusétzliche Uberhitzung
nicht weiter entladen werden. Aus diesem Grund erfolgte keine detailliertere Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung.

2.2.6 Blick auf Neuanlagen (SNE)

Die untersuchten Heizkraftwerke sind historisch gewachsen und wurden daher urspriinglich
nicht fir einen Speichereinsatz konzipiert. Wird ein Warmespeicher bereits in die Planung ei-
nes neuen Heizkraftwerks berlcksichtigt, kdnnten sich entscheidende Vorteile ergeben. Die
Besicherungs- und Spitzenlastkessel konnen deutlich kleiner dimensioniert werden. Die Spit-
zenlasten und die Besicherungsfunktion kdnnen durch einen Warmespeicher tibernommen
werden. Dadurch lie3en sich die zusatzlichen Investitionskosten fir einen gréRer dimensio-
nierten Kessel einsparen. Weiterhin kann der Kessel bei kleinerer Dimensionierung haufiger
im Nennlastbereich arbeiten und dadurch effizienter betrieben werden. Hierfir sind allerdings
erste Erfahrungen vom Speicherbetrieb in Anlagen nétig. Die Mehrheit der betrachteten Integ-
rationsmoglichkeiten zeigt dieselben technologischen Anforderungen an PCM-Speicher auf:

¢ Konstante Entladecharakteristik, d.h. konstanter Leistungsverlauf Uiber die gesamte
Be- bzw. Entladedauer, sowie

e sehr hohe Warmeubertragungsleistung zwischen PCM und Warmetragermedium, um
geringe Temperatur- und Druckdifferenzen zwischen Speicherbe- und -entladung zu
realisieren.

Hierzu ergibt sich weiterer F&E-Bedarf bei PCM-Speicherkonzepten, die diesen Anforderun-
gen potentiell gerecht werden kdnnen, insbesondere bei aktiven Speicherkonzepten.

FKZ: 03ESPO11A/B/C Seite AP 2-22



Verbundvorhaben TESIN 17.01.2022

AP 3  Weiterentwicklung der Latentwarmespeicher fir hohe Leistungsdichte
und Uberhitzung (DLR, FWB)
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Grundauslequng

Um den standigen Minimallastbetrieb des zur Besicherung vorgehaltenen Heizkessel im HKW
Wellesweiler zu ersetzen, muss ein Latentwarmespeicher fir eine kurze Zeit (circa 15 Minu-
ten) den erforderlichen Uberhitzten Dampf (>300 °C, >21 bar) produzieren. Bisherige Speicher
wurden flr langere Entladezeiten im Bereich 1-2 oder 6-8 Stunden, und mit entsprechend ge-
ringeren Leistungen ausgelegt. Zudem wird in dieser Anwendung Uberhitzter Dampf bendtigt,
der ebenfalls im Latentwarmespeicher erzeugt werden soll. Bisherige Erfahrungen beschrank-
ten sich auf die Erzeugung von Sattdampf. Daher wurde in diesem Projekt die Technologie
von Latentwarmespeichern weiterentwickelt.
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Abbildung 3-1: Verfahrenstechnische Einbindung des Latentwarmespeichers im HKW Wellesweiler

Die Grundanforderungen an den Speicher wurden mit dem Projektpartner SNE besprochen
und festgelegt. Zudem wurde die mogliche Einbindung des Speichers im Heizkraftwerk Wel-
lesweiler analysiert. Die Einbindung des Speichers ist skizzenhaft in Abbildung 3-1 dargestellt.
Hierbei hat sich gezeigt, dass nicht nur die Entladung des Speichers eine grole Herausforde-
rung darstellt, sondern auch die Beladung, welche bisher als unkritisch angenommen wurde.
Die verfahrenstechnischen Parameter sind in Tabelle 3-1 aufgelistet. Die geforderte minimale
Austrittstemperatur beim Beladen liegt bei 300 °C.
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Tabelle 3-1: Auslegungsparameter des Latentwarmespeichers im HKW Wellesweiler

Beladen Entladen
Eintritt Austritt Eintritt Austritt
Medium Dampf vom AHK Dampf fir Kunden  Speisewasser  Dampf fir Kunden
Temperatur 350 °C min. 300 °C 103 °C min. 300 °C
Druck 26 bari 21,5 barii min. 25,5 barii 21,5 barii min.
Massenstrom 8-10,5t/h 8-10,5t/h
Dauer Nicht eingeschrankt min. 15 Minuten

Fir die Entladung wird Speisewasser von unten in den Speicher gepumpt. Dieses verdampft
und wird zum Kunden von SNE weitergeleitet. Hier ist die Herausforderung, den Speicher fir
diese hohe Leistung zu entwickeln. In Abbildung 3-2 zeigt der blaue Pfeil die Flussrichtung des
Wasser-/Dampfkreislaufs fur die Entladung.
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Abbildung 3-2: Einbindung des Latentwarmespeichers mit Entladeverlauf in Blau

Die Beladung ist verfahrenstechnisch interessant, weil der tberhitzte Dampf aus dem Abhit-
zekessel, der fir die Beladung verwendet wird, bei dem im Speicher herrschenden Druckni-
veau nur zu Beginn der Beladung kondensiert werden kann. Daher wurde eine verfahrens-
technische Einbindung des Speichers geplant, bei der der Speicher wahrend der Beladung
zunachst nur von einem Teil des Massenstroms durchstromt wird. Der restliche Massenstrom
wird am Speicher vorbei geleitet und an einer Mischstelle mit dem Dampfmassenstrom aus
dem Speicher gemischt. Der Dampf vom Abhitzekessel wird zur Beladung von oben in den
Speicher eingeleitet. Dieser kiihlt sich im Speicher zu Beginn auf unter 300 °C ab. Durch die
beschriebene Aufteilung des Massenstroms ist es moglich, an der Mischstelle eine Mischtem-
peratur gré3er 300 °C zu gewdhrleisten. Der Massenstrom, der durch den Speicher geleitet
wird, wird langsam erhoht, bis der komplette Massenstrom durch den Speicher geleitet wird.
Bis zur vollstandigen Beladung des Speichers wird dieser von dem gesamten verfiigbaren
Dampfmassenstrom durchstromt. Diese Massenstromaufteilung ist in Abbildung 3-3 in Orange
dargestellt.
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Wassereinspritzung
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Abbildung 3-3: Einbindung des Latentwarmespeichers mit Beladeverlauf in Orange

Im Projekt TESIN wurde ein Latentwarmespeicher mit Phasenwechselmaterial (PCM) fir die
Produktion von Uberhitztem Dampf mit hohen Leistungen entwickelt. Aufgrund der geringen
Leitfahigkeit von Nitratsalzen, die bei diesen Temperaturen als PCM einsetzbar sind, sind Rip-
penstrukturen notwendig, um die Warme zwischen dem Warmetrager und dem PCM zu Uber-
tragen. Hierfur wird ein Rippen-Rohr-Speicherkonzept mit axialen Rippen aus Aluminium als
Warmeleitstruktur entwickelt. Diese Rippen-Rohre sind parallel zueinander angeordnet, verti-
kal aufgestellt und mittels Sammler oben und unten auf der Wasser-/Dampf-Seite verbunden.
Ein Speicherbehalter ummantelt das Speichermaterial, die Rohre und die zugehdrigen Rippen.

Die Rippenstrukturen und die damit zusammenhangenden Parameter wie Rohrabstand und
Anzahl der Rohre mussten fir die Auslegung des Speichers passend zu den Anforderungen
der Prozessparameter bestimmt werden. Fur das Warmeleitverhalten der Rippen wurden de-
taillierte Simulationen in ANSYS Fluent ausgefihrt. Die Ergebnisse dieser Simulationen wur-
den auf vereinfachte Modelle in Dymola Ubertragen, um die Systemsimulationen fur die Aus-
legung des Speichers auszufiihren. Dabei wurde angenommen, dass alle Rohre gleichmafig
durchstréomt werden. Somit ist innerhalb der Simulation in Dymola nur die Betrachtung eines
einzelnen Rohres notwendig. Da in der Systemsimulation nur ein Rohr betrachtet wird, werden
die Sammlergeometrie und die Endabmessungen des Speichers nicht bertcksichtigt.

Diese Prozessrandbedingungen resultieren in den in Tabelle 3-2 aufgelisteten Parametern,
die fUr die Betrachtung des Speichers relevant sind. Die geforderte minimale Austrittstempe-
ratur wahrend der Entladung liegt bei 300 °C; maximal werden 350 °C auftreten. Somit liegt
die mittlere Austrittstemperatur bei 325 °C. Die mittlere Entladeleistung ergibt sich aus dem
geforderten Massenstrom und der nétigen Enthalpiednderung auf der Wasserdampfseite. Die
Enthalpieanderung, die Leistung und die bendétigte Speicherkapazitat werden folgendermaf3en
kalkuliert:

= Cnov rod = ( con co) = (25bar,325°C) — (25 bar, 103 °C)

~ 2636 ¢ (3-1)
kg
min — ° =222 ? - 2636 k_g = 5856 kW
(3-3)

. .1 h
th = min Entladen — D856 kW 15 min %m = 1464 kWh
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Tabelle 3-2: resultierende Randbedingungen

(QWKDOSLHIQGHUXQJ (K :DVVHU 2636 kJ/kg
Minimale Leistung p| o 5856 kW
Speicherkapazitat thermische Energie \y« 1464 kWh

Stoffdaten

Die in den Simulationen und in der Auslegung verwendeten Stoffdaten sind in Tabelle 3-3
aufgelistet.

Fur die im Prozess bengétigte Entladetemperatur eignet sich Natriumnitrat (NaNOs) als Spei-
chermaterial. Dieses Speichermaterial hat eine Schmelztemperatur von Tschmez = 306 °C. Die
Materialdaten fur das PCM wurden aus einer DLR-eigenen Stoffdaten-Tabelle entnommen.
Die einzelnen Referenzen fir die Parameter sind unter Tabelle 3-3 aufgelistet. Das Aluminium,
welches fur die Strangpressrippen verwendet wird, ist Aluminium 6060.

Wegen der inneren Druckbelastung durch den Dampf sowie der Verarbeitungsmaglichkeiten,
wird Stahl als Werkstoff fir die Rohre sowie die Sammler verwendet. Untersuchungen zur
Korrosion der Stahle 16Mo3 (1.5415) sowie St 35.8 (1.0305) in NaNOsz wurden vom DLR im
Projekt DISTOR durchgefihrt. Die Messungen ergaben fir beide Materialien eine mittlere Kor-
rosionsrate von etwa 12 pum/Jahr, bei einer Temperatur von 350 °C und einer Versuchsdauer
von 2500 h. Dieser Wert wird als unkritisch bewertet. Zudem sinkt die Korrosionsrate deutlich
mit fortschreitender Versuchsdauer, was auf die Ausbildung einer stabilen schiitzenden Oxid-
schicht schlieRen lasst. Der Stahl 16Mo3 ist vorzugsweise zu verwenden, da dieser im Auslie-
ferungszustand bereits eine glattere Oberflache mit weniger Beschadigungen an der Oxid-
schicht aufweist. An den Beschadigungen kdnnten Belastungsspitzen auftreten, die zur Riss-
bildung und schliel3lich zum friihzeitigeren Versagen fiihren kdnnten. Darlber hinaus liegt die
Dehngrenze bei diesem Stahl etwas hoher. Wegen den erhéhten Belastungen durch grol3e
Temperaturschwankungen in dem hier betrachteten Prozess wurde daher der Speicher mit
dem Stahl 16Mo3 konzipiert.

Tabelle 3-3: Stoffdaten

Dichte ! PCM (fest, bei 306 °C)* 2113 kg/m3
PCM (flussig, bei 306 °C)? 1908 kg/ms
PCM (Mittelwert fest/flissig) 2010,5 kg/ms
Aluminium-Rippe®¢ 2700 kg/m3
Stahlrohr* 7850 kg/m3
Spezifische PCM! 1,655 kJ/kg/K
Warmekapazitat cp Aluminium-Rippe (bei 300 °C)® 1,02 kJ/kg/K
Stahlrohr (bei 306 °C)* 0,554 kJ/kg/K
Warmeleitfahigkeit PCM! (Mittelwert fest/fllissig) 0,55 W/(mK)
Aluminium-Rippe®¢ 210 W/(mK)
Stahlrohr (bei 306 °C) 4 45  W/(mK)
Schmelzenthalpie hm PCM! 178 kJ/kg
Dehngrenze Rp,2 Stahlrohr (bei 350 °C)” 159 N/mm?

. Bauer, T., D. Laing, and R. Tamme, Characterization of Sodium Nitrate as Phase Change

Material. International Journal of Thermophysics, 2012. 33(1): p. 91-104.

2: Schinke, H., Sauerwald, F. (1960) Uber die Volumenanderung beim Schmelzen und den

Schmelzprozel bei anorganischen Salzen, Z. fur anorg. Chemie, 304, S. 25-36.
3: COSMOS Aluminium Alloy Data Sheet EN AW 6060 [AIMgSi0.5]

0 N o O b

: VDI Warmeatlas 3.0 Abschnitt Dea
: Kammer, C. (2003) Aluminium Taschenbuch 3, 16. Auflage, Aluminium Verlag.
: Werkstoff-Datenblatt: EN AW-6060 [AIMgSi]
: Werkstoff-Datenblatt: Stahl 16Mo3 (1.5415), ThyssenKrupp

: DISTOR Project SES6-CT-2004-50326 Technical Progress Report, WP4, Task 4.1
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PCM =NaNOz: #asse und Volumen

Nimmt man an, dass sich das Speichermaterial beim Entladen im Mittel von etwa 350 °C auf
265 °C (Mittelwert zwischen der Verdampfungstemperatur von 224 °C und der Schmelztem-
peratur des PCM von 306 °C) abkuhlt, dann ergibt sich fir die sensible Warme (fur den flussi-
gen und den festen Bereich zusammen) ein Temperaturbereich von 85 K. Betrachtet man nur
die latente und sensible Speicherfahigkeit des PCM-Materials (das heif3t keine Berlcksichti-
gung von Stahl und Aluminium), dann ergeben sich unter dieser Annahme folgende Werte fiir
die theoretische Speichermaterialmasse und das dazu gehdrige mittlere Speichermaterialvo-
lumen:

1464 kWh - 3600 ¢

PcM = = =16,98 ;
Cm* prem ) ki L (3-4)
m¥ p (17875 + 1655 ;7 85K)
= ~g2me (3-5)
Zusammenfassung

Gefordert ist in diesem Projekt ein Speicher, der fir eine Dauer von mindestens 15 Minuten
einen Massenstrom 8 t/h Dampf bei einer minimalen Temperatur von 300 °C und einem Druck
von circa 25 bar bereitstellen kann. Dabei liegt die Speisewassertemperatur bei 103 °C. Mit
den in diesem Bericht beschriebenen Simulationen wurde ein Speicher mit einer Entladezeit
von 28 Minuten ausgelegt. Dieser Speicher wird unter Regelbedingungen 13 Stunden und
53 Minuten fur die Beladung bendétigen.

Die sich daraus ergebende hohe Leistung von circa 6 MW macht kleine Rohrteilungen und
eine gute Warmeleitstruktur notwendig. Das Design der Rippen und die kleine Rohrteilung sind
fur optimale Leistungen ausgelegt. Trotzdem kann das Speichermaterial beim Entladen nicht
zu 100 % erstarrt werden. Es muss stets eine gewisse Grof3e der warmelibertragenden Rohr-
innenflache im Teil des nicht erstarrten PCMs zur Verfiigung stehen, um den Dampf auf die
notige Temperatur Uberhitzen zu kénnen. Diese Flache wird gegen Ende des Entladens immer
kleiner.

Die Simulationen kénnen fur die Auslegung keine hundertprozentige Sicherheit bieten, da
noch Unsicherheiten in den verwendeten Modellen bestehen. Dies betrifft zun&chst die An-
nahme, dass sich alle Rohre im Speicher identisch verhalten und daher die Betrachtung auf
einen einzelnen Rohr-Rippen-Verbund reduziert werden kann. Durch diese Betrachtung kén-
nen auch Warmeverluste nicht berticksichtigt werden. Weiterhin bestehen Unsicherheiten bei
dem Modell zur Vereinfachung der Warmeleitstruktur, und bei der Berechnung der Warme-
Ubergangskoeffizienten. Auch der Einfluss der nattrlichen Konvektion innerhalb der fliissigen
Phase des Speichermaterials konnte momentan nicht berticksichtigt werden, wobei dessen
Einfluss nur bei der unkritischen Beladephase von Bedeutung ist.

Um trotzdem eine mdglichst grofRe Sicherheit in der Funktionsfahigkeit des Speichers zu ge-
wabhrleisten, wurde der Entladezeit ein zusétzlicher Puffer von 10 Minuten aufgeschlagen. Der
daraus resultierende Speicher ist damit zu 40 % Uberdimensioniert.

AP 3.1 Hohe Leistungsdichte (DLR, FWB)

Der Speicher soll innerhalb von 15 Minuten entladen werden kdnnen und dabei im Mittel

" = 8 t/h Dampf liefern (siehe Tabelle 3-1). Somit ist die benétigte Leistung des Speichers
sehr hoch (circa 6 MW). Zum Vergleich: der im Projekt ITES entwickelte PCM-Demonstrator-
speicher hatte eine maximale Entladeleistung von circa 760 kW. Im Mittel lag sie bei etwa
450 kW. Fur eine Rohrteilung von = 160 mm sind am DLR experimentelle Daten von
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einem Versuchsspeicher vorhanden. Aufgrund der hohen bendtigten Leistung wurde eine
Rohrteilung von = 70 mm gewahlt. Nach Absprache mit Herstellern kann dieser Abstand
noch geschweil3t werden. Auch andere Abstande waren mdglich. In dem oben erwéhnten Ver-
suchsspeicher wurden Stahlrohre mit einen AuRendurchmesser von = 21,3 mm verwen-
det. Da der gewahlte Rohrabstand von = 70 mm wenig Raum fir PCM lasst, wurde ein
schmaleres Stahlrohr gewahlt. Der dadurch ebenfalls kleinere Innendurchmesser sorgt fur
eine turbulentere Stréomung und fur einen dementsprechend besseren Warmetbergang. Die
genauen Rohrabmessungen, vor allem die Wandstarke, wurden vom Hersteller des Speichers
festgelegt. DLR interne Analysen haben ergeben, dass die unten aufgelistete Wandstéarke aus-
reichend ist. Eine minimale Wandstarke lasst sich nach einer vereinfachten aber konservativen
%WHUHFKQXQJVZHLVH DXV GHP %XFK A)HVWLJNHeWNeE HidlHFKQ X QJ

5RKUOHLWXQJVEDX3 YRQ 6FKZDLJHUHU IROJHQGHUPD%HQ D
2,6 5 17,2mm
=2—+ + = +01mm+1mm=138mm. (3-6)
2 795 >

Dabei ist der auf das Rohr lastende Uberdruck, der AuRendurchmesser des Rohres und

die maximal zulassige Spannung. Zusatzlich wird ein Zuschlag fir die Fertigungstoleranz

= 0,1 mmund ein Korrosionszuschlag = 1 mm addiert. Als Werkstoffkennwert fir die zu-

lassige Spannung wird hier die 0,2 %-Dehngrenze verwendet und ein Sicherheitsfaktor =2
aufgeschlagen:

=—02=T_795 (-7

Die berechnete minimale Wandstérke liegt mit = 1,38 mm deutlich unter der ausgelegten
Rohrwanddicke = 2,3 mm.

Die Rohrlange zwischen den Sammlern wird auf Lronr = 6 m festgelegt. Dies ist eine Standard-
rohrlange und auf einem LKW transportierbar. Die aktive Lange des Rohrs wird als

, = 5,8 m festgelegt. Diese Lange wird das PCM im fliissigen Zustand einnehmen.
Im festen Zustand steigt die Dichte des PCMs und wird daraus resultierend nur noch eine
Lange von . =5,2m einnehmen. Oberhalb von 5,8 m Hohe befindet sich stets Luft.
Da der Phasenwechsel des PCMs zu einer Volumenanderung fuhrt, wird die in der Simulation
genutzte Rohrlange, bezogen auf die Hohe bei einer mittleren Dichte des PCMs, auf
Lrcv=5,5 m festgelegt. Tabelle 3-4 listet die Geometriedaten auf.

Tabelle 3-4: Geometriedaten

Rohrwanddicke s 2,3 mm
RohrauRendurchmesser da 17,2 mm
Rohrteilung Dm 70,0 mm
Rohrlange zwischen den Sammlern LRohr 6 m
PCM-umhdiilite Rohrlange bei mittlerer Dichte LPCM 55 m

Die Aluminium-Rippen wurden mit dem Projektpartner F.W. Brokelmann GmbH & Co. KG ent-
wickelt und im Strangpressverfahren gefertigt. Im Laufe des Entwicklungsprozesses wurden
vier verschiedene Geometrien ausgelegt und analysiert, die hier mit V1, V2, V2-2 und V3 be-
zeichnet werden. Wahrend bei V1 und V2 der AuRendurchmesser des umschlossenen Rohres
noch da = 21,3 mm betrug, wurde dieser bei V2-2 auf da = 17,2 mm verringert. Die letztendlich
gewahlte Geometrie V3 hat ebenfalls den geringeren Durchmesser, wurde jedoch weiter auf
die Anforderungen optimiert. Diese ist zweidimensional in Abbildung 3-4 dargestellt. Zwei Rip-
penhélften werden mittels Springstahl-Federn um ein Rohr geklammert, welches das Warme-
tragerfluid (heat transfer fluid, HTF) fuhrt. Fir die Klammerung besitzen die Rippenhélften
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jeweils Nasen auf beiden Seiten (siehe Abbildung 3-4). In Abbildung 3-4 werden die Federn
zur Vereinfachung nicht dargestellt.

'LH 5LSSHQ KDEHQ YHU]ZHLJWH A$UPH3 XP WKHUPLVFKH (QHUJLH
ein- bzw. auszuleiten. Aus dieser Geometrie ergibt sich ein volumetrischer Rippenanteil von
17,6 % innerhalb des PCM-Bereichs.

Abbildung 3-4: Aufsicht der Geometrie eines Einzelrohres, BemalRung in mm.

Bei diesem Rippenanteil von 17,6 % ist pro Rohr folgendes PCM Volumen vorhanden.

pomronr = 71105 )%= 2T+ pey- (1-0176) = 00182 m? (3-8)

Dieses Design wurde von DLR mittels ANSYS und Fluent auf der Salzseite betrachtet. Diese
Simulationen zeigen eine gute Warmeverteilung im PCM. Mit ANSYS kdnnen schnell Simula-
tionen durchgefihrt werden, allerdings ohne die Berlicksichtigung von natrlicher Konvektion.
Die Simulationen mit Fluent benttigen dagegen einige Wochen, konnen aber auch die Effekte
der Dichte&nderung wéhrend des Phasenwechsels bericksichtigen und sind somit genauer.

AP 3.2  Uberhitzung mit Latentwarme (DLR)

Die Parameter der Wasser-/Dampfseite sind in Abbildung 3-5 im T-s Diagramm dargestellt.
Hier sieht man, dass das Warmeubertragermedium bei der Entladung den 2-Phasen-Bereich
komplett durchquert. Am Eintritt des Speichers liegt die Temperatur des Speisewassers deut-
lich unterhalb der Kondensationstemperatur, wohingegen der produzierte Dampf den Speicher
deutlich Gberhitzt verlasst. Hierdurch entsteht eine grof3e Enthalpiedifferenz des Wéarmeuber-
tragermediums. Die Beladung, dagegen, findet (zeitlich nahezu) komplett im tberhitzten Be-
reich statt, so dass eine deutlich geringere Enthalpiedifferenz verfigbar ist.
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Abbildung 3-5: T-s Diagramm fir Wasser/Dampf mit Entladeparameter in Blau und Beladeparameter in
Orange

Bei der Betrachtung der Entladung, bei der das Speisewasser in den Speicher mit
Tspw =103 °C eintritt, ist ein sehr hoher Temperaturunterschied zum Speichermaterial
Tecm = 310 °C vorhanden. Der Dampf soll einen Druck vom 26 barti aufweisen. Bei diesem
Druck herrscht eine Verdampfungstemperatur Ty = 226 °C. Damit ist der austretende Dampf
mit Toampr > 300 °C deutlich tGberhitzt. Diese Entladung wurde mit Dymola simuliert und ist in
Abbildung 3-6 dargestellt. Somit wurde gezeigt, dass der Speicher mit der angenommenen
Rippenoberflache in der durchgefiihrten Simulation Uber einen Zeitraum von 18 Minuten
Dampf entsprechend den geforderten Parametern produzieren kann.
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Abbildung 3-6: Entladung des Latentwarmespeichers innerhalb von ca. 18 min

Wahrend der Beladung soll tGberhitzter Dampf sowohl in den Speicher ein- wie auch ausstro-
men. Wegen der geringen Menge an ubertragener Energie, die durch den fehlenden Phasen-
wechsel auf der Wasser-/Dampf-Seite hervorgerufen wird, dauert die Beladung ca. 40 Mal so
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Element, da dieses das Stahlrohr enthélt). Diese Annahme kann gemacht werden, weil sich
die Erstarrungsfront im Realfall nicht von innen nach aul3en bewegt, sondern von dem Rip-
penmaterial ausgeht.

Verschiedene Diskretisierungsversuche haben gezeigt, dass im Falle dieses Speichers, 12
radiale Elemente gute Ergebnisse liefern, ohne dabei die Rechenleistung zu stark zu strapa-
zieren. Dabei sind die Volumen jedes radialen Elementes gleich grof3. Nur die zwei inneren
und die zwei aulReren Elemente sind gegenlber den anderen Elementen halb so grof3, weil
das Modell in diesen Bereichen detailliertere Ergebnisse liefern muss. Der innere Bereich
muss feiner diskretisiert sein, da die Entladeleistung zu Beginn der Entladung sehr grof3 ist.
Der auRRere Bereich muss feiner diskretisiert sein, da die Entladeleistung zum Ende der Entla-
dung sehr klein ist.

Um die Qualitat des Dymola-Modells bewerten zu kdnnen, wird der Leistungsverlauf der Dy-
mola-Simulation mit dem Leistungsverlauf der Fluent-Simulation verglichen. Abbildung 3-8 gibt
den resultierenden Leistungsverlauf beider Simulationen bezogen auf die Rohrinnenoberfla-
che wieder. Zu Beginn der Dymola-Simulation kann der starke Leistungs-Peak aus Fluent nicht
abgebildet werden, weil das innere radiale Element gegenuber der Diskretisierung in Fluent
grof3 ist. Das resultiert in einem grofRen Widerstand zu Simulationsbeginn, welcher die Leis-
tung hemmt. Der weitere Leistungsverlauf ist nahezu identisch.

FLUENT — Dymola
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Abbildung 3-8: Leistungsverlauf in Fluent / Dymola.

Mit dem nun gegebenen radialen Leistungsverhalten von einem Rohrausschnitt, kann das axi-
ale Verhalten eines Speicherrohres und somit das Systemverhalten simuliert werden.

Rippengeometrie bzw. Speicherkonzept
Speichermaterial errechnet um die benétigte Energiemenge von 1464 kWh zu speichern. Das
entsprache 452 Rohren. Mit diesen Daten ergibt sich in der Simulation eine Entladezeit von
12 Minuten. Das liegt etwas unter dem Zielwert von 15 Minuten. Des Weiteren wurden 10 Mi-
nuten Puffer fir die Entladezeit aufgeschlagen um eine Prozesssicherheit zu gewahrleisten.

Der Speicher wird neben einem Gebaude aufgestellt und es muss genug Abstand fir eine
Feuerwehrzufahrt frei gelassen werden. Daher wurde die Obergrenze fir die Tiefe des Spei-
chers auf T = 2,5 m festgelegt. Die Rohrzahl wurde auf Minimum 838 Rohre bestimmt. Damit
enthalt der Speicher 30,18 t NaNOs3 (genutzte Menge ohne Totvolumen). Das entspricht im
Mittel (aufgrund von temperaturbedingten Dichteunterschieden) 15,0 m3 NaNOs. Die Rohran-
zahl fihrt unter dieser Randbedingung zu einem Speicher mit den in Tabelle 3-5 aufgefiihrten
Abmessungen (rechteckiger Querschnitt).
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Tabelle 3-5: Vorlaufige Abmessungen der Innenseite eines Speicherbehélters mit 838 Rohren in Dreieck-
sanordnung, 70 mm Rohrteilung und 6 m Rohrlange

Breite (m) 1,54
Tiefe (m) 2,38
In Aufsicht, Rohrreihen in der Breite 25
In Aufsicht, Rohrreihen in der Tiefe 34

Systemverhalten Entladen

Abbildung 3-9 bildet den Entladevorgang detailliert ab. Eine Entladedauer von 28 Minuten
wurde berechnet. Wahrend des Entladevorgangs ist der Massenstrom auf der kalten Spei-
cherseite (Eintritt) groRer als auf der heiRen Speicherseite (Austritt). Grund daflr ist der stei-
gende Wasserflllstand mit zunehmendem Entladungsgrad. Der Entladevorgang wird als be-
endet betrachtet, wenn die Austrittstemperatur auf der heil3en Speicherseite unter 300 °C fallt
bzw. 300 °C erreicht (siehe Tabelle 3-1).

Das Diagramm enthalt folgende Werte (von links nach rechts in der Legende):

Thot: HTF-Temperatur an der hei3en Seite des Speichers (oben)

Tcold: HTF-Temperatur an der kalten Seite des Speichers (unten)

TMTop: mittlere Speichermaterialtemperatur an der heil3en Speicherseite (oben)
TMMiddle: mittlere Speichermaterialtemperatur in der Speichermitte

TMBottom: mittlere Speichermaterialtemperatur an der kalten Speicherseite (unten)
Tmix: Mischtemperatur aus Speichermassenstrom und Bypass-Massenstrom (nicht einge-
tragen)

m*Speicher,cold: HTF-Massenstrom auf der kalten Seite des Speichers (unten)
m*Speicher,hot: HTF-Massenstrom auf der heil3en Seite des Speichers (oben)
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Abbildung 3-9: Prozessdaten fir die Entladung des Speichers mit 838 Rohren und einen Gesamtmassen-
strom von 8 t/h.

Abbildung 3-10 zeigt die mittleren Temperaturverlaufe im Speichermaterial an verschiedenen
Speicherhdhen beim Entladen. TM1 bezeichnet die heil3e, obere Speicherseite und TM80 die
untere, kalte Speicherseite. Dabei ist zu erkennen, dass der Speicher stark abgekuhlt wird und
dass etwa 25 % des Speichermaterials tiber 310 °C bleiben. Dieser Teil des Speichers kann
nicht vollstandig genutzt werden, da dem Speicher ab diesem Grad der Entladung im Teil des
flissigen PCMs nicht mehr genug warmeubertragende Rohrinnenflache zur Verfiigung steht

FKZ: 03ESPO11A/B/C Seite AP 3-11



Verbundvorhaben TESIN 17.01.2022

und der Speicher somit keine 300 °C Dampftemperatur am Austritt bereitstellen kann (siehe
Abbildung 3-9).
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Abbildung 3-10: Mittlere axiale Speichermaterialtemperaturen wahrend der Entladung, von TM1 (oben,
heil3e Seite) bis TM80 (unten, kalte Seite).

TM80

Systemverhalten Beladen

Der Speicher wurde fur die Entladung ausgelegt, um Dampf im Storfall des Abhitzekessels
bereitstellen zu konnen. Da auch wahrend eines Beladevorgangs Dampf fur die Dampfschiene
produziert werden muss, muss eine Austrittstemperatur von Taustit,oampt = 310 °C (10 K Puffer
zur minimalen Zieltemperatur von 300 °C) in den Simulationsmodellen gewéhrleistet werden.
Um dies am Anfang des Beladeprozesses fiur einen entladenen Speicher realisieren zu kon-
nen, wird ein Bypass-Massenstrom an dem Speicher vorbeigefiihrt. Weil die Beladung auf der
HTF-Seite hauptséachlich sensibel durchgefihrt wird, dauert diese deutlich langer als die Ent-
ladung.

Abbildung 3-11 zeigt den Beladeverlauf fur 13 Stunden und 53 Minuten und den Entladever-
lauf fur 28 Minuten. Im stationaren Zustand sind die Massenstrome am oberen und unteren
Speicherende gleich. Im instationaren Zustand kénnen Differenzen durch Dichtednderungen
auftreten. Deshalb werden beide Massenstréme betrachtet. Die Mischtemperatur Tmix ergibt
sich aus der Temperatur des dampfférmigen Anteils des Speichermassenstroms am Speicher-
austritt und der Temperatur des Bypass-Massenstromes. Kondensat, das zu Beginn der Be-
ladung im Speicher entsteht, wird abgeschieden.
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Abbildung 3-11: Prozessdaten fiur die Be- und Entladung des Speichers mit 838 Rohren und einen Ge-
samtmassenstrom von 8 t/h.

Im Folgenden wird das Beladeverhalten naher betrachtet. Da der Speicher, abhdngig vom
Grad der Beladung, verschiedene Zustande des Warmetragerfluides am Austritt liefert (Kon-
densat, Zweiphasengemisch, Dampf), werden vier Stufen fir die Beladeregelung definiert.
Diese vier Stufen der Beladeregelung garantieren, dass stets ein Dampfmassenstrom von 8 t/h
an die Dampfschiene geleitet werden kann; siehe Tabelle 3-6, Abbildung 3-12 und Abbildung
3-13.

Tabelle 3-6: Stufen der Beladeregelung

Stufe Bedingung [t/h] [t/h] [t/h] [t/h]

1 x<0 10,5 8,0t/h 2,5

2 O0<x<1 fallt auf 8 geregelt soll: 8,0
3a x=1 8,0 geregelt

3b x>1 8,0 geregelt

4 8,0 0,0

Die verschiedenen Massenstrome sind in einem sehr vereinfachten Schaltschema fiir den Bel-
adefall in Abbildung 3-12 dargestellt.

K Mges MBypass Mnix
= |
Mspeicher
AHK

Speicher

() Ded T

Abbildung 3-12: Massenstrome im Beladefall im vereinfachten Schaltschema.

Die dritte Stufe ist in die Unterstufen a und b unterteilt. Die Unterteilung wurde vorgenommen,
weil dies eine Stufe ist, in der zu Beginn (a) das HTF bis an die Sattdampflinie herabgekihlt
wird und spéater (b) das HTF hohere Austrittstemperaturen erfahrt  siehe Erlauterungen zu
Punkt 3.
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Abbildung 3-13: Stufen der Beladeregelung.

Dazu folgende Erlauterungen:

1.

Zu Beginn der Beladung wird der gesamte Massenstrom fir die Dampfschiene (hier 8 t/h
oder 2,22 kg/s) Uber den Bypass bereitgestellt. Bei 10,5 t/h mdglichem Gesamtmassen-
strom bleiben 2,5 t/h, welche durch den Speicher stromen und aufgrund der Unterkiihlung
des Speichermaterials auskondensiert werden. Diese Stufe dauert circa 4 Minuten an.

Sobald der Speichermassenstrom nicht mehr vollstandig auskondensiert wird, sondern ein
Zweiphasengemisch austritt, wird der Gesamtmassenstrom langsam auf 8 t/h abgesenkt.
Dabei wird der Bypassmassenstrom so geregelt, dass sich aus dem Bypassmassenstrom
und dem Dampfanteil des Speichermassenstromes eine Mischtemperatur von 310 °C
ergibt. Der Kondensatanteil des Speichermassenstroms wird abgeschieden. Diese Stufe
dauert circa 8,5 Minuten an.

Ab diesem Punkt lauft die Beladung des Speichers ausschlief3lich im sensiblen Bereich ab.
Der Gesamtmassenstrom betragt nun stets 8 t/h. Der Anteil des Bypassmassenstroms
wird weiterhin so geregelt, dass sich aus dem Bypassmassenstrom und dem Speicher-
massenstrom eine Mischtemperatur von 310 °C ergibt.

a. Anfangs kihlt sich der Speichermassenstrom bis auf Kondensationstemperatur ab. Er
kondensiert nicht aus, da das Speichermaterial auf der kalten Speicherseite auf dem
Temperaturniveau der Kondensationstemperatur liegt (siehe TMBottom in Abbildung
3-11). Diese Stufe dauert circa eine Stunde und 35 Minuten an.

b. Im darauffolgenden Bereich steigt die Austrittstemperatur an. Daraus folgt ein Anstieg
des Speichermassenstromes, wahrend der Bypassmassenstrom abnimmt. Dieser Teil
der Beladung ist in Abbildung 3-13 nur zum Teil dargestellt und dauert nochmal ca. 8 h.

In diesem Bereich gibt es keine Regelung und ein Bypassmassenstrom ist nicht nétig. Der
Speicher ist soweit beladen, dass die Austrittstemperatur Uber 310 °C bereitgestellt wird.
Der Speicher wird weiter Beladen, bis das Speichermaterial am kalten Ende (TMBottom)
auf 340 °C erwarmt wird. Dieser Teil der Beladung dauert nochmal circa 4 h und ist in
Abbildung 3-13 nicht dargestellt.

Am Ende der Beladestufe 4 wird der Beladevorgang beendet. In der Simulation erfolgt direkt
anschliel3end die Entladung. Im reellen Fall wird der Speicher im beladenen Zustand einsatz-
bereit zur Verfigung stehen, jedoch héchstwahrscheinlich nicht direkt entladen werden.

Wirden zu Beginn (Stufe 1) nicht 2,5 t/h fiir den Speicher bereitstehen, weil mehr Dampf an
die Verbraucher geleitet werden miuisste, wiirde das den Beladevorgang verlangern. Der Spei-
cher wirde in diesem Fall zu Beginn nur mit 10,5 t/h abzlglich des vom Verbraucher gefor-
derten Dampfmassenstroms beladen werden kdnnen. Fordert der Verbraucher also 10,0 t/h,
bleiben fiir den Speicher also nur 0,5 t/h.
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AP 4.1  Warmetechnische Auslegung PCM-Speicher fur HKW Wellesweiler
(DLR, SNE)

Die warmetechnischen Auslegungen wurden im Rahmen des dritten Arbeitspakets beschrie-
ben und sind somit abgeschlossen. Die genaue Rohrzahl wurde vom Hersteller angepasst von
838 auf 852. Somit waren die Sammlerreihen herstellbar.

AP 4.2  Systemtechnik fir die Anbindung des Speichers (SNE, DLR)

Das Lastenheft sowie die Leistungsbeschreibung mit Schnittstellenliste wurden gemeinsam
von SNE und DLR erarbeitet. Dies diente als Grundlage fir die Einbindung des von DLR ge-
lieferten Warmespeicher in die bestehende Anlage des Heizkraftwerks Wellesweiler. Hierzu
wurden auch erste Uberlegungen fiir die Rohrleitungsanbindung erarbeitet. Das R&I Schaltbild
zur Einbindung des Warmespeichers in die bestehende Anlage wurde entwickelt.

4.2.1 Hydraulische und regelungstechnische Einbindung eines Latentwéarme-
speichers in das HKW Wellesweiler

Abbildung 4-1 zeigt die geplante Einbindung des Latentwé&rmespeichers in das HKW Welles-
weiler. Der Latentwarmespeicher ist parallel zum vorhandenen Abhitzekessel eingebunden.
Der beim Entladen des Speichers produzierte Heil3dampf wird in die 300 °C-Dampfschiene
eingespeist und ist damit grundsatzlich in der Lage, Dampfmengen aus einem der drei vor-
handenen Kessel zu substituieren.
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4.2.2 Hydraulik und Regelkreise

Zwischen Latentwarmespeicher und bestehendem Heizkraftwerk existieren die vier vorge-
nannten Medienschnittstellen (Abbildung 4-1). Je nach Betriebsfall (Laden/Warmhalten oder
Entladen) sind die hierflr vorgesehenen Stréomungswege gedffnet und die Gbrigen Wege ge-
schlossen. Zu diesem Zwecke werden die Absperrorgane der einzelnen Strémungswege mo-
torisch betétigt. Die Hauptabsperrungen der Anlage werden manuell betatigt.

Grundsatzlich werden an allen Anschlussleitungen des Speichers Druck, Temperatur und
Durchfluss messtechnisch erfasst. So ist eine Massen- und Energiebilanzierung der Speicher-
anlage mdglich. AuRerdem werden verschiedene Messdaten auch fir regelungstechnische
Aufgaben verwendet.

Ladevorgang und Warmhaltung

Die Phasenwechseltemperatur im Latentwadrmespeicher betragt 306 °C. Beim Beladevorgang
wird dem Speicher Uberhitzter Dampf bei bis zu 350 °C am oberen Sammler zugefihrt. Dieser
Dampf wird aus der Heilddampfleitung des Abhitzekessels entnommen (Leitung Nr. 1 im R&lI).
Da der Dampf des Abhitzekessels mittels einer geregelten Einspritzung von Speisewasser auf
die Netztemperatur von 300 °C abgekuhlt wird, erfolgt die Entnahme des Beladedampfes vor
dem Einspritzkihler.

Der ausgekuhlte Dampf wird am unteren Sammler entnommen, wieder der HeiRdampfleitung
des Abhitzekessels zugefuhrt und dort mit Dampf bei 350 °C gemischt (Leitung Nr. 2 im R&l).
Die Dampfruckfihrung erfolgt ebenfalls vor dem Einspritzkihler. Durch die Dampfrickfihrung
und Mischung stellt sich eine Dampftemperatur < 350 °C ein. Die einzuspritzende Speisewas-
sermenge wird dadurch wahrend des Beladevorganges verringert.

Um die Warmeverluste des geladenen Speichers im Stillstand zu kompensieren, soll kontinu-
ierlich oder diskontinuierlich eine entsprechende Menge Dampf durch den Speicher gefahren
werden. Die Dampfstromung erfolgt hierbei auf demselben Wege wie beim Beladevorgang.
Als Isolierstarke des Speichers werden aus Grunden des Arbeitsschutzes und unter Bertick-
sichtigung der Wirtschaftlichkeit ca. 400 mm vorgesehen.
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Abbilddng 4-1: Geplantes"R&I-Schema zur Eihbindung des Latentwarmespeichers im HKW Wellesweiler.
(1) Lade- und Entladedampfleitung; (2) Dampfrickfuhrungsleitung; (3) Speisewasserzuleitung; (4) Kon-
densatableitung.

Um beim Beladen oder Warmhalten des Speichers einen definierten Dampfmassenstrom zu
realisieren, ist zwischen den beiden Anbindepunkten der Dampfleitungen Nr. 1 und 2 ein Re-
gelventil eingebunden. Dieses verursacht entsprechend seiner Stellung einen Druckverlust,
welcher parallel zum Druckverlust der Speicheranlage wirkt. Die Dampfmassenstrome uber
das Regelventil und die Speicheranlage stellen sich entsprechend der Verhaltnisse dieser
Druckverluste zueinander ein.

Der Dampf darf aufgrund externer Kundenanforderungen an der Mischstelle nach Dampfrick-
fuhrung nicht unter 300 °C abgekuhlt werden. Um dies sicherzustellen, wird die Mischtempe-
ratur messtechnisch Gberwacht und hieraus ein Sollwert fur die Stellung des Regelventils ge-
neriert. Sollte dieser Regelkreis unter besonderen Umstanden, z. B. beim Beladen des voll-
standig ausgekuhlten Speichers bei der Erstinbetriebsetzung oder nach langerer Wartung,
nicht in der Lage sein, die geforderte Dampftemperatur sicherzustellen, kann ggf. der nicht
verwertbare Dampf Uber den vorhandenen Anfahrschalldampfer verworfen werden.

Da das Speichermaterial bei der Entladung in gewissem Malfl3e unterkihlt wird, ist zu Beginn
eines erneuten Beladevorganges der Anfall von Kondensat aus dem Beladedampf zu erwar-
ten. Im Verlauf des Beladevorganges wird sich diese Kondensation sukzessive verringern, bis
der Beladedampf schlief3lich als tiberhitzter Dampf aus dem unteren Sammler austritt. Fir die
Zeitspanne der Kondensation muss das Flussigkeits-Dampf-Gemisch unmittelbar nach dem
Austritt aus dem unteren Sammler getrennt werden. Aus diesem Grunde ist eine Abscheide-
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flasche mit Fillstandstiberwachung vorgesehen. Der Dampfanteil wird wie vorstehend be-
schrieben verwendet und soll nur in Ausnahmeféllen verworfen werden. Das anfallende Kon-
densat wird in einen Entspannungsbehalter geleitet, wo es in den Siedezustand bei Atmosphé-
rendruck uberfuhrt wird (Leitung Nr. 4 im R&l). Die dabei entstehende Entspannungsdampf-
menge soll Uber einen geeigneten Schalldampfer an die Atmosphare abgegeben werden. Die
verbleibende Kondensatmenge wird in einen vorhandenen Abwasseranschluss eingeleitet.

Entladevorgang

Beim Entladen wird dem Speicher an einem zweiten Anschluss des unteren Sammlers Spei-
sewasser aus der Zuleitung des Abhitzekessels zugefiihrt (Leitung Nr. 3 im R&l).

Damit die Speicheranlage ordnungsgemalf entladen werden kann und die geforderte Dampf-
temperatur von mindestens 300 °C eingehalten wird, wurde die Speisewassermenge mecha-
nisch auf 8 t/h begrenzt. Dies entspricht gleichzeitig dem Auslegungsmassenstrom der Spei-
cheranlage.

Als FiihrungsgroRe fur die Speicherentladung dient der Dampfdruck in der Entladeleitung (Lei-
tung Nr. 1 im R&l), d.h. der Netzdruck. Sollte aufgrund der Netzlast ein geringerer Dampfmas-
senstrom als 8 t/h bendtigt werden, wird dies durch die Dampfdruckmessung erkannt. Mit Hilfe
des fur diesen Fall vorgesehenen Speisewasserregelventils wird anschlieRend der geforderte
Mengenstrom eingestellt.

Der Entladevorgang wird ausgeldst, sobald der Abhitzekessel ausféllt. Der Befehl zum Entla-
den wird daher an eine Sammelstérmeldung der Kesselanlagen geknupft.

AP 4.3  Detailed Engineering PCM-Speicher fiur HKW Wellesweiler (DLR)

4.3.1 Detalllierte Auslegung der Speichereinhausung (DLR)

Im Rahmen vom AP 4 wurde die Speichereinhausung europaweit ausgeschrieben. Ausge-
schrieben wurde die Detaillauslegung und, abhangig von der vom Projektpartner SNE dann
noch einzuholenden Baugenehmigung, anschlie3end auch der Bau der Speichereinhausung.
Mit dem Begriff Speichereinhausung sind die Sammler, Wande, Schweil3nahte, sowie Ein-
schweilRung der vom Projektpartner FWB gelieferten Rohre und Rippen gemeint. Die Ausle-
gung und der Bau sind nach Druckgeraterichtlinie und gangige Normen erfolgt. Nach der Aus-
schreibung mit nur ein Teilnehmer, der nicht aus formalen Grinden abgelehnt werden konnte,
war der Auftragnehmer fur die Speichereinhausung die Seab GmbH. Der Zuschlag wurde in
August, 2014 erteilt.

Im Rahmen der Auslegung wurde die Rohranzahl auf 852 Rohre festgelegt, sowie die endgtil-
tigen Abmessungen des Speichers und die Rohrlangen bestimmt. Simulationen wurden durch-
gefuihrt mit diesen Anderungen. Abbildung 4-2 zeigt die Entladung des Speichers, wonach der
Speicher nach 27,5 Minuten entladen ist. Abbildung 4-3 zeigt die Beladung. Der Speicher ist
nach 12,8 h beladen.
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Abbildung 4-2: Simulation der Entladung mit den Auslegungsparametern. Der Speicher kann fiir 27,5 Mi-
nuten entladen werden.
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Abbildung 4-3: Simulation der Beladung mit den Auslegungsparametern. Der Speicher ist nach 12,8 h
vollsténdig beladen.
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4.3.2 Auslegung und Montage der Rippenrohre (FWB)

Gleichzeitig wurde mit dem assoziierten Projektpartner FWB das endgultige Design der Rippe
festgelegt (siehe Abbildung 4-4).
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Abbildung 4-4: Freigegebener Rippenstruktur fir den Wellesweiler Speicher.

Ebenso wurde das Design der Federklammern fir die Verbindung der Profilhélften auf dem
Kernrohr abgeschlossen (Abbildung 4-5). Als Werkstoff wird Walzblech Federstahl 1.4310 ver-

wendet. Die Walzrichtung verlauft quer zur Federachse. Nach der Formgebung wird das Ma-
terial auf die Endfestigkeit vergutet.

Abbildung 4-5: Geometrie der Federklammer mit einer Lange von 60 mm.

Nach einer ersten Probepressung zur Uberpriifung der strangpresstechnisch erzeugten Geo-
metrie im Dezember 2014 wurden kurze Profilstiicke und Klammern mit Hilfe einer einfachen
Vorrichtung manuell zu ersten Mustern (Abbildung 4-6) zusammengesetzt.
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Abbildung 4-6: Montiertes Musterstiick der extrudierten Rippe.

Diese Musterstiicke wurden zur Erprobung des Montageprinzips fur den Aufbau von Prototy-
pen verwendet. Diesem Prinzip folgend, wurden mittels einer vereinfachten Vorrichtung zu-
nachst einige Bauteile mit einer Lange von ca. 2 m montiert.

Nach der erfolgreichen Verifizierung des Montageprinzips wurde das Konzept der Vorrichtung
zur Montage von 6 m-Stiicken konstruktiv umgesetzt und der Aufbau gestartet. Hierbei wurden
die Erkenntnisse aus der Musterphase beriicksichtigt. Diese Vorrichtung erlaubt mittels Pneu-
matikzylindern die gleichmafige und parallele Dehnung aller an einem Rohr befindlichen
Klammern, um die maximal mégliche Uberdehnung von 0,7 mm, um das Kernrohr einschieben
zu konnen. Nur so ist die Montierbarkeit der 6 m langen Komponenten zu gewébhrleisten.

Die Fertigstellung der vollstandigen speziell fir die geometrischen Erfordernisse von Rippen-
struktur, Kernrohr und Klammer im TESIN Projekt adaptierte Vorrichtung zur Montage der Alu-
miniumrippen auf die Stahlrohre und Beginn der Montage erfolgte Februar 2016. Abbildung
4-7 und Abbildung 4-8 zeigen Details des Vorrichtungs-Aufbaus und der Funktionsweise. Die
Montagevorrichtung wurde ausfuhrlich getestet. Mit der erteilten CE-Zertifizierung wurde auch
den Arbeitssicherheitsbestimmungen wahrend des Montageprozesses entsprochen.

Abbildung 4-7: Montagevorrichtung: links mit axialer Positionierung der Klammern tiber einen Kamm,
rechts als Ansicht im entspannten Zustand mit montiertem Modul.
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